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Allgemeine Informationen zum Einsatz

von isofloc Zellulosedammstoffen

Verwendbarkeitsnachweis und Einsatzbereiche
Zelluloseddmmestoffe werden auf Grundlage der europai-
schen Zellulosedammstoffnorm (Européaische Technische
Bewertung ETA - 05/0226), européisch technischer
Zulassungen und/oder nationaler Zulassungen in Verkehr
gebracht. In der Schweiz ist hierfir die SIA zustandig. In
Deutschland gelten fur isofloc Zelluloseddmmestoffe als
Nachweis fur mehrere Produkteigenschaften (u.a. den
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit und die Nenn-
dicke bei einer freiliegenden Dammung) und fUr die
Anwendung die Holzschutznorm DIN 68800-2.

Hinweis: Alle Angaben in diesem Planungshandbuch hat
sich die isofloc AG Uber einen langen Erfahrungs- und
Testzeitraum erarbeitet. Es kann aufgrund alterer Prifun-
gen keine Gewahr auf die Aktualitat, speziell im deutschen
Brandschutz gegeben werden.

isofloc darf in allen Bereichen des Hochbaus einge-
setzt werden, in denen keine Druckbelastung und/

oder dauerhafte Feuchtebelastungen zu erwarten sind
(z.B. erdberthrende Dammungen oder Kerndammung
von zweischaligem Mauerwerk). Weiterhin sind die
Brandschutzanforderungen der Lander zu bertcksich-
tigen. isofloc ist als normalentflammbarer Baustoff (B2,
europaische Brandklasse E) klassifiziert. Anforderungen
an den Brandschutz werden in der Schweiz durch die
VKF gehandhabt. In der Regel durfen diese Dammstoffe
bei tragenden Bauteilen bis zur Gebaudeklasse 3 (drei
Vollge-schosse) und je nach Bundeslandanforderung in
Dachern oder auf/in obersten Geschossdecken bis zur
Gebau-deklasse 5 eingesetzt werden. Zum Brandschutz
siehe separate Informationen.

Nachweise fiir Baustoffeigenschaften und
Konstruktionen

Die Produkteigenschaften, die in den Zulassungen und
Prifzeugnissen bezUglich Materialeigenschaften und
Konstruktionen im Schall- und Brandschutz dokumentiert
werden, sind herstellerbezogen und durfen nicht auf an-
dere Zellulosedammestoffe Ubertragen werden. Gleiches
gilt fir bauvorhabenbezogene Feuchteschutzberech-
nungen nach DIN 4108-3, SIA 180 oder instationare
Berechnungen, die wir lhnen gerne fur Konstruktionen
erstellen, die mit isofloc gedammt werden.

Rohdichte/Setzungssicherheit
Der zuléssige Rohdichtebereich, in dem die Material-
eigenschaften garantiert sind, ist in der Zulassung aufge-
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flihrt. Uber die Setzungssicherheit wird hier nichts aus-
gesagt. Hierzu stellt isofloc den geschulten isofloc Verar-
beitern eine Dichtetabelle zur Verfligung. Lassen Sie sich
die eingebaute Rohdichte in kg/m? je Bauteil nach der
Ausfiihrung bestatigen. Bei Ausschreibungen brauchen
Sie die Rohdichte nicht vorzuschreiben. Fordern Sie die
Angabe der Rohdichte nach den Vorgaben des
Herstellers.

Rohdichte (Einfluss auf Schall- und Brandschutz)
Diverse Schallschutzmessungen belegen, dass die
Masse des Gefachdammestoffs (sofern er schallabsorp-
tionsfahig ist) keinen positiven Einfluss auf das Ergebnis
der Luftschallddmmung hat. Im Gegenteil kdnnen sich
zu schwere und schlecht absorbierende Dammstoffe
negativ auswirken. Hier sind die Vorgaben der Dichte-
tabelle entscheidend. Zum Schallschutz siehe separate
Information. In Wanden betragt die brandschutztech-
nisch notwendige Dichte 42—-60 kg/m3. Beachten Sie
die separaten Informationen zu den Themen Schall- und
Brandschutz.

Konstruktionsvorgaben fiir das Einblasen

Alle Beplankungen/Hohlraumbegrenzungen, an denen
isofloc Zellulosedammstoffe anliegen, missen dauerhaft
formstabil sein. Die gangigen Plattenwerkstoffe sind unter
BerUcksichtigung ihrer Verarbeitungsrichtlinien stabil ge-
nug, um dem Einblasdruck standzuhalten und die isofloc
Dammstofflasten abzutragen. Plattenwerkstoffe, die im
AuBenbereich durch Wetterbeanspruchung (z.B. dinne
diffusionsoffene Platten mit Spannweiten Uber 62,5 cm)
ihre Formstabilitat verlieren kénnen, mussen durch eine
zusatzliche fliegende Latte in der Mitte stabilisiert werden.
Bei Dampfbremsen/Luftdichtigkeits- oder Unterspann-
bahnen sind die max. Abstande der Unterkonstruktion
sowie die Abstande der Befestigungsmittel und Stitzlat-
ten zu bertcksichtigen. Als Mindestwert der Reif3festig-
keit gelten 300 N/5 cm. In der Schweiz gilt, dass mind.
eine der Beplankungen aus Plattenwerkstoff bestehen
muss. In Wanden ist der Einsatz von Plattenwerkstoffen
obligatorisch oder die notwendige Querlattung muss auf
ein Achsmaf von 30 cm reduziert werden. In Dachschra-
gen und Decken reichen die vorgeschriebenen Stutzlat-
tenabstande der Gipsbauplatten als quer liegende Stitz-
latten (in Dachschragen das 40-Fache der Plattendicke,
in Decken das 30-Fache der Plattendicken). Werden die
Verklebungen von Dampfbremsen oder Luftdichtigkeits-
bahnen durch das Dammstoffgewicht auf Zug belastet,
sind diese durch entsprechende Befestigungsmittel zu
sichern, z.B. durch Lattenunterstitzung. Unterspannbah-
nen (gilt fur D) mussen ausreichend reif3fest (s.0.) sein und
durch zuséatzliche fliegende Konterlatten gegen zu star-
kes Ausbeulen nach auBen stabilisiert werden. Fur diese
Latten gelten ebenfalls die 300 N/5 cm bei einem Achs-
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abstand von 20 cm. Stabilere Bahnen ermoglichen einen
Achsabstand bis 30 cm. Im Merkblatt ,,Abstande Unter-
konstruktionen® sind die Vorgaben zusammengefasst.

Jedes zu ddmmende Feld muss durch eine Einblas-
6ffnung erreichbar sein. Hohlrdume, die miteinander in
Verbindung stehen, kénnen mit dem Vorschlauchverfah-
ren ebenfalls ausgeblasen werden. Dabei werden in den
notwendigen Abstanden Schlauche eingefihrt, Uber die
sukzessive der teilgefllite Hohlraum, der durch den ersten
Schlauch nicht vollstéandig beflllt wurde, komplett gefillt
und nachverdichtet wird. Informieren Sie die Fachbetriebe
ggf. Uber diese Notwendigkeit oder planen Sie die Ab-
schottung der einzelnen Hohlrdaume ein.

Steht der Aufwand des Offnens und SchlieBens der
Einblas6ffnung in einem ungunstigen Verhaltnis zum
Volumen des Feldes (z.B. bei sehr schmalen Gefachen),
prufen Sie, ob diese kleinen Hohlrdume vor dem Ver-
schlieBen manuell gedammt werden konnen. Auf jeden
Fall sollten dem isofloc Fachbetrieb alle Hohlrdume be-
kannt oder nachvollziehbar sein (Markierungen).

Warmeleitfahigkeit

In Deutschland muss der Bemessungswert der War-
meleitfahigkeit zur Berechnung der U-Werte verwendet
werden. In der Schweiz muss der Nennwert der Warme-
leitfahigkeit gemanl SIA verwendet werden. Vorsicht bei
Produktdaten, die nur den européischen (und guinstigeren)
Nennwert A, angeben! Dieser darf in Deutschland nicht
direkt als Bemessungswert eingesetzt werden! Durch
die direkte Verwendung des Nennwerts werden War-
mebedarfsberechnungen ungtiltig und bei Bauteilen mit
KfW-Férderung handelt es sich um Subventionsbetrug!
Der Bemessungswert wird entweder durch die ETA des
Produkts nachgewiesen, wie es bei isofloc Zellulose-
dammstoffen der Fall ist, oder muss nach den nationalen
Regelungen ermittelt werden. Im Prinzip werden auf den
angegebenen Nennwert ein Feuchtezuschlag und ein
Sicherheitskoeffizient aufge-schlagen. Aus einem
Nennwert von 0,038/0,039 bei Zelluloseddmmestoffen
wird somit ein Bemessungswert von mind. 0,040 bis
0,042 W/m - K, im Einzelfall noch mehr (Liste der
technischen Baubestimmungen).

Einbaudicke und Nenndicke beim offenen
Aufblasen (Decke)

Beim Aufblasen auf Decken kann isofloc nicht ausrei-
chend verdichtet werden. Daher ist — wie bei allen losen
Dammstoffen — eine Setzung zu bericksichtigen, die bei
den Zelluloseddmmestoffen in den Zulassungen angege-
ben ist. FUr eine Anwendung in Deutschland muss nach
der ETA eine Setzung von 12% der Einbaudicke bertck-
sichtigt werden.

FUr den Fachbetrieb bedeutet dies, dass er die fur den
Warmeschutz benétigte Nenndicke mit 13,6% Uberdam-
mung einbauen muss (z.B. 23 cm einbauen, damit nach
12% Setzung noch 20 cm als effektive Dicke Ubrig blei-
ben). Bei geschlossenen Hohlraumen wird dieser Setzung
durch die Verdichtung im Gefach sicher vorgebeugt! Das
SetzmaR gilt daher nur fir die Anwendung ,Aufblasen auf
horizontale oder leicht geneigte Bauteile®! Durch die
Setzung bei offenliegenden Dammungen erfolgt eine
Verdichtung. Diese Verdichtung wird beim Einblasen in
geschlossene Gefache ,vorweggenommen®.

Schutz offenliegender Ddmmungen

Bei der Dammung auf Decken, auf denen isofloc nicht
abgedeckt ist, besteht bei starkeren Windbewegungen in
der Néhe von Bellftungselementen theoretisch die Ge-
fahr, dass die lose Dammung deplatziert wird. Dies kann
verhindert werden, indem z.B.:

e Die Dachschrage im unteren Bereich ca. 50 cm hoch
unterhalb der Sparren mit einer diffusionsoffenen
Unterspannbahn/-platte verschlossen wird.

e Die isofloc DAmmung im ersten halben Meter (horizon-
tal) mit einer diffusionsoffenen Platte (z.B. Weichfaser)
abgedeckt wird.

e Die isofloc DAmmung im ersten halben Meter (hori-
zontal) nach dem Aufblasen mit Wasser oberflachlich
benetzt wird. Nach dem Trocknen entsteht eine Papp-
machéschicht, die ausreichend windresistent wirkt.

Feuchteverhalten

isofloc ist ein hygroskopischer Baustoff und kann Feuch-
tigkeit aufnehmen und abgeben. Diese Feuchtepuffer-
funktion verleint ihm die einzigartige Fahigkeit, potentielle
Tauwasserzonen zu entlasten, und hilft so, Bauschaden
vorzubeugen. Bis zu 20% Materialfeuchte behéalt isofloc
seine Dammeigenschaft nach Zulassung beil

Sollte isofloc durch einen Feuchteschaden einmal nass
geworden sein, entscheiden die Hohe der Materialfeuch-
te, die Diffusionsoffenheit der Konstruktion und das anste-
hende Klima dartber, ob isofloc im Hohlraum verbleiben
kann oder ausgetauscht werden muss. Ein Austausch
empfiehlt sich auf jeden Fall, wenn die Gefahr besteht,
dass durch Wasser Additive ausgewaschen wurden oder
beteiligte Baustoffe eine Schimmelbelastung aufweisen.
Bei entsprechenden Anfragen oder wenn Sie uns Proben
zur Beurteilung einschicken wollen, lassen Sie uns bitte
einen Nachweis zukommen, dass es sich um unser Pro-
dukt handelt.
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Verarbeitung durch geschulte Betriebe

Laut Zulassung durfen Zellulosedammstoffe nur durch
geschulte Fachbetriebe verarbeitet werden. Begrindung:
Im Anlieferungszustand mit der Verdichtung im Sack ist
isofloc nur ein Fullstoff. Erst durch die richtige bestim-
mungsgemaBe und maschinelle Verarbeitung wird daraus
ein Dammstoff mit den in der Zulassung ausgewiesenen
Eigenschaften. Die maschinelle Verarbeitung muss erlernt
werden, denn nur so kénnen Sie von einem hohlraum-
fUllenden und setzungssicheren Ergebnis ausgehen. Bei
isofloc Fachbetrieben kénnen Sie von einer umfassenden
Ausbildung ausgehen. Lassen Sie sich die eingebaute
Rohdichte je Bauteil nach der Ausflihrung schriftlich be-
scheinigen.

Installation warmeerzeugender Einbauten

isofloc weist fur einen brennbaren Dammestoff ein hervor-
ragendes Brandverhalten auf. Die Eigenschaften ,Kohle-
schichtbildung als Schutzschicht®, Warmespeicherfahig-
keit, Warmedammung und Kihlung durch Verdunstung
von Materialfeuchte sind nicht zuletzt auch von Massiv-
holz bekannt und geschéatzt. Es gibt zahlreiche Konstruk-
tionen, die zur Erreichung einer Feuerwiderstandsdauer
nicht aufwandiger sind als mit A1-Steinwolle. Alle brenn-
baren Baustoffe weisen jedoch bei niedrigeren Tempera-
turen (oberhalb 200 °C) eine Neigung zum Schwelen und
Glimmen und bei hdheren Temperaturen zur Selbstent-
zUndung auf. Dies muss verhindert werden. Daher achten
Sie bitte darauf, dass warmeerzeugende Einbauten wie
Halogenstrahler etc. abgeschottet werden! Elektrotech-
nische Installationen in der Haustechnik wie Spots oder
Steckdosen mussen gegebenenfalls abgeschottet wer-
den. Mehr Informationen gibt die Lignum-Dokumentation
6.4 Haustechnik. In der Schweiz ist hier auf die VKF-Vor-
schriften zu verweisen.

Steckdosen gelten nicht als warmeerzeugende Einbauten.

Sie mussen je nach geprufter Konstruktion bei Feuerwi-
derstandsklassen ggf. brandschutztechnisch geschottet
(Gipsbett oder geprtifte Dose) werden.

Verschluss von Einblas6ffnungen

Einblaséffnungen von Dampfbremsen und Luftdichtun-
gen werden in aller Regel mit geeigneten Klebebandern
oder eigens hierfir hergestellten Patches (isofloc patch
VA) wieder verklebt. In Plattenwerkstoffen wie OSB oder
anderen Holzwerkstoffplatten reicht dies aus Griinden
der Luftdichtigkeit und des Schallschutzes ebenfalls aus.
Bestehen jedoch Anforderungen an den Feuerwiderstand
der Konstruktion, und die durchbohrte Beplankung tragt
zum Erreichen dieses Widerstandes bei, missen diese
Bohrungen sachgemaB verschlossen werden. Hier bietet
sich das VerschlieBen durch konische Korkpfropfen an,
oder der Bohrstopsel wird auf einer hinter der Bohrung

o\,
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fixierten Leiste verschraubt und verspachtelt. Alternativ
kénnen die Bohrungen auch mit einem Rechteck aus
12,5 mm dicken GKF-Platten verschlossen werden. Die
Rechtecke sollten Uber die Plattenkante der Bohrung um-
laufend mind. 5 cm Uberstehen. Bei dem gangigen Loch-
durchmesser von 100 mm bedeutet dies den Einsatz von
Vierecken von 20 x 20 cm.

Schéadlinge und isofloc

Aus Unwissenheit wird oft vermutet, dass isofloc als
organischer Dammstoff Schadinsekten oder andere
Schadlinge anziehe. Dies ist definitiv nicht der Falll Im Ge-
genteil meiden bestimmte Tiere wie Marder isofloc eher
als Mineralwolle. Es brauchen daher diesbeztglich keine
besonderen Vorkehrungen im Vergleich zu konventionellen
Dammstoffen getroffen zu werden.

Holzschutz und isofloc in Deutschland (in der
Schweiz nicht erforderlich, siehe SIA 180)

Mit dem Erscheinen der neuen DIN 68800-2 wurden fur in
der Norm nicht aufgefiihrte Dammstoffe (und hier sind nur
Mineral- und Holzfaserdammestoffe enthalten!) neue
Nachweise fUr den Einsatz in Konstruktionen dieser Norm
ohne chemischen Holzschutz erforderlich. Mit umfas-
senden Forschungsvorhaben konnte isofloc die
Gleichwertigkeit nachweisen. Gerade flr auBen dampf-
dichte Dacher gibt es Normvorgaben, die bertcksichtigt
werden mussen, auch von den Dammstoffen, die in der
Norm aufgefuhrt sind! Bei Konstruktionen ohne
chemischen Holzschutz nach DIN 68800-2 ist grundséatz-
lich zu prufen, ob die vorgesehenen Dammstoffe den
Nachweis flr eine solche Anwendung nach der aktuellen
Norm DIN 68800-2 vorweisen konnen. Bezlge auf die
Vorlaufernorm sind ungultig, da die neue Norm in allen
Bundeslandern eingefuhrt ist. Die nachweisfreien
Konstruktionen in der Norm gelten nur flr unverschattete
Dacher unter ganz bestimmten Bedingungen. Fur alle
anderen Konstruktionen sind instationdre Berechnungen
nach DIN EN 15026 notwendig. isofloc stellt Ihnen
entsprechende Berechnungen und Stellungnahmen auf
Anfrage zur Verfugung. Hierzu bendtigen wir umfangreiche
Projektinformationen, die wir bei Ihnen abfragen. Einige
Konstruktionen mit isofloc active werden Uber eine
Einsatztabelle ohne weitere Prifung freigegeben. Fordern
Sie hierzu die Anwendungstabelle isofloc active an.
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Einleitung zu den Themen Schall-
schutz, Brandschutz und Okologie

Schallschutz

Anforderungen bestehen an trennende Bauteile zwi-
schen verschiedenen Nutzungseinheiten im Wohnbe-
reich (Wohnungstrenndecken oder -wande, Haustrenn-
wande zwischen Wohnung und Gewerbe/Landwirt-
schaft etc.) oder im Bereich von Sondernutzungen
(Kranken- oder Klassenzimmer) oder an AuBBenbauteile
in Abhangigkeit des AuBenlarmpegels. Bei Letzteren ist
zu berUcksichtigen, dass die Anforderungen inklusive
Fenstern/Turen eingehalten werden mussen.

Dem Auftraggeber wird immer mind. der normale
Schallschutz geschuldet, der in DIN 4109 verankert ist.
Erhohter Schallschutz muss entweder privatrechtlich
vereinbart werden oder wird laut Rechtsprechung ab
einem gewissen Wohn-/Qualitatsstandard automatisch
geschuldet. Alternativ zum erhdhten Schallschutz nach
DIN 4109 kénnen auch die Anforderungen der VDI 4100
privatrechtlich vereinbart werden. Die Abbildung 1 gibt
einen Uberblick (iber die Anforderungen (ohne Gewahr).

Homogene massive Bauteile kdnnen bei der Luftschall-
dammung normalerweise Uber ihr Flachengewicht be-
messen werden. Bei porosierten Massivbaustoffen mit
dinnen Stegen ist dies wegen der Erhdhung der Steifig-
keit bei niedrigem Flachengewicht nicht mehr moglich,
hier missen Messwerte herangezogen werden. Glei-
ches gilt, wenn Warmedammverbundsysteme auf Mas-
sivwande aufgebracht werden.

Der Schallschutz von Holzbauteilen mit seinen vielfalti-
gen Beplankungen und Entkopplungen kann (noch)

nicht ausreichend sicher berechnet werden. isofloc hat
umfangreiche Messreihen an diversen Holzbaukonstruk-
tionen durchgeflihrt. Auf Grundlage von Prifergebnissen
konnen ahnliche Konstruktionen extrapoliert werden.
Messergebnisse sind in diesem Dokument im normalen
Textformat gedruckt, externe oder eigene Extrapolatio-
nen sind in Klammern als Ca.-Werte deklariert. Ausge-
wiesen sind in der Regel Rechenwerte ohne Nebenwe-
ge, Letztere mussen wie Ublich rechnerisch fur das
resultierende Luftschalldamm-MaR berUcksichtigt wer-
den. Gangige Schalllangsddmm-MaBe (R, ) sind DIN
4109, Beiblatt 1, oder Norm-Flankenpegeldifferenzen

(D 1), hier unter Details (HI1/HI2/HD1/HD2) aufgefuhrt.

Seit einigen Jahren werden neben den Einzahlwerten
auch die sogenannten Spektrumanpassungswerte ge-
messen und ausgewiesen. Im Folgenden finden Sie eine
Erlauterung hierzu (Abbildung 2).

Altere Schallschutzmessungen weisen die Spektruman-
passungswerte nicht aus. Die c- bzw. ctr-Werte kénnen
jedoch auch nachtraglich berechnet werden. Weitere
Schallschutzwerte flr Bauteile kdnnen z.B. der SIA D
0189/Bauteildokumentation ,Schallschutz im Holzbau*
entnommen oder unter http:/bauteilkatalog.lignum.ch/
eruiert werden. Wenn Sie Schallschutzwerte flr Varian-
ten der hier gezeigten Konstruktionen bendtigen, be-
schreiben Sie diese bitte méglichst genau und kontak-
tieren Sie die Anwendungstechnik.

ABBILDUNG 1: UBERBLICK UBER DIE SCHALLSCHUTZANFORDERUNGEN IN DEUTSCHLAND

Normaler Schallschutz

Erhohter Schallschutz

Schallschutzstufe I, Schallschutzstufe lll,

DIN 4109 und SST 1-VDI | DIN 4109, Bbl. 2 VDI-4100 VDI-4100
4100
Wohnungstrenndecke <53 dB (50%) dB <46 dB <46 dB <39dB
Trittschall L' nwr
Wohnungstrenndecke >54 dB >55dB > 56 dB >59 dB
Luftschall R’y (max. 2 WE = 52 dB)
Wohnungstrennwand R’z | = 53 dB >55dB >57 dB > 60 dB
Haustrennwand R’wr >57 dB >67 dB > 63 dB >68 dB
> 59" dB (gegen EG)
> 62" dB (gegen OG)
Haustrennwand (Ubertra- <48 dB <38dB <41dB <34 dB

< 46" dB (gegen EG)
< 41* dB (gegen OG)

gung in fremde Raume)
Trittschall L'nwr

Wohnungstur gegen Flur >27 dB > 37 dB -
oder Diele R’y
Wohnungstur gegen > 37 dB > 37 dB -

Aufenthaltsraum R’ 5

*Werte der DIN 4109-2016. Noch nicht in allen deutschen Bundesléandern bauaufsichtlich eingefuhrt.

Quelle: isofloc
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ABBILDUNG 2: SPEKTRUMANPASSUNGSWERTE
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A-bewertete Schallpegelspektren fUr die Berechnung der
Spektrumanpassungswerte bei Terzbandmessungen von
100 bis 3150 Hz

B Spektrum Nr. 1 fur die Berechnung von C
m Spektrum Nr. 2 fur die Berechnung von C,,

Allgemein ausgedrlckt berlicksichtigen die Spektrumanpassungs-
werte die Frequenzcharakteristik von verschiedenen Schallquellen.
Die Spektrumanpassungswerte sind Werte, die fUr unterschiedliche
Schallguellen zusammen mit der Schallddmmung den zu erwartenden
A-bewerteten Schalldruckpegel im Empfangsraum kennzeichnen
helfen. Niedrige Spektrumanpassungswerte geben auBerdem Hin-
weise auf eventuelle Einbrliche in der Dammkurve eines Bauteils.

Quelle Text: http://www.akustec.de/spektrum_
anpassung.html

Quelle Grafik: http://www.trockenbau-akustik.de/files/
smfiledata/7/3/5/1/7/ZTR0509_3435.pdf

WeiterfUhrende Informationen zum Schallschutz von
trennenden Bauteilen finden Sie in der Info ,Schallschutz
mit isofloc”. Informationen zur Raumakustik mit isofloc
silencio finden Sie in der Broschure ,isofloc silencio”.
Beide Dokumente kénnen Sie in der Abteilung Anwen-
dungstechnik anfordern.

Brandschutz

In Deutschland unterscheidet man die sogenannte
Baustoffklasse der Baustoffe (A1/A2, B1/B2/B3) und
die Feuerwiderstandsklasse der Konstruktionen (F 30/
F 60/F 90). Nach und nach werden die deutschen Klas-
sifizierungen von den européischen (REI 30, 45, 60 etc.)
abgeldst, die in der Schweiz bereits eingeflhrt sind. Bei
den Baustoffen unterscheidet man europdisch hier die
Klassen A1/A2, B/C/D/E/F. Die Zuordnungen der deut-
schen zu den europdischen Klassifizierungen kénnen
der Bauregelliste entnommen werden.

So entsprechen z.B. die beiden européischen Klassen
B und C der deutschen B1 (schwerentflammbar). In
Deutschland werden fur die Anerkennung dieser Klassi-
fizierung jedoch ein zusatzlicher Schwel- und Glimmtest
sowie die Dokumentation Uber eine separate deutsche
Zulassung gefordert, die kein Hersteller von Dammstof-
fen aus nachwachsenden Rohstoffen aufweist. Achten
Sie daher bitte auf formale Angaben wie: ,Brandklasse

B-s2, d0, entspricht der deutschen B1.“ Fordern Sie die
entsprechende deutsche Zulassung an.

Grundsatzlich kénnen Bauteile von unterschiedlichen
Richtungen beflammt werden. AuBenwande von auBBen
oder innen, Decken von oben oder unten etc. Dabei
setzt man voraus, dass es normalerweise nur von einer
Seite brennt, dies bezeichnet man als raumabschlie-
Bend. Ist es mdglich, dass ein Bauteil gleichzeitig von
zwei oder mehr Seiten beflammt wird, ist dies nicht
raumabschlieBend. AuBenwande unter 1 m Breite,
Innenwande mit Offnungen oder normalen Tiiren oder
freiliegende Holzbauteile (Unterzlige, Stutzen etc.) sind
nicht raumabschlieBend. Bei den vorgenannten AuBen-
wanden ist es daher notwendig, entweder die Eckpfos-
ten starker zu dimensionieren oder die Laibung zu
beplanken (Erhalt der Tragfahigkeit bei mehrseitiger Be-
flammung). Da AuBenwénde und Decken asymmetrisch
aufgebaut sind, muss der Nachweis Uber verschiedene
Prifungen erbracht werden (von auBen und innen oder
von oben und unten).

Durchdringungen von Bauteilen mit Anforderungen an
die F-Klasse mUssen mit Feuerschutzabschllssen der-
selben F-Klasse geschottet werden. Diese weisen in
Deutschland verschiedene Kirzel auf (z.B. T flr Tar/Tor
oder R fuir Rohrschott), européaisch werden alle mit
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El abgekurzt. Ausgenommen sind einzelne Kabel, oder
es gibt eine Prtfung ohne Abschottung. Dies ist fUr ein-
zelne isofloc Prifungen mit Steckdosen ohne Abschot-
tung der Fall. Die entsprechenden Mdglichkeiten sind

in den abP (allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnisse)
dokumentiert. Eine Alternative ist, dass man den F 30-
Nachweis auf den Stander (mit einer ausreichend dicken
Holzwerkstoffplatte/Beplankung) legt, dann brauchen
die Durchdringungen der Beplankung der Installations-
ebene nicht mehr geschottet zu werden.

Die brandschutztechnischen Anforderungen in Deutsch-
land stellen die Landesbauordnungen oder Sonderbau-
verordnungen (z.B. Hochhausverordnung, Versamm-
lungsstattenverordnung, Schulbaurichtlinie etc.). In den
Landesbauordnungen steigen die Anforderungen mit
der Gebaudeklasse. Diese wiederum ist abhangig von
der Hohe des letzten bewohnten RohfuBbodens, der
Anzahl der Nutzungseinheiten, der Flache je Geschoss

und davon, ob das Gebéaude freistehend ist oder nicht.
isofloc kann in allen Geb&audeklassen bis Klasse 3 ein-
gesetzt werden, dartber in einigen Bundeslandern auch
auf den obersten Geschossdecken oder in den Dach-
schragen. Mit einem begrindeten Antrag auf Abwei-
chung (Wie werden die Schutzziele trotzdem eingehal-
ten?) ist der Einsatz auch in héheren Gebauden maglich.

Eine Orientierung Uber die Anforderungen der Muster-
bauordnung 2002 (ohne Gewahr) gibt die Abbildung 3,
in den einzelnen Bundeslandern gibt es hier geringfugi-
ge Abweichungen.

Zu den Brandschutzanforderungen speziell bei obersten
Geschossdecken beachten Sie unsere Broschire
,Oberste Geschossdecken®.

ABBILDUNG 3: ANFORDERUNGEN DER MUSTERBAUORDNUNG 2002

Gebaudeklasse 1 Gebaudeklasse 2 | Gebaudeklasse 3 | Gebaudeklasse 4 | Gebaudeklasse 5

Gebaude Gebaude Gebaude nicht Sonstige OKF <13 m OKF > 13 m und
freistehend oder freistehend + freistehend + Gebaude + max. Gesamt- <22m
landwirtschaftliche OKF < 7 m und OKF <7 m und OKF<7m flache je NE + max. Gesamt-
Nutzung <2 NE + max. <2 NE + max. <400 m? flache je NE
OKF<7m Gesamtflache Gesamtflache <400 m?
<400 m? <400 m?

Hohe OK Gelande Hohe OK Gelande Hohe OK Gelande Hohe OK Gelande
bis OKF <7 m bis OKF <7 m bis OKF <13 m bis OKF <22 m
Oberkante )
letzter Mittlere A
Wohnraum- Geldnde-
boden (OKF) oberkante
<_
Y
—> A
Y Y 1 LY. ] \A Y.

Bauteilanforderungen MBO 2002 an tragende/aussteifende Wande + Stitzen sowie Wande/Decken zwischen Nutzungseinheiten

Keine Anforderungen
(ggf. jedoch an Kellerdecken)

Quelle: isofloc

Feuerhemmend
(F 30)

Hochfeuerhemmend

(F 60)

Feuerbestandig

(F 90)
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Brandschutzvorschriften Schweiz

Seit 1. Januar 2015 sind die neuen Brandschutzrichtlini-
en der VKF (Vereinigung Kantonaler Feuerversicherun-
gen) in Kraft. Seither ist im Grundsatz das Anwendungs-
gebiet fUr brennbare Baustoffe erweitert worden. In den
folgenden Tabellen wird die mogliche Anwendung von
isofloc Dammestoffen gezeigt.

Begriffe fiir die Anwendung von Baustoffen
Baustoffe werden hinsichtlich ihres Brandverhaltens in
die folgenden Brandverhaltensgruppen (abgekirzt = RF
[von franz. réaction au feu)) eingeteilt:

RF1: kein Brandbeitrag

RF2: geringer Brandbeitrag
RF3: zulassiger Brandbeitrag
RF4: unzulassiger Brandbeitrag

isofloc Zelluloseflocken sind der Brandverhaltensgruppe
RF2 D > 100 mm und RF3 (cr) D = 40 - 100 mm, isofloc
woodfiber der Gruppe RF3 zugeordnet. FUr die
Verwendung von brennbaren Baustoffen sind unter
anderem die Gebaudegeometrie, Personenbelegung,
Bauart, Lage, der Ausbau und die Nutzung maBgebend.

o\,
isofloc

Gebaudehoéhe
In den Brandschutzrichtlinien sind die Gebaudehdhen in
drei Kategorien aufgeteilt.

Anford. an das
Brandverhalten
(Dammschicht)

Gebaudegeom.
(gemas Brand-
schutzrichtlinien)

Gultig ab
1. Januar 2015

A: Gebaude Bis 11 m Baustoffe der RF3
geringer Héhe Gesamthéhe oder hdherwertig,
auBer Beherber-
gungsbetriebe [a]
B: Gebaude Bis 30 m Baustoffe der RF3
mittlerer Hohe Gesamthéhe mit L&schanlage
(Sprinkler) oder RF2
(bauliches Konzept),
auBer Beherber-
gungsbetriebe [a]
C: Hochhauser >30m Nur Baustoffe der
Gesamthohe RF1

Quelle: http://www.praever.ch/de/bs/vs/richtlinien/Seiten/default.aspx

Die Abbildung 4 zeigt, dass isofloc LM, isofloc eco (RF2)
wie auch isofloc woodfiber (RF3) bis 30 m Gebaudehdhe

ABBILDUNG 4: ANFORDERUNGEN AN DAS BRANDVERHALTEN VON

AUSSENWANDBEKLEIDUNGSSYSTEMEN

I RF1 Gebaude Gebaude )
RF2 geringer Hohe mittlerer Hohe Hochhauser
RF3 c E e
cr = Baustoffe mit ,kritischem o) ] ) £ Q k<
Verhalten® sind anwendbar Q 2 - 2 2. 2 2 -
a 36 e 36 @ 36
8s E=5 |8 & |E5 | 8|5 ES _
t BoEl o8|t 2oER | t|CEoER ©
QO |lgcl@®@c| B| Q@ |gc®c| B | Q@ ©c|®c| ©
N |23/ TB 0o S N 23T 0l < N |23 To|l S
e g9 25 @ |« 20|25 ® | & £0/05 @
o 00| EQ 8| @ oc0/EQ L] @ oo EQ 2
82X 52 5| 8 252 5|8 258 5
v 28230 O x <8237 3| ¢ 282k 3
Bauliches
Konzept er
Beherbergungs-
betriebe [a] Loschanla- -
genkonzept
Bauliches cr o
. Konzept [1]
Ubrige Nutzungen .
Loéschanla- cr | o
genkonzept | [1]

Quelle: http://www.praever.ch/de/bs/vs/richtlinien/Seiten/14-15_web.pdf
[1] Raumseitige Abdeckung gemaB Ziffer 2, Absatz 2 erforderlich

[2] In VKF-anerkannten oder gleichwertigen Konstruktionen sind Baustoffe der RF3 zuldssig
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ABBILDUNG 5: ANFORDERUNGEN AN DAS BRANDVERHALTEN VON FLUCHTWEGEN UND INNENRAUMEN

B RF1
[ RF2
[ |RF3

Keine Anwendung
El Keine Anforderung

cr = Baustoffe mit ,kritischem
Verhalten“ sind anwendbar

Gebaude geringer
und mittlerer Héhe

Hochhéauser

Wande, Decken und Stitzen mit
Feuerwiderstandsanforderung

Wande, Decken und Stitzen ohne
Feuerwiderstandsanforderung

Damm-/Zwischenschichten
Wand- und Deckenbekleidungen,
abgehangte Decken, Doppelbdden

Klassifizierte Systeme
Deckenbespannungen

Bodenbelage

Treppen- und Podestkonstruktionen

Wande, Decken und Stltzen mit
Feuerwiderstandsanforderung

Wande, Decken und Stiitzen ohne
Feuerwiderstandsanforderung

Damm-/Zwischenschichten

Wand- und Deckenbekleidungen,
abgehangte Decken, Doppelbdden
Klassifizierte Systeme

Bauliches
o Vertikale Konzept 2] 12l 31
o Fluchtwege || gschanlagen-
g o [ 2 @
< f | e
S Bauliches 1] T
= Horizontale |Konzept [6] 21 12]] 14
Fluchtwege |gschanlagen-
konzept
Beherber- Egﬁlzl(ég?s ﬂ [4]
gungsbetrie- — N
2 be [a] Léschanlagen-
€ konzept
‘€ Raume mit |Bauliches
o \grofder Konzept
£|Personen- | gschanlagen-
o|belegung konzept
5| Bauliches
2|Ubrige Konzept
Nutzungen |Lgschanlagen-
konzept

Deckenbespannungen

Bodenbelage

Treppen- und Podestkonstruktionen

Quelle: http://www.praever.ch/de/bs/vs/richtlinien/Seiten/14-15_web.pdf
[1] Bauteile, welche brennbare Baustoffe enthalten, missen auf der Sichtseite des betrachteten Raumes mit einer Brandschutzplatte mit
30 Minuten Feuerwiderstand aus Baustoffen der RF1 bekleidet werden.

[2] Der Flachenanteil von brennbaren Materialien (Flachenleuchten, Pinnwande, Bekleidungen, Gelanderfullungen etc.) betragt in vertikalen

Fluchtwegen pro Geschoss max. 10% der Treppenhausgrundflache und in horizontalen Fluchtwegen max. 10% der Grundfléache des be-

trachteten horizontalen Fluchtweges. Teilflachen dirfen max. 2 m? groB sein und missen untereinander einen Sicherheitsabstand von mind.
2 m aufweisen. Flachenanteile von Turen, Fenstern, Handl&ufen etc. sowie einzelne lineare tragende Holzbauteile werden bei dieser Berech-
nung nicht berticksichtigt.

[3] In Gebauden geringer Hohe durfen anstelle von Baustoffen der RF1 solche der RF2 bzw. flir Baustoffe der RF2 solche der RF3 eingebaut

werden.

[4] Sofern die Deckenbespannungen mehr als 5 m Uber begehbaren Flachen liegen, dirfen anstelle von Deckenbespannungen der RF1

solche der RF2 bzw. anstelle von Deckenbespannungen der RF2 solche der RF3 eingesetzt werden. Einlagige Membranbauten gelten nicht
als Deckenbespannungen.

[5] Fur Wande und Decken ohne Feuerwiderstandsanforderungen sind Bauprodukte der RF3 zuléssig.

[6] In Beherbergungsbetrieben [a] mlssen feuerwiderstandsfahige Innenwéande, Decken und Stutzen aus Baustoffen der RF1 bestehen.
[7] Fur lineare tragende Bauteile sind Baustoffe der RF3 zuldssig.
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einsetzbar sind. Bei Geb&udehdhen ab 30 m missen
nicht brennbare Dammstoffe, isofloc Schittdammstoffe
und Feingranulat (RF1) eingesetzt werden.

Wichtig: Flr die brandschutztechnische Gesamtbeurtei-
lung eines Gebaudes mussen die Anforderungen an In-
nenrdume und AuBenwandbekleidungen miteinbezogen
werden. Wenn die Dacheindeckung nicht brennbar ist,
gelten die gleichen Anforderungen wie an die Wand

(s. Abbildung 5).

Installationsschéchte

Installationsschéachte mussen den gleichen Feuerwider-
stand wie die nutzungsbezogene Brandabschnitts-
bildung, mind. aber Feuerwiderstand El 30 aufweisen.
Fur die nutzungsbezogene Brandabschnittsbildung
(siehe www.praever.ch/de/bs/vs/richtlinien/Seiten/15-15_
web.pdf — Seiten 11-13) gilt in den Tabellen 1 bis 3 je-
weils die Spalte ,,Brandabschnittsbildende Wande und
horizontale Fluchtwege®. DAmmschichten von Installatio-
nen sind im Bereich der DurchfUhrung durch brand-
abschnittsbildende Bauteile mit Baustoffen der RF1 zu
unterbrechen. Bei Abschottungssystemen geman der
Brandschutznorm Artikel 14 Ziffer 3a gelten die An-
gaben auf der Leistungserklarung oder der VKF-techni-
schen Auskunft. Installationsschachte und Steigzonen
sind generell als Brandabschnitte auszufthren.

Okologie

Okologie beginnt fiir isofloc bei der sorgfaltigen Auswahl
der naturlichen Rohstoffe, welche im ressourcenscho-
nenden Produktionsprozess zum nachhaltigen Zellulose-
dammestoff aufbereitet werden. Ressourcen werden
dank der laufenden Rezepturentwicklung auch in Zu-
kunft geschont. So machen die Additive je nach Produkt
gerade noch 6 bis max. 10% am Gesamtprodukt aus. Als
MarktfUhrer setzt sich isofloc seit Uber 35 Jahren fur die
technisch hochwertige Zweitnutzung des Tageszei-
tungspapiers ein und betreibt damit ein stoffliches Upcy-
cling. Der Einsatz von Recyclingmaterial ist aktiver Res-
sourcenschutz und leistet einen wichtigen Beitrag zum
vorbildlichen Umgang mit unseren Waldreserven. Des-
halb wurden die Zelluloseddmmestoffe von isofloc mit
dem FSC®-Label ausgezeichnet. Die losen, einblasbaren
Zellulosedammstoffe werden aus aufgefasertem Zei-
tungspapier hergestellt. Dabei ist die technisch hoch-
wertige Zweitnutzung des Tageszeitungspapiers stoffli-
ches Upcycling, wie es im Baubereich nur selten zu
finden ist. Mit der Wiederverwertung des Papiers als
Zellulosedammstoff wird der Lebenszyklus des Roh-
stoffs um weitere 30-50 Jahre verlangert.

o\,
isofloc

isofloc Zellulosedammung verlangert die CO,-Speiche-
rung um weitere 30-50 Jahre. 1 kg isofloc bindet rund
1,4 kg CO,, erflllt die politischen Forderungen einer gri-
nen Wirtschaft und ist bezuglich Klimaschutz aus-
gezeichnet. isofloc Fachbetriebe sind bestrebt, isofloc
Zellulosedammstoff mehrmals zu verwenden. Sollte
isofloc Zellulosedammestoff ausgebaut werden, kann er
nach erfolgreicher Materialprtfung andernorts wieder
eingebaut oder dem Produktionsprozess zugeflhrt wer-
den. Verunreinigtes oder nasses Material wird in einer
Mullverbrennungsanlage entsorgt und in dieser letzten
Nutzungsstufe zu Warme und Strom verwertet.

Die isofloc Zellulosefasern gehen im Okologievergleich
zu anderen Dammstoffen als klarer Sieger hervor: Dam-
mung mit der besten Okobilanz! Dies hat im Sommer
2022 die Schweizer Koordinationskonferenz der Bau-
und Liegenschaftsorgane der &ffentlichen Bauherren
KBOB in ihren Okobilanzdaten im Baubereich bestatigt. 1
kg isofloc Zellulosedammstoff bendtigt lediglich 0,849
MJ Priméarenergieaufwand und emittiert lediglich 0,28
kg CO.,,.

In der isofloc Produktionsstatte wird in vorgegebenen
Zeitintervallen eine betriebliche Umweltanalyse durchge-
fuhrt. Vom Entstehen unseres Produkts Uber unser
tagliches Wirtschaften bis zur Wirksamkeit der
eingebauten Zelluloseddmmung: Bei isofloc gehen
Okologie und Okonomie Hand in Hand und die Umwelt
steht im Zentrum unseres taglichen Handelns. Unter
anderem wurde und wird dies durch die bis 100%ige
Umstellung auf Wasser-, Wind- und Solarstrom fur die
isofloc Stromversorgung erreicht.

Weitere Okologiedaten zu isofloc kénnen Sie unserer
Broschiire ,Okologie* entnehmen.

Um die wichtigsten Daten (nicht erneuerbarer Primar-
energiegehalt, erneuerbarer Primarenergiegehalt und
das Treibhauspotential GWP 100) auch fUr die gesamten
Konstruktionen in diesem Planungshandbuch verfligbar
zu machen, haben wir diese berechnet und in der
Tabelle ,Bauphysikalische Bewertung“ dokumentiert.
Die Werte beziehen sich auf eine mittlere Dammdicke
von 200 mm und unterstellen die Errichtung einer kom-
plett neuen Konstruktion wie gezeigt. Bestandskonst-
ruktionen, bei denen nur noch das Erstellen der Damm-
konstruktion inklusive isofloc notwendig ist, fallen daher
viel gunstiger aus.

Die einblasbaren Zellulosedammstoffe der isofloc
Gruppe sind zudem natureplus-zertifiziert.

Xl | ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

Glossar

abP Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis
fOr Brand und ggf. Schallschutz

abZ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des
Deutschen Institutes flr Bautechnik

Agepan THD Weichfaserplatte von Glunz

Bluclad Mineralisch gebundene Putztragerplatte
von Sineat

BT Bodentasche zur Aufnahme des UE fur
Bodendammungen

EnEV Energieeinsparverordnung 2014

ETA Européisch Technische Zulassung

Feuchtevariable Dampf- Dampfbremse variiert den sd-Wert und
bremse (isofloc active)  erhdht so die Sicherheit der Konstruktion.
Obligatorisch bei auBen dampfdichten

Konstruktionen.
GF Gipsfaserplatte
GKB Gipskarton-Bauplatte
GKF Gipskarton-Feuerschutzplatte (Standard

bei Brandschutzkonstruktionen)

Harte Bedachung nach Im Prinzip alles auBer Reet/Schilf. Tragende

DIN 4102-7 Dachplatten benétigen zweilagige Bitumen-
bahnen nach DIN 52128, 52130, 52131,
52143 mit Glasflieseinlage.
Grindach je nach LBO.

HD 60 Genuteter Weichfaserstreifen zur Aufnahme
des SE fur Bodendammungen

HWLP Holzwolle-Leichtbauplatte

HWP Holzwerkstoffplatte, bei Brandschutz-
konstruktionen immer mit Rohdichte
> 600 kg/ms, sofern nicht anders gepruft

IE Installationsebene

LBO Landesbauordnung der Bundeslander,
variieren in den Brandschutzanforderungen

MDF Mitteldichte diffusionsoffene Faserplatte

Powerpanel HD Mineralisch gebundene Putztragerplatte

von Fermacell

Raster/Abstand von Wenn nicht anders benannt = Achsmaf
Balken/Sparren/Lattung

etc.

Saniertapete SANTA DT Raufaser Mittelkorn mit variablem sd-Wert
fUr Bestandskonstruktionen

Saniertapete SANTA UT Glatte Untertapete mit variablem sd-Wert
fUr Bestandskonstruktionen

SE Sparrenexpander
UE Universalexpander fur Aufdopplungen
ZSP Zementgebundene Spanplatte (Duripanel)

von Sineat oder Panel F von Amroc
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Holzbalkendecke, oberste
Geschossdecke im Neubau

Idealkonstruktion fur eine kostengtnstige, hochwéarme-
gedammte und begehbare Holzbalkendecke

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

isofloc

7 >\ ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

D 1.1 | Holzbalkendecke, oberste Geschossdecke im Neubau

BRANDSCHUTZ

Mindestanforderungen fur F 30-B oder 60-B von unten (D);
Aufbau fur REI 30 oder weitere Mdglichkeiten fur die Schweiz erhalten Sie von der Schweizer Anwendungstechnik.

Brandschutz von oben bei nicht Gilt nach DIN 4102-4, Abschnitt 5.2.5 als erfillt bei max. Flachenlast von 1 KN/m?2 und oberer Beplankung:
bewohnten obersten Geschossdecken | Holzwerkstoffplatte d = 19 mm und = 600 kg/m? Rohdichte oder 21 mm Nut- und Federschalung, bei F 60 = 27 mm

Nut- und Federschalung

Brandschutz von unten

Allgemeine Anforderungen fur e Dammdicke: keine Anforderungen

¢ Unterkonstruktion: Holz oder Metall
* Abstand Unterkonstruktion (Raster): < 400 mm (sofern bei den Beplankungen unten nicht anders gefordert)

DIN 4102-4, Tabelle 57

Unterseitige Beplankung fur F 30 nach e 1 x 12,5 mm GKF oder Fermacell (Raster 400 mm) oder 1 x 19 mm HWS = 600 kg/m?3 auf Raster 625 mm oder

10 mm Fermacell auf Raster 350 mm oder

e 1 x 16 mm HWS = 600 kg/m? auf Raster 625 mm und 1 x 9,5 mm GKB oder 1 x 15 mm GKF/Fermacell auf Raster
500 mm oder

e 25 mm HWL auf Raster 500 mm + 20 mm mineralischer Putz

2 x 10 mm Fermacell auf Raster 350 mm oder 2 x 12,5 mm GKF/Fermacell auf Raster 400 mm — das Raster bezieht sich
auf den Achsabstand der Plattenbefestigung. Breitere Balkenabstande kdnnen mit Querlattungen im geforderten Raster
Uberbruckt werden.

Da sich oben kein Wohnraum befindet, besteht an oberste Geschossdecken normalerweise keine Anforderung an das Luftschallddmm-MaB. Bestehen
Anforderungen durch AuBenlarm, kann man bei der F 30-Decke wie oben beschrieben von einem Luftschalldamm-Maf je nach Unterdecke ausgehen von:

e Unterdecke mit 12,5 mm GK auf Lattung ca. 40 dB
* 12,5 mm Gipsfaser auf Lattung ca. 43 dB
e HWL mit Putz direkt beplankt ca. 49 dB

Eine zweite Beplankung mit Gipsplatten fihrt zu einer Verbesserung von ca. 3 dB. Je nach Dachboden und Eindeckung kommt es zu einer Verbesserung der

Die Konstruktion mit der variablen Dampfbremse isofloc active weist trotz der dampfbremsenden Holzwerkstoffplatte oben nur eine geringe rechnerische
Tauwassermenge auf, die von isofloc gepuffert wird und komplett wieder austrocknen kann. Die Sicherheit der Konstruktion kann durch den Einsatz einer
Holzschalung anstelle der Holzwerkstoffplatte weiter erhdht werden. Alle beteiligten Baustoffe sind entsprechend den nationalen Vorschriften trocken einzubauen.

Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fir Deutschland und www.isofloc.ch fir die Schweiz.

Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)

Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschltisse siehe hier.

Brandschutz F 30-B/REI 30 (D/CH) od. F 60-B (D) von unten
Schallschutz Keine Anforderungen
Feuchteschutz Ohne Dampfbremse maglich Beplankung fur F 60
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0
Okologie**:
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 299 SCHALLSCHUTZ
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m2) 453
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?2) 15,7
1
2 Luftschallddmmung gegen AuBenlarm.
3 FEUCHTESCHUTZ
4
5
6
ZUSATZINFORMATIONEN
_’&1:"\ Ausschreibungstexte
Holzschutz
Allgemeine Infos
MATERIAL Dicke Ao/AR™ u-Wert | U-Wert SIWETA" | U-WertabZ* | Phasenversch. Detalansenitsse
(mm) Wim-K) 0 Wime - K W/m? - K) Q)
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Holzwerkstoffplatte 22 0,130 500
© Balkenlage 12% 0,130 40
® 8.1 isofloc Zellulosefasern 140 0,038/0,040 1-2 0,286 0,295 9,0
3.2 isofloc Zellulosefasern 200 0,038/0,040 1 0,212 0,219 11,4
3.3 isofloc Zellulosefasern 240 0,038/0,040 1 0,180 0,186 13,1
3.4 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,148 0,153 15,5
@ Dampfbremse isofloc active 0,2 0,140 37500
® Installationslattung 30 0,130 1
® Innenverkleidung 12,5 0,360 11

* U-Wert fir den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeulbergangswiderstanden

** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hdhere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

@ JK.A/B.PHB.DE.20170210.E

ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.
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D1.2

Holzbalkendecke, oberste
Geschossdecke im Bestand

Idealkonstruktion fUr kostengunstigstes nachtragliches
Dammen einer ungeddmmten obersten Geschossdecke
aus Holz

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)
F 30-B von unten (D)
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Schallschutz
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D 1.2 | Holzbalkendecke, oberste Geschossdecke im Bestand

BRANDSCHUTZ

Mindestanforderungen fur F 30-B (D);
Moglichkeiten flr REI 30 fur die Schweiz erhalten Sie von der Schweizer Anwendungstechnik.

Brandschutz von oben bei nicht
bewohnten obersten Geschossdecken

Gilt nach DIN 4102-4, Abschnitt 5.2.5 als erfillt bei max. Flachenlast von 1 KN/m?2 und oberer Beplankung:
Holzwerkstoffplatte d = 19 mm und = 600 kg/m? Rohdichte oder 21 mm Nut- und Federschalung

Allgemeine Anforderungen fur
Brandschutz von unten

e Dammdicke: keine Anforderungen
® Unterkonstruktion: Holz oder Metall

e 25 mm HWL auf Raster < 500 mm + mind. 20 mm Putz oder
® 50 mm HWL auf Raster < 500 mm

Unterseitige Beplankung fur F 30 nach
DIN 4102-4, Tabelle 57

Weitere Varianten Falls neue Innenverkleidung erfolgt, siehe D 1.1. Das Raster bezieht sich auf den Achsabstand der Plattenbefestigung.

Breitere Balkenabstande kénnen mit Querlattungen im geforderten Raster tberbriickt werden.

SCHALLSCHUTZ

Da oben kein Wohnraum vorhanden ist, besteht an oberste Geschossdecken normalerweise keine Anforderung an das Luftschallddmm-MaB. Bestehen
Anforderungen durch AuBenlarm, kann man bei der F 30-Decke wie oben beschrieben von einem Luftschallddmm-Mal je nach Unterdecke ausgehen von: HWL
mit Putz direkt beplankt Ry, ca. 49 dB. Eine zweite Beplankung mit Gipsplatten fihrt zu einer Verbesserung von ca. 3 dB. Je nach Dachboden und Eindeckung
kommt es zu einer Verbesserung der Luftschallddmmung gegen AuBenlarm.

FEUCHTESCHUTZ

Nachtrégliche Hohlraumd@ammung in alten Holzbalkendecken. Diffusionsbilanz nach DIN 4108 und Bewertung nach hygrothermischer Simulation

Nr. | Konstruktion Innenbekleidung Obere Abdeckung Tauwasser (g/m?a) Verdunstung (g/m2a) | Bewertung
(Kaltseite)

1 Decke mit Einschub Putz auf Putztrager Alte Dielung 539 3349 O.K. %

2 Decke ohne Einschub Putz auf Putztréager Alte Dielung 1367 5209 ok nach WUFI

3 Wie 2, plus 14 cm Putz auf Putztrager Keine 325 3309 O. K. ™)
Zusatzddmmung

4 Decke mit vorh. Gipskarton ohne Alte Dielung 2370 8284 Geht nicht
Teilddmmung Dampfbremse

5 Wie 4, plus 14 cm Gipskarton ohne Keine 976 5478 O. K. nach WUFI
Zusatzddmmung Dampfbremse

6 Wie 4, plus 14 cm Gipskarton ohne Diffusionsoffene 1087 3864 O. K. nach WUFI
Zusatzddmmung Dampfbremse Beplankung

Feuchteschutz U. U. ohne Dampfbremse méglich
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0
Okologie**:
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 154
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 415
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 10,9
1
2 e o
- N
4
5
6 — — — — — — — — — —
MATERIAL Dicke Ao/NR™* u-Wert U-Wert SIAVETA* U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Dielenboden 24 0,130 40
® Alte Balkenlage 12% 0,130 40
® 8.1 isofloc Zellulosefasern 140 0,038/0,040 1 0,271 0,280 10,1
3.2 isofloc Zellulosefasern 200 0,038/0,040 1 0,203 0,210 12,5
3.3 isofloc Zellulosefasern 240 0,038/0,040 1 0,174 0,180 14,2
3.4 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,144 0,148 16,7
@ Lattung 24 0,130 40
e s | o |
® Innenputz (fugen- und rissfrei) 20 0,350 10

* U-Wert flr den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeulbergangswiderstanden
** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hdhere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

Randbedingungen: Ddmmdicke im Deckenhohlraum 6 + 6 cm (Nr. 1), 20 cm (Nr. 2 und 4), alte Holzschalung N/F mit 24 mm, wenn Zusatzddmmung > 14 cm
isofloc, Verdunstung bei Berechnung als Dach, T, = 20° C. sq-Wert von Tapete, Kleber, Anstrich: 0,10 m, Beplankung auf der Zusatzddmmung: sq < 0,2 m
Voraussetzung fur die diffusionstechnische Bewertung: ausreichende Luftdichtheit der Innenbekleidung zur Vermeidung von groBen Belastungen aus Konvektion
*) Auch bei Schalung unter Putztrager

**) Auch bei diffusionsoffener Beplankung auf der Zusatzddmmung (sq4 < 0,2 m)

Quelle: Kullmer, Jurgen; Dammung oberster Geschossdecken im Bestand; die neue quadriga 3/11; S. 30-33

Holzbalkendecken als OG-Decke gibt isofloc ohne Dampfbremse frei, wenn alle folgenden Punkte eingehalten werden. Steht nur einer der Punkte in Zweifel, muss
der warmseitige sq-Wert zwingend erhéht werden.

1. Innenputz muss mind. 1,5 cm betragen und ohne Fugen und Ritzen sein

2. Im Warmbereich nur normale Feuchtelast (Wohnnutzung), weder Sauna noch Schwimmbad etc. zugelassen

3. Der Dachraum muss gut belUftet sein

4. Die Dielung darf in der Flache nicht mit Abstellgut unbelliftet belegt sein bzw. werden (erhdht den auBeren Diffusionswiderstand)
5. Das Gebé&ude steht nicht tber 800 m . NN

6. Ausblasen der unteren Hohlrdume, 0,5 m zur AuBenwand, wenn diese nicht auBen gedammt ist oder wird

Werden die obenstehenden Anforderungen nicht eingehalten bestehen zwei Moglichkeiten. Der innere Diffusionswiderstand wird durch das Aufbringen einer
variablen Dampf-bremse erhoht (z.B. durch das Auftapezieren der pro clima SANTA DT oder einer Dampfbremse, die mit einer neuen GK verkleidet wird). Alternativ
kann jedoch auch oberseitig geddmmt werden. Die obenstehende Tabelle zeigt die Mdglichkeiten. Statt in eine Dampfbremse investiert man in eine oben liegende
Zusatzdammung. Die obere Schalung wird warmer, die Tauwassermenge gesenkt wird und der Energieverbrauch sinkt. In diesem Fall gilt eine Hohe t. NN von
max. 1000 m. Alle beteiligten Baustoffe sind entsprechend den nationalen Vorschriften trocken einzubauen.

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fir Deutschland und www.isofloc.ch fiir die Schweiz.

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)

Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse

Detailanschltsse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.
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D1.3

Holzbalkendecke, oberste

Geschossdecke im Bestand mit

Einschub, oben aufgedoppelt

Idealkonstruktion fUr kostengunstigstes nachtragliches
Dammen einer ungeddmmten obersten Geschossdecke

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Brandschutz

F/REI 30-B von unten

Schallschutz

Keine Anforderungen

Feuchteschutz U. U. ohne Dampfbremse méglich
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0
Okologie**:

Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 229
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 763
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 14,7
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MATERIAL Dicke Ao/NR™* u-Wert U-Wert SIAVETA* U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) 5 (W/m? - K) (W/m2 - K) "
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Dielenboden 24 0,130 40
® 2.1 isofloc Zellulosefasern 140 0,038/0,040 1 0,245 0,252 13,6
2.2 isofloc Zellulosefasern 200 0,038/0,040 1 0,188 0,194 16,1
2.3 isofloc Zellulosefasern 240 0,038/0,040 1 0,163 0,168 17,8
2.4 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,135 0,140 20,3
® Alte Balkenlage mit Aufdopplung Variabel 0,130 40
@ Schittung (vorhanden) 40 0,700 1
® Fehlboden/Blindboden 20 0,130 40
e e et @ | om | w
@ Schalung 24 0,130 40
éltér:xitggzre 0. Schilfrohr) 25 0,080 2
© Alter Innenputz 15 0,350 10
Sanierungstapete (optional) 1

* U-Wert flr den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeulbergangswiderstanden

** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hdhere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

D 1.3 | Holzbalkendecke, oberste Geschossdecke im Bestand mit Einschub, oben aufgedoppelt

BRANDSCHUTZ

Mindestanforderungen fur F 30-B (D)

Brandschutz von oben bei obersten
Geschossdecken

Gilt nach DIN 4102-4, Abschnitt 5.2.5 als erflllt bei max. Flachenlast von 1 KN/m? und oberer Beplankung:
Holzwerkstoffplatte d = 19 mm und = 600 kg/m® Rohdichte oder 21 mm Nut- und Federschalung

Anforderungen flr Brandschutz von e Dammdicke: keine Anforderungen
unten * Unterkonstruktion: Holz oder Metall
o Abstand Unterkonstruktion (Raster): < 400 mm

e 25 mm HWL auf Raster < 500 mm + mind. 20 mm Putz oder
® 50 mm HWL auf Raster < 500 mm

Unterseitige Beplankung fur F 30 nach
DIN 4102-4, Tabelle 57

Weitere Varianten Falls neue Innenverkleidung erfolgt, siehe D 1.1. Das Raster bezieht sich auf den Achsabstand der Plattenbefestigung.
Breitere Balkenabstéande kénnen mit Querlattungen im geforderten Raster Uberbrlickt werden. Da ein Fehlboden

auf Lagerleisten mit mineralischer Schiittung den Feuerwiderstand im Gefach erhoht, kdnnen Bestandsdecken mit
Schilfrohrputz oder Putz auf HWL von unten in die Feuerwiderstandsklasse F 30-B klassifiziert werden, wenn die
Holzbalken eine Mindestbreite von 100 mm aufweisen (Quelle: Kramer, Georg; Altes Holz auf neuestem Stand. TI.1,

Trockenbau Akustik, 2006)

SCHALLSCHUTZ

Da oben kein Wohnraum vorhanden ist, besteht an oberste Geschossdecken normalerweise keine Anforderung an das Luftschallddmm-MaB. Bestehen
Anforderungen durch AuBenlarm, kann man bei der F 30-Decke wie oben beschrieben von einem Luftschallddmm-MaR je nach Unterdecke ausgehen von:
HWL mit Putz direkt beplankt R,, ca. 49 dB. Eine zweite Beplankung mit Gipsplatten flhrt zu einer Verbesserung von ca. 3 dB. Je nach Dachboden und
Eindeckung oder oberer Zusatzddmmung kommt es zu einer Verbesserung der Luftschallddmmung gegen AuBenlarm.

FEUCHTESCHUTZ

Nachtrégliche Hohlraumdammung in alten Holzbalkendecken. Diffusionsbilanz nach DIN 4108 und Bewertung nach hygrothermischer Simulation

Nr. | Konstruktion Innenbekleidung Obere Abdeckung Tauwasser (g/m2a) Verdunstung (g/m2a) | Bewertung

(Kaltseite)

1 Decke mit Einschub Putz auf Putztréger Alte Dielung 539 3349 O.K. %

2 Decke ohne Einschub Putz auf Putztréger Alte Dielung 1367 5209 O. K. nach WUFI

3 Wie 2, plus 14 cm Putz auf Putztrager Keine 325 3309 O. K. ™)
Zusatzdammung

4 Decke mit vorh. Gipskarton ohne Alte Dielung 2370 8284 Geht nicht
Teilddmmung Dampfbremse

5 Wie 4, plus 14 cm Gipskarton ohne Keine 976 5478 O. K. nach WUFI
Zusatzddmmung Dampfbremse

6 Wie 4, plus 14 cm Gipskarton ohne Diffusionsoffene 1087 3864 O. K. nach WUFI
Zusatzdammung Dampfbremse Beplankung

Randbedingungen: Dammdicke im Deckenhohlraum 6 + 6 cm (Nr. 1), 20 cm (Nr. 2 und 4), alte Holzschalung N/F mit 24 mm, wenn Zusatzddmmung = 14 cm
isofloc, Verdunstung bei Berechnung als Dach, To = 20° C. sg-Wert von Tapete, Kleber, Anstrich: 0,10 m, Beplankung auf der Zusatzddmmung: sq < 0,2 m
Voraussetzung fur die diffusionstechnische Bewertung: ausreichende Luftdichtheit der Innenbekleidung zur Vermeidung von groBen Belastungen aus Konvektion
*) Auch bei Schalung unter Putztrager

**) Auch bei diffusionsoffener Beplankung auf der Zusatzddmmung (sq4 < 0,2 m)

Quelle: Kulimer, Jurgen; Dammung oberster Geschossdecken im Bestand; die neue quadriga 3/11; S. 30-33

Holzbalkendecken als OG-Decke gibt isofloc ohne Dampfbremse frei, wenn alle folgenden Punkte eingehalten werden. Steht nur einer der Punkte in Zweifel, muss
der warmseitige sq-Wert zwingend erhdht werden.

1. Innenputz muss mind. 1,5 cm betragen und ohne Fugen und Ritzen sein

2. Im Warmbereich nur normale Feuchtelast (Wohnnutzung), weder Sauna noch Schwimmbad etc. zugelassen

3. Der Dachraum muss gut belUftet sein

4. Die Dielung darf in der Flache nicht mit Abstellgut unbelliftet belegt sein bzw. werden (erhéht den auBeren Diffusionswiderstand)
5. Das Gebéaude steht nicht tber 800 m . NN

6. Ausblasen der unteren Hohlrdume, 0,5 m zur AuBenwand, wenn diese nicht auBen gedammt ist oder wird

Werden die obenstehenden Anforderungen nicht eingehalten, bestehen zwei Méglichkeiten. Der innere Diffusionswiderstand wird durch das Aufbringen einer
variablen Dampforemse erhéht (z.B. durch das Auftapezieren der pro clima SANTA DT oder einer Dampforemse, die mit einer neuen GK verkleidet wird). Alternativ
kann jedoch auch oberseitig geddmmt werden. Die obenstehende Tabelle zeigt die Mdglichkeiten. Statt in eine Dampfbremse investiert man in eine oben liegende
Zusatzdammung. Die obere Schalung wird warmer, die Tauwassermenge wird gesenkt und der Energieverbrauch sinkt. In diesem Fall gilt eine Hohe G. NN von
max. 1000 m. Bei oberen Zusatzddmmungen (siehe Varianten A—C) ohne obere Beplankungen oder bei Schalung auf Fuge ist keine Dampforemse notwendig. Alle
beteiligten Baustoffe sind entsprechend den nationalen Vorschriften trocken einzubauen.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.
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ZUSATZINFORMATIONEN

o\,
isofloc

Ausschreibungstexte

Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de flr Deutschland und www.isofloc.ch fir die Schweiz.

Holzschutz

Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)

Allgemeine Infos

Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse

Detailanschltsse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

D21

Massive oberste Geschossdecke

Idealkonstruktion fUr kostengunstigstes nachtragliches
Dammen einer ungedammten Massivdecke, nicht

begehbar, ggf. Laufsteg

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Brandschutz

F 30-AB bis F 90-AB von unten, je nach Decke

Schallschutz

Keine Anforderungen

o\,
isofloc

Feuchteschutz Tauwasserfrei
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0
Okologie**:
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 408
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 115
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 49,4
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MATERIAL Dicke Ao/NR™* u-Wert U-Wert SIAVETA* U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) 6] (W/m2 - K) (W/m2 - K) )
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Laufsteg 0,130 40
® Laufsteg 0,130 40
® Unterkonstruktion
® 4.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,223 0,234 10,6
4.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,165 0,173 13,1
4.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,122 0,129 16,4
4.4 isofloc Zellulosefasern 400 0,038/0,040 1 0,093 0,097 20,6
® Massivdecke variabel 2,500 80
® Innenputz 15 0,870 15

* U-Wert flr den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeulbergangswiderstanden

** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hdhere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

D 2.1 | Massive oberste Geschossdecke

BRANDSCHUTZ

Die géngigen Massivdecken weisen Feuerwiderstandsklassen von 30 bis 90 Minuten auf, die durch die zusatzliche D&mmung oben nicht verschlechtert werden.
Die vorhandene Decke kann Uber einen Statiker oder DIN 4102-22 bemessen werden. Flir Nachweise in der Schweiz konsultieren Sie die Anwendungstechnik.

SCHALLSCHUTZ

Da oben kein Wohnraum vorhanden ist, besteht an oberste Geschossdecken normalerweise keine Anforderung an das Luftschallddmm-MaB. Bestehen
Anforderungen durch AuBenlarm, kann das Luftschallddmm-MaB bei homogenen Massivdecken Uber das Flachengewicht ermittelt werden. Je nach Dachboden,
Eindeckung und oberer Dammung kommt es zu einer Verbesserung der Luftschalldammung gegen AuBenlarm.

FEUCHTESCHUTZ

Tauwasserfrei. Wenn starkere Luftbewegungen in Dammschichtnahe moglich sind, im Bereich des Luftzutritts die Oberflache der Dammschicht mit Wasser
gegen Verwehungen befeuchten, in diesem Fall auf Austrocknungsmaoglichkeiten achten. Besonders im Herbst/Winter bei nicht bellfteten Dachbdden und oben
dampfdichter Abdeckung! Sind Feuchteeintrdge durch Konvektion (Durchdringungen oder Bodenluke etc.) zu erwarten, missen diese abgedichtet und der
Luftraum oben beltiftet werden.

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fiir Deutschland und www.isofloc.ch fiir die Schweiz.
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)

Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.
Detailanschliisse Detailanschliisse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.
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D22

Gewolbekirchendecke, isofloc
Warmedammung auf der Kuppel

Idealkonstruktion fUr ungedammte Kuppeln, fugenfreie
Dammung unabhangig von der Geometrie des
Untergrundes

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Brandschutz Keine Anforderungen

Schallschutz Keine Anforderungen

o\,
isofloc

Feuchteschutz Tauwasserfrei

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0

Okologie**:

Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 374

Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 37

Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 34,6

MATERIAL Dicke Ao/AR™* p-Wert | U-Wert SIAVETA* | U-Wert abZ* Phasenversch.

(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040

@ 1.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,207 0,216 (545
1.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,156 0,163 18,0
1.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,117 0,123 21,4
1.4 isofloc Zellulosefasern 400 0,038/0,04 1 0,090 0,094 25,5

@ Massivgewolbe 22 1 40

® Gewolbeauffitterung

* U-Wert flr den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und WarmeUbergangswiderstanden

** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
*** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hohere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

D 2.2 | Gewodlbekirchendecke, isofloc Warmedéammung auf der Kuppel

BRANDSCHUTZ

Keine Anforderungen

SCHALLSCHUTZ

Keine Anforderungen

FEUCHTESCHUTZ

Tauwasserfrei

EINBAUHINWEISE

Die oberseitige Dammung der Gewdlbedecke ist bauphysikalisch optimal. Bei starker Neigung wurde isofloc abrutschen, daher wird es durch die Applizierung
mittels Sprihverfahren mit Wasser aufgebracht. Kleber kommen nicht zum Einsatz. Der Feuchteeintrag ist fir alte Putze oder Fresken unbedenklich. Das
Abrutschen wird durch das Ansprihen/Ankleben auf der Kuppel verhindert. Daflr muss der Untergrund staubfrei sein. Alte Holzschalungen sollten jedoch nicht
bespriht werden. Sie werden vorher abgeschweiBt. Die SchweiBbahn fungiert gleichzeitig als Dampfsperre und Luftdichtung. Ein teilweises Besprihen/Abbinden
der Oberflache zum Schutz gegen Verwehungen ist jedoch immer maglich, wenn der Dachraum bellftet ist. Mit dem Spriuhverfahren wird aufsteigendes Mauerwerk
in die D&mmung einbezogen, um den Warmebriickeneffekt zu reduzieren. Die isofloc DA&mmung ist nicht druckbelastbar und kann nicht begangen werden.

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte

Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fur Deutschland und www.isofloc.ch fUr die Schweiz.

Holzschutz

Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)

Allgemeine Infos

Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse

Detailanschltsse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E

ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.
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D23

Begehbare oberste Massivdecke,
Aufdopplung mit isofloc Damm-
hilsen-System oder System SE

in DP 60

Idealkonstruktion zur nachtraglichen Dammung
vorhandener begehbarer Massivdecken

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Brandschutz

F 30-AB bis F 90-AB von unten, je nach Decke

Schallschutz

Keine Anforderungen

Feuchteschutz Ohne Dampfbremse moglich

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0
Okologie**:

Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 557
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 407
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 53,9
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ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

D 2.3| Begehbare oberste Massivdecke, Aufdopplung mit isofloc Dammhuilsen-System
oder System SE in DP 60

BRANDSCHUTZ

Die géngigen Massivdecken weisen Feuerwiderstandsklassen von 30 bis 90 Minuten auf, die durch die zusatzliche D&mmung oben nicht verschlechtert werden.
Im Neubau kann dies ber(cksichtigt werden. Im Altbau besteht in der Regel Bestandsschutz, so dass der Feuerwiderstand der vorhandenen Decke wegen der
neuen Dammung nicht verbessert werden muss (siehe Vorspann Brandschutz). \Warmeerzeugende Einbauten sind zu schotten. Die vorhandene Decke kann tber
einen Statiker oder DIN 4102-22 bemessen werden. Fir Nachweise in der Schweiz konsultieren Sie die Anwendungstechnik.

SCHALLSCHUTZ

Da oben kein Wohnraum vorhanden ist, besteht an oberste Geschossdecken normalerweise keine Anforderung an das Luftschallddmm-MaB. Bestehen
Anforderungen durch AuBenlarm, kann das Luftschallddmm-MaB bei homogenen Massivdecken Uber das Flachengewicht ermittelt werden. Je nach Dachboden,
Eindeckung und oberem Dammsystem kommt es zu einer Verbesserung der Luftschallddmmung gegen AuBenlarm.

FEUCHTESCHUTZ

Massivdecken weisen in der Regel einen hohen Diffusionswiderstand auf, so dass auch obere Beplankungen mit Holzwerkstoffplatten ohne Dampfbremse

auf der vorhandenen Massivdecke ausgeflihrt werden kdnnen. Ausnahmen kénnen sein: Massivdecken mit hoher Restfeuchte, sehr dicke, dampfbremsende
Beplankungen oben oder zusétzliche dampfbremsende Auflagen, sehr dicke Dammungen (Uber 30 cm), Hohenlagen tUber 800 m oder hohe warmseitige
Feuchtelasten. Bei diesen Bedingungen empfiehlt es sich, den inneren sq4-Wert zu erhdhen, sinnvollerweise mit einer feuchtevariablen Dampfbremse wie der
isofloc active, welche bei trockenem Klima einen mittleren sq-Wert von 7,5 m aufweist. Fordern Sie zu dem Thema unser Gutachten der MFPA Leipzig an. Hinweis:
Vermeiden Sie konvektive Feuchteeintréage in den Dachboden (Bodenluke, Durchdringungen, durchdringende Innenwéande etc.). Alle beteiligten Baustoffe sind
entsprechend den nationalen Vorschriften trocken einzubauen.

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fir Deutschland und www.isofloc.ch fur die Schweiz.

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)

Aligemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse DetailanschlUsse siehe hier.

MATERIAL Dicke Ao/NR™* u-Wert U-Wert SIAVETA* U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040

@ HWS-Platten oder Dielenboden 24 0,130 300

® Traglattung 30 0,130 40

® 8.1 isofloc Zellulosefasern 100 0,038/0,040 1 0,324 0,338 9,8
3.2 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,214 0,224 12,0
3.3 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,160 0,168 14,5
3.4 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,120 0,126 17,9

@ Dammhulse oder Hufer SE in DP 60 Variabel 0,038/0,040 1

® Dampfbremse isofloc active (optional) Variabel

® Beton 140 2,50 70/100

* U-Wert fir den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeulbergangswiderstanden

** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hdhere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

@ JK.A/B.PHB.DE.20170210.E

ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.
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isofloc

D341 D 3.1 | Kellerdecke, isofloc Warmedammung zwischen Balkenlage
Kellerdecke, isofloc Warme- BRANDSCHUTZ

. - h B Ik I Anforderungen flr F 30-B (D);
dammung Zzwischen alken age Moglichkeiten flr REI 30 fur die Schweiz erhalten Sie von der Schweizer Anwendungstechnik.
Idealkonstruktion fiir eine gedémmte Balkendecke Unterseitige Beplankung fur F 30 nach e 1 x 12,5 mm GKF oder Fermacell (Raster < 400 mm) oder 1 x 19 mm HWS = 600 kg/m? auf Raster 625 mm oder

. . DIN 4102-4, Tabelle 57 10 mm Fermacell auf Raster 350 mm oder

gegen unbeheizte Kellerraume, auch auf vorhandene e 1 x 16 mm HWS = 600 kg/m? auf Raster 625 mm und 1 x 9,5 mm GKB oder 1 x 15 mm GKF/Fermacell auf Raster
Teildammungen 500 mm oder

e 25 mm HWL auf Raster 500 mm + 20 mm mineralischer Putz

Beplankung fur F 60 2 x 10 mm Fermacell auf Raster 350 mm oder 2 x 12,5 mm GKF/Fermacell auf Raster 400 mm. Das Raster bezieht sich
auf den Achsabstand der Plattenbefestigung. Breitere Balkenabstande kénnen mit Querlattungen im geforderten Raster
Uberbriickt werden.

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

F 30 von oben Einsatz einer 12,5 mm GKF zwischen Holzwerkstoffplatte und Parkett oder einer Gesamtdicke von Holzwerkstoff und
Brandschutz F 30-B von oben und unten Parkett von 42 mm (DIN 4102-4). 16 mm Holzwerkstoffplatte oder 21 mm Dielenbretter auf den Balken + 12,5 mm GKF
Schallschutz Keine Anforderungen oder 10 Fermacell plus 16 mm Holzwerkstoffplatte, Dielen oder Parkett. Alternativ 2 x 10 mm Trockenestrich Fermacell
T auf der Holzwerkstoffplatte.
Feuchteschutz Ohne Dampfbremse moglich
- - F 60 von oben 19 mm Holzwerkstoffplatte oder 27 mm Dielenbretter auf den Balken + 15 mm GKF oder 12,5 mm Fermacell plus
Holzschutz Keine Anforderungen an Innenbauteile 25 mm Holzwerkstoffplatte, Dielen oder Parkett. Alternativ 2 x 12,5 mm Trockenestrich Fermacell auf der
Okologie**: Holzwerkstoffplatte.
. ) . >
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 335 SCHALLSCHUTZ
. . o
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 618 Keine Anforderungen
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 18,3
FEUCHTESCHUTZ
Tauwasserfrei, wenn oben Holzwerkstoffplatte und unten diffusionsoffene Platte (GK, GF, MDF). Weitere Kombinationen bitte von der Anwendungstechnik individuell
berechnen lassen. Feuchtetechnischer Hinweis: Bei Beplankungen unten mit organischen Anteilen (z.B. Holzfaserplatten oder GK) auf gute Belliftung der Kellerrdume
achten.
1
—
2 ZUSATZINFORMATIONEN
3 (o Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fir Deutschland und www.isofloc.ch fir die Schweiz.
4 Holzschutz Keine Anforderungen an Innenbauteile.
5 Aligemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.
5 Detailanschlisse DetailanschlUsse siehe hier.
= — e — A — A — A — A A — A - - — .
MATERIAL Dicke Ao/NR™* u-Wert U-Wert SIAVETA* U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) ) (W/m? - K) (W/m2 - K) (h)
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Parkett 12 0,200 40
®@ Holzwerkstoffplatte 22 0,130 200
® 3.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,252 0,260 10,0
3.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,192 0,199 12,5
3.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,146 0,151 15,8
@ Balkenlage 12% Variabel 0,130 40
® Traglattung 24 0,130 40
® Verkleidung 12,5 0,250 8

* U-Wert fir den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeulbergangswiderstanden
** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
*** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hohere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

@ JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.
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D3.2

Kellerdecke, isofloc Warme-
dammung der Balkenlage, Kriech-
keller beluftet

Idealkonstruktion fur vorgefertigte Kellerdecken Uber

Kriechkellern, ggf. auch vor Ort ausgeblasen oder auf
Teilddmmung nachgeblasen

EEERO

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Brandschutz Keine Anforderungen

Schallschutz Keine Anforderungen

Feuchteschutz Ohne Dampfbremse moglich

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0

Okologie**:

Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 312

Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 573

Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 19,4

MATERIAL Dicke Ao/NR™* u-Wert U-Wert SIAVETA* U-Wert abZ* Phasenversch.

(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040

@ Parkett 12 0,200 40

®@ Holzwerkstoffplatte 22 0,130 200

® 8.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,251 0,259 10,3
3.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,192 0,198 12,8
3.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,146 0,151 16,1
3.4 isofloc Zellulosefasern 400 0,038/0,040 1 0,112 0,116 20,2

@ Balkenlage 12% Variabel 0,130 40

® Zementgebundene Spanplatte 25 0,350 50

* U-Wert flr den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeulbergangswiderstanden
** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hdhere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

D 3.2 | Kellerdecke, isofloc Warmedammung der Balkenlage, Kriechkeller bellftet

BRANDSCHUTZ

Keine Anforderungen

SCHALLSCHUTZ

Keine Anforderungen

FEUCHTESCHUTZ

* Auf gute Be- und Entliftung achten
* PE-Folie auf Erdreich verlegen, mit Kies sichern und vor UV schiitzen
* Auf Feuchtebestandigkeit und Diffusionsoffenheit der zementgebundenen Platte achten

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte

Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fur Deutschland und www.isofloc.ch fUr die Schweiz.

Holzschutz

Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)

Allgemeine Infos

Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse

Detailanschltsse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E

ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.
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D 3.3

isofloc Warmedammung auf
Sohlplatte

Oberseitige Dammung gegen Bodenplatte, unten
dampfdicht, oben Holzwerkstoffplatte mit zusatzlicher
variabler Dampfbremse

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Brandschutz

Keine Anforderungen

Schallschutz Keine Anforderungen

o,
isofloc

Feuchteschutz S. Rickseite
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0
Okologie**:
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 928
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 460
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 72,0
1
2
3
4
5
6
7 ) s?&"
oS S S S S S s S S S S, |
v Sy S S S S S S S S S S ,
oS S S S S S S oS S S, 7
SS9 05 35 085 8, GEaiaiaiaiaiat
?35%9?{ ;.,o‘:’;: ;oog‘;: o°°°7°, §’°?o, ;’090. §’°?o, o‘:,o?o. o‘:,oi’o. e 0 ‘:,o?g-o c;oeg.ogooeg.ogoo?qo °°o.8.o;°o?8. >
B GO ST 5B 30 5 0 o $0 POBS HIBO TS 580 5RO e pTB
MATERIAL Dicke Ao/AR** p-Wert | U-Wert SIAVETA* | U-Wert abZ*
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K)
bei A = 0,038 bei A = 0,040
@ Holzwerkstoffplatte 22 0,130 300
®@ Dampforemse isofloc active 0,2 Variabel
® Hufer SE in DP 60 (altern. Vollholz) Variabel 0,130 40
@ 4.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,256 0,264
4.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,193 0,200
4.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,145 0,150
® SchweiBbahn 10 0,170 80000
® Sohlplatte 160 2,500 130
@ Erdreich

* U-Wert fur den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeubergangswiderstanden

** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
*** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hohere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

D 3.3 | isofloc Warmedammung auf Sohlplatte

BRANDSCHUTZ

Keine Anforderungen

SCHALLSCHUTZ

Keine Anforderungen

FEUCHTESCHUTZ

Die Konstruktion ist unten dampfdicht und feucht (frischer Beton). Die Unterkonstruktion und andere Bauteile wie Innenwande mussen vor dieser Feuchtigkeit
geschutzt werden. Daher erst die SchweiBbahn verlegen, dann UK und Innenwande aufbauen. Wegen des Erdreichklimas und des notwendigen oberen sq-Werts
hat die Konstruktion kein nennenswertes Verdunstungspotential. Daher muss zusatzlich zur oberen Holzwerkstoffplatte der sq-Wert erhdht werden. Sinnvollerweise
mit einer variablen Dampfbremse wie der isofloc active, die bei trockenem Klima einen mittleren sq-Wert von 7,5 m aufweist. Hinweise:

e SchweiBbahn an AuBen- und Innenwénden 15 cm hochziehen oder IWA aufstellen
e sy-Wert der Dampfbremse oben einhalten

® Feuchteeintrag ausschlieBen — wenig fehlertolerant

* Baustoffe trocken einbauen

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte

Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fir Deutschland und www.isofloc.ch fUr die Schweiz.

Holzschutz

Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)

Allgemeine Infos

Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse Detailanschltisse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

D34

Massive Kellerdecke mit neuer
unterseitiger Warmedammung,
abgehangte Unterdecke an
Distanzschrauben oder Hufer SE

Idealkonstruktion zur Dammung vorhandener
Kellerdecken kaltseitig inklusive Leitungen/Rohren

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Brandschutz F 30 bis 90 von unten, je nach Decke

Schallschutz Keine Anforderungen

Feuchteschutz Ohne Dampfbremse moglich

Holzschutz Keine Anforderungen an Innenbauteile
Okologie**:

Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 569
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 246
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 62,1

o\,
isofloc

\Y]

"

DA ‘.A“‘ A A

MATERIAL Dicke Ao/AR** p-Wert | U-Wert SIAVETA* | U-Wert abZ*
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K)
bei A = 0,038 bei A = 0,040

@ Parkett 10 0,130 40

®@ Zementestrich 30 2,000 100

® Trennlage 1

@ Kellerdecke Beton 160 2,500 130

® 5.1 isofloc Zellulosefasern 100 0,038/0,040 1 0,321 0,335
5.2 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,213 0,223
5.3 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,159 0,167
5.4 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,119 0,125

® Distanzschrauben o. Hufer SE an Lattung

@ Lattung 28/48 0,130 40

Innenverkleidung 12,5 0,250 8

* U-Wert fur den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeubergangswiderstanden
** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
*** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hohere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

D 3.4| Massive Kellerdecke mit neuer unterseitiger Warmedammung, abgehéngte Unterdecke
an Distanzschrauben oder Hufer SE
BRANDSCHUTZ

Brandschutz fUr D;
Aufbau fur REI 30 oder weitere Mdglichkeiten flr die Schweiz erhalten Sie von der Schweizer Anwendungstechnik.

Die géngigen Massivdecken weisen Feuerwiderstandsklassen von 30 bis 90 Minuten auf (mit isofloc F 30-AB bis F 90-AB), die durch die zusétzliche Dammung
unten nicht verschlechtert, sondern verbessert werden. Bei Massivdecken ohne Nachweis der F-Klasse von unten F 30 mit einer Lage 12,5 mm GKF auf Raster
400 mm.

SCHALLSCHUTZ

Keine Anforderungen

FEUCHTESCHUTZ

Bei unten diffusionsoffenen Unterdecken tauwasserfrei. Bei Beplankungen mit organischen Anteilen und der Gefahr von dauerhaft hohen Luftfeuchten im Winter

die Kellerrdume bellften bzw. diagonale Querliftung sicherstellen. Bei Hohlraumdecken mit ungeddmmten AuBenwanden oder Zugangen fur Kaltluft in diese
Hohlrdume miissen die entsprechenden Fugen verschlossen oder ggf. die Hohlrdume in AuBenwandndhe geddmmt werden, damit die neue isofloc DAmmung nicht
von Kaltluft Uberstromt wird. Kaltwasserleitungen separat mit dampforemsenden Rohrschalen dédmmen. Warmwasserleitungen nur dann mit Rohrschalen dammen,
wenn der Mindest-U-Wert der EnEV (D) bzw. der EnV Energieverordnung (CH) nicht eingehalten wird.

BAUPHYSIKALISCHE HINWEISE

Werden Kellerrdume durch Abwarme von Heizungsanlagen erwarmt, kann gepruft werden, ob die DA&mmung in diesen R&umen entfallen kann. Sinnvoller ist es
natdrlich, die Abwarme zu reduzieren. Zuluft fir Heizungssysteme immer auf Bodenhdhe fuihren, um die Decke im Heizungskellerraum nicht unnétig abzukdhlen.

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fur Deutschland und www.isofloc.ch fiir die Schweiz.

Holzschutz Keine Anforderungen an Innenbauteile

Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse DetailanschlUsse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

o\,
isofloc

F1.1

Flachdacher aus Beton im Bestand,
nachtragliche Volldammung vorhan-
dener Hohlraume

Kostengunstigste Moglichkeit, vorhandene Hohlrdume
von Betonflachdachern effektiv nachtraglich zu dammen

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Brandschutz F 30 bis 90, je nach Decke
Schallschutz Bis zu 60 dB
Feuchteschutz Ohne Dampfbremse moglich
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0
Okologie**:
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 954
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 449
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 81,6
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/ / / / / / / / / / / /
- 8 - - - - v v v v v v - - - - -
MATERIAL Dicke Ao/NR™* u-Wert U-Wert SIAVETA* U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Bitumindse Abdichtung 10 0,170 80000
® Holzschalung 24 0,130 40
® EJ_EEZ;ZT:L;ZT aus z.B. Kreuzbalken Variabel 0130 20
@ 4.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,222 0,228 12,6
4.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,174 0,179 14,9
4.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,135 0,140 17,9

® t;n;zl::tr;it:ﬁ;!())n aus z.B. Kreuzbalken Variabel 0130 40
® Bestandsdammung (WLG 045) 30 0,045 1
@ Betondecke > 160 2,300 130
Innenputz 10 0,870 35

* U-Wert fir den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeulbergangswiderstanden
** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
*** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hohere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

F 1.1 | Flachdécher aus Beton im Bestand, nachtragliche Volldammung vorhandener Hohlrdume

BRANDSCHUTZ

Brandschutz fUr D;
Aufbau fur REI 30 oder weitere Mdglichkeiten flr die Schweiz erhalten Sie von der Schweizer Anwendungstechnik.

Die géngigen massiven Flachdacher weisen Feuerwiderstandsklassen von 30 bis 90 Minuten auf (mit isofloc F 30-AB bis F 90-AB), die durch die zusatzliche
Dammung oben nicht verschlechtert werden. Im Neubau kann dies berticksichtigt werden. Im Altbau besteht in der Regel Bestandsschutz, so dass der Feuer-
widerstand des vorhandenen Flachdaches wegen der neuen Da&mmung nicht verbessert werden muss.

SCHALLSCHUTZ

Anforderungen an D&cher bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. In diesen Fallen kann das Luftschallddmm-MaB von homogenen Massivdecken Uber
das Flachengewicht ermittelt werden. Durch das obere Entkopplungssystem kommt es zu einer weiteren Verbesserung und isofloc bedampft den Hohlraum
wirksam. So sind Luftschalldamm-MaBe R,, von ca. 55-62 dB (je nach Bestandsdecke und gewahltem Bodenaufbau) mdoglich.

FEUCHTESCHUTZ

Massivdecken weisen in der Regel einen hohen Diffusionswiderstand auf und sind bis auf Durchdringungen (diese Iuftdicht abkleben) luftdicht. Freigabe ohne
Dampfbremse ab 16 cm fugen- und rissfreier Betondecke. Auf beiden Seiten dampfbremsend/-sperrend, aber geringes Sicherheitspotential. Bei Nutzung mit héhe-
rer raumseitiger Feuchteproduktion und/oder Hohenlage Uber 850 m und/oder Verschattung etc. ist eine instationare Berechnung notwendig. Bei Betonneubaude-
cken oder feuchten Decken im Bestand sind die Decken vor dem Einbau der Unterkonstruktion und Dammung abzusperren (SchweiBbahn), damit keine Neubau-/
Bestandsfeuchte in die Konstruktion eindringen kann. Im Bestand vorhandene Feuchten in Massivholz oder Holzwerkstoffen oberhalb der Gleichgewichtsfeuchten
vor dem Ausblasen trocknen. Nur trockene Baumaterialien verwenden.

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fiir Deutschland und www.isofloc.ch fiir die Schweiz.
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)

Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.
Detailanschllisse Detailanschliisse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

F1.2

Flachdacher aus Holz im Bestand,
nachtragliche Volldammung vorhan-
dener Hohlraume

Idealkonstruktion zur nachtraglichen Dammung
vorhandener Flachdacher in Holzbauweise bei duBerer
dampfdichter Abdichtung ohne Bellftung

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Brandschutz F 30-B bis F 60-B von unten, je nach Beplankung

Schallschutz Bis zu 55 dB

Z o\

isofloc

Feuchteschutz Nicht ohne Dampfbremse
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0
Okologie**:
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 749
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 685
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 50,8
1
2
3
4
5
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MATERIAL Dicke Ao/Ag™* p-Wert | U-Wert SIA/ETA* | U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Bitumindse Abdichtung 10 0,170 80000
® Holzschalung 24 0,130 40
© Ef:rigﬁ&;;;”’ evtl. Kreuziage Variabel 0,130 40
@ 4.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,208 0,214 11,9
4.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,165 0,170 14,1
4.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,130 0,134 17,2
® E?Ze;rigﬁz”;e;‘ evtl. Kreuziage Variabel 0,130 40
® Alte Faserdammung (WLG 045) 30 0,045 1
@ Holzschalung/Lattung 24 0,130 40
Putztrager Heraklith 25 0,080 2
© Innenputz 15 0,350 25
Dampfbrems-Tapete Santa DT oder UT Variabel

* U-Wert fur den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeubergangswiderstanden
** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
*** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hohere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

F 1.2 | Flachdé&cher aus Holz im Bestand, nachtrégliche Vollddmmung vorhandener Hohlrdume

BRANDSCHUTZ

F 30-B bis F 60-B (D);

Aufbau fur REI 30 oder weitere Mdglichkeiten fur die Schweiz erhalten Sie von der Schweizer Anwendungstechnik.

Die gezeigte Konstruktion hat nach DIN
4102 fur F 30-B von unten folgende
Anforderungen

® Harte Bedachung

e Oben 21 mm Vollschalung mit Nut/Feder oder 16 mm Holzwerkstoffplatte mit Rohdichte > 600 kg/m?
e Unten 25 mm Holzwolle-Leichtbauplatte auf Raster 500 mm mit mind. 20 mm Putz

* Mind. 20 mm Putz

Alternativ sind unten Kombinationen aus Holzwerkstoffplatte und Gipsplatte moglich, z.B. 16 mm HWP auf Balkenraster
<625 mm + 9,5 mm GKB. Beplankungen mit 12,5 mm GKF/Fermacell mUssen auf einer Unterkonstruktion aus Holz
oder Metall im Raster < 400 mm befestigt werden, 10 mm Fermacell auf Raster 350 mm.

Fur F 60-B von unten

¢ Harte Bedachung
e Oben 27 mm Vollschalung oder 19 mm Holzwerkstoffplatte mit Rohdichte > 600 kg/m?
e Unten 2 x 12,5 mm GKF/Fermacell auf Unterkonstruktion Holz oder Metall im Raster < 400 mm

SCHALLSCHUTZ

Anforderungen an D&cher bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Die gezeigte Konstruktion wurde mit 25 mm Holzwolleleichtbauplatten und 15 mm
Putz auf einem 200 mm Sparren mit isofloc Dammung, oben Holzschalung ohne Bitumenbahnen, mit 49 dB gemessen. Der gemessene Wert mit einer

12,5 mm GKF auf Lattung lag bei 40 dB. Die Werte kdnnen durch den Einsatz von Gipsfaserplatten, Federschienen oder doppellagiger Beplankung erhoht werden.
So sind Luftschallddmm-MaBe bis ca. 55 dB méglich. Hohere Luftschalld@mm-MaBe wéren durch den Einsatz von biegeweicher Masse in Form von Bekiesung
oder Begrinung mdglich, dann siehe jedoch Feuchteschutz.

FEUCHTESCHUTZ

Da der obere Aufbau dampfdicht ist, muss der innere sq-Wert erhdht werden, wenn keine Unterliftung der Dachhaut verbleibt. Optimal ware der Einbau von isofloc
active auf der alten Innenverkleidung mit einer neuen diffusionsoffenen Innenverkleidung. Alternativ kann innen die Dampfbrems-Tapete Santa DT/UT auftapeziert
werden. Grundsétzlich sind folgende Regeln zu bertcksichtigen:

 Ein Gefélle = 3% vor bzw. = 2% nach Verformung (zur Gewahrleistung des Wasserablaufs)

* Dunkle Oberflache (Strahlungsabsorption a = 80%)

* Keine Verschattung (dauerhaft baurechtlich sichergestellt) und somit keine Deckschichten (Bekiesung, Griindach, Terrassenbelage, PV-Anlage)

e Keine Hohlraume auf der kalten Seite der Dammschicht

* Geprifte und dokumentierte Luftdichtheit

* Messung und Dokumentation der Holzfeuchten von Tragwerk und Schalung (u < 15 M-%) bzw. Holzwerkstoffoeplankung (u < 12 M-%) vor dem SchlieBen
des Aufbaus

® Kein hoherer zusétzlicher innerer sq-Wert (Innenverkleidung) vor der Dampforemse als 0,5 m (Rucktrocknung ermdglichen). Vorsicht bei vorhandenen nicht
luftdichten Dampfbremsen/-sperren in der Bestandskonstruktion.

* Bei Abweichungen hiervon muss ein objektspezifischer Einzelnachweis mittels hygrothermischer Simulationen (WUFI) nach EN 15026 durchgefuhrt werden.
Fordern Sie hierzu unser Datenblatt an, denn in dieses flieBen umfangreiche Informationen wie Verschattungsart, Standort, Nutzung, Wohnraumklima,
Luftdichtigkeit etc. ein.

e Tipp fur die Planungsphase: Im Falle von Verschattungen planen Sie oben eine Gefélledammung ein, die mit WLS 035 an der diinnsten Stelle noch 60 mm
aufweist (s. F 2.2). Dies bietet sich immer dann an, wenn die obere Abdichtung ohnehin erneuert werden muss.

* \Jorhandene Feuchten in Massivholz oder Holzwerkstoffen oberhalb der Gleichgewichtsfeuchten vor dem Ausblasen austrocknen.

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fir Deutschland und www.isofloc.ch fiir die Schweiz.

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz). Beachten Sie bitte die Hinweise beim Feuchteschutz

und zum Holzschutz im Einleitungstext.

Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse DetailanschlUsse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.
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isofloc

F2.1

Flachdacher aus Holz, vollgedammt,
unbeliftet, nicht verschattet

Idealkonstruktion fUr die sichere Dammung einer auBen
dampfdichten Konstruktion

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Brandschutz F 30-B bis F 90-B moglich

Schallschutz Bis zu 55 dB

Feuchteschutz isofloc active obligatorisch

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0

Okologie**:

Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 820
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 486
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 52,4
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MATERIAL Dicke Ao/NR™* u-Wert U-Wert SIAVETA* U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040

@ Bekiesung 30 1,400 1

®@ Bitumintse Abdichtung 10 0,170 80000

® Holzschalung 24 0,130 40

@ Sparren (Holzanteil 12%) 60 0,130 40

® 5.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,252 0,260 10,2
5.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,193 0,199 12,5
5.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,146 0,151 15,5
5.3 isofloc Zellulosefasern 400 0,038/0,040 1 0,113 0,117 19,3

® Dampfbremse isofloc active 0,2 0,140 37500

@ Installationslattung 30 0,130 40

Diffusionsoffene Innenverkleidung 12,5 0,250 8

* U-Wert fur den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeubergangswiderstanden
** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
*** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hohere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

F 2.1 | Flachd&cher aus Holz, vollgedammt, unbelliftet, nicht verschattet

BRANDSCHUTZ

F 30-B bis F 90-B (D);
Aufbau fur REI 30 oder weitere Mdglichkeiten fur die Schweiz erhalten Sie von der Schweizer Anwendungstechnik.

Die gezeigte Konstruktion hat laut ® Harte Bedachung
isofloc Priifzeugnis fur F 30-B von * 21 mm Vollschalung mit Nut/Feder auf den Balken im Raster < 900 mm
unten folgende Anforderungen e Unten 12,5 mm GKF/Fermacell auf einer Unterkonstruktion aus Holz oder Metall im Raster < 400 mm

Fur F 60-B von unten nach DIN 4102 ¢ Harte Bedachung

e 27 mm Vollschalung mit Nut/Feder

¢ Balken im Raster 6256 mm

e Unten 2 x 12,5 mm GKF/Fermacell auf Unterkonstruktion Holz oder Metall im Raster < 400 mm
e Alternativ unten 15 mm Fermacell auf 22 mm Vollschalung mit Nut/Feder

Fur F 90-B von unten nach isofloc * Harte Bedachung

Prifzeugnis * 21 mm Vollschalung mit Nut/Feder

® Balken im Raster < 900 mm

* 12,5 mm GKF auf den Balken

* CD 60 im Raster < 330 mm, darauf 2 x 12,5 mm GKF

SCHALLSCHUTZ

Anforderungen an Dacher bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Die gezeigte Konstruktion wurde mit einer 12,5 mm GKF auf Lattung ohne Kies mit
20 cm Dammung zwischen den Balken mit Ryr = 41 dB gemessen, mit Flachdachabdichtung Ry, ca. 42 dB fir Décher mit mind. 3 cm Bekiesung oder Griindach
ca. 48 dB. Ein Passivhaus-Flachdach mit 36 cm isofloc zwischen Balken 8/36, oben 25 mm OSB mit Abdichtung, unten Dampfbremse, Lattung und 18 mm
Fermacell wurde mit 50 dB gemessen. Die Werte kdnnen durch den Einsatz von Gipsfaserplatten, Federschienen, doppellagigen Beplankungen oder durch den
Einsatz von biegeweicher Masse in Form von Bekiesung oder Begriinung erhéht werden. So sind Luftschalldamm-MaBe Ry, bis ca. 55 dB mdglich.

FEUCHTESCHUTZ

Die feuchtevariable Dampfbremse isofloc active ermdglicht im Sommer eine ausreichende Ricktrocknung von im Winter eindiffundierter Feuchte und in gewissem
Rahmen von auBerplanmaBigen Befeuchtungen bei normaler Wohnraumnutzung. Ohne Bekiesung entspricht die Konstruktion den nachweisfreien Konstruktionen
nach DIN 68800-2. Hier sind folgende Regeln zu berticksichtigen:

 Ein Gefélle = 3% vor bzw. = 2% nach Verformung (zur Gewahrleistung des Wasserablaufs)

* Dunkle Oberflache (Strahlungsabsorption a = 80%)

e Keine Verschattung (dauerhaft baurechtlich sichergestellt) und somit keine Deckschichten (Bekiesung, Griindach, Terrassenbelage, PV-Anlage)

e Eine feuchtevariable Dampfbremse mit besonderen Anforderungen (z.B. isofloc active)

® Keine Hohlrdume auf der kalten Seite der Dammschicht

* Geprifte und dokumentierte Luftdichtheit

* Messung und Dokumentation der Holzfeuchten von Tragwerk und Schalung (u < 15 M-%) bzw. Holzwerkstoffbeplankung (u < 12 M-%) vor dem SchlieBen
des Aufbaus

* Kein héherer zusétzlicher innerer sq-Wert (Innenverkleidung) vor der Dampforemse als 0,5 m (Rucktrocknung ermdglichen). Innen normale Wohnraumnutzung mit
normaler Feuchtelast, keine Lilftungsanlage mit Uberdruck.

* Weicht der Aufbau in einem der obengenannten Punkte ab, bitte Datenblatt/Anwendungstabelle fir isofloc active anfordern. Hier sind einige Abweichungen
aufgrund umfangreicher Berechnungen und Praxiserfahrungen eingeflossen. Bei Abweichungen hiervon muss ein objektspezifischer Einzelnachweis mittels einer
hygrothermischen Simulation (WUFI) nach EN 15026 durchgeflhrt werden. Bitte hierzu unser Datenblatt anfordern, in das umfangreiche Informationen wie
Verschattungsart, Standort, Nutzung, Wohnraumklima, Luftdichtigkeit etc. eingeflossen sind.

e Tipp fUr die Planungsphase: Im Falle von Verschattungen durch z.B. Bekiesung, Begriinung, Nachbargebaude, Baume, Solaranlagen, Terrassenbelége etc.
planen Sie oben eine Gefélleddammung ein, die mit WLS 035 an der dinnsten Stelle noch 60 mm aufweist (s. F 2.2).

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fur Deutschland und www.isofloc.ch fiir die Schweiz.

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz). Beachten Sie bitte die Hinweise beim Feuchteschutz
und zum Holzschutz in der Einleitung.

Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse DetailanschlUsse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

F22

Begriinte Flachdacher aus Holz,
vollgedammt, unbeliftet

Idealkonstruktion fUr die sichere Dammung einer auBen
dampfdichten und begriinten Konstruktion

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)
F 30-B bis F 90-B moglich
Bis zu 55 dB

Brandschutz

Schallschutz

o\,
isofloc

Feuchteschutz isofloc active obligatorisch
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0
Okologie**:
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 846
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 377
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 57,5
1
2
3
4
5
6
7 o)
8
9
— el /S
MATERIAL Dicke Ao/NR™* u-Wert U-Wert SIAVETA* U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Begriinung, Gehbelag, Solaranlage etc. 60 35
@ Diffusionsdichte Abdichtung 10 0,170 80000
® Uberddmmung 80 0,035 100
@ Diffusionsdichte Abdichtung 10 0,170 80000
® Holzschalung 24 0,130 40
® 6.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,156 0,160 14,7
6.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,131 0,134 16,9
6.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,107 0,110 20,0
@ Sparren (Holzanteil 12%) 60 0,130 40
Dampfbremse isofloc active 0,2 0,140 37500
© Installationslattung 30 0,130 40
Diffusionsoffene Innenverkleidung 12,5 0,250 8

* U-Wert fir den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeulbergangswiderstanden
** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
*** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hdhere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

F 2.2 | Begrinte Flachdécher aus Holz, voligeddmmt, unbellftet

BRANDSCHUTZ

F 30-B bis F 90-B (D);
Aufbau fur REI 30 oder weitere Mdglichkeiten fur die Schweiz erhalten Sie von der Schweizer Anwendungstechnik.

Die gezeigte Konstruktion hat laut
isofloc Priifzeugnis fur F 30-B von
unten folgende Anforderungen

® Harte Bedachung
* 21 mm Vollschalung mit Nut/Feder auf den Balken im Raster < 900 mm
e Unten 12,5 mm GKF/Fermacell auf einer Unterkonstruktion aus Holz oder Metall im Raster < 400 mm

Fur F 60-B von unten nach DIN 4102 ¢ Harte Bedachung
e 27 mm Vollschalung mit Nut/Feder
¢ Balken im Raster < 6256 mm

e Unten 2 x 12,5 mm GKF/Fermacell auf Unterkonstruktion Holz oder Metall im Raster < 400 mm

Fur F 90-B REI 90 von unten nach
isofloc Priifzeugnis

¢ Harte Bedachung

e 21 mm Vollschalung mit Nut/Feder, Balken im Raster = 900 mm
e 12,5 mm GKF auf den Balken

e CD 60 im Raster < 330 mm, darauf 2 x 12,5 mm GKF

SCHALLSCHUTZ

Anforderungen an Dacher bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Die gezeigte Konstruktion mit einer 12,5 mm GKF auf Lattung und Kies oder
Begriinung erreicht ein Ry, von ca. 47 dB. Die Werte kdnnen durch den Einsatz von Gipsfaserplatten, Federschienen, doppellagigen Beplankungen erhéht werden.
So sind Luftschallddmm-MaBe Ry, bis ca. 55 dB mdglich.

FEUCHTESCHUTZ

Die feuchtevariable Dampfbremse isofloc active ermdglicht im Sommer eine ausreichende Ricktrocknung von im Winter eindiffundierender Feuchte und in gewis-
sem Rahmen von auBerplanmaBigen Befeuchtungen bei normaler Wohnraumnutzung. Die Konstruktion entspricht wegen der Verschattung durch das Grindach
nicht den nachweisfreien Konstruktionen nach DIN 68800-2. Im ersten Schritt prifen, ob der Aufbau kompatibel mit Vorgaben im Datenblatt zu isofloc acitve ist
(bei der Anwendungstechnik anfordern). In dieses sind einige Abweichungen aufgrund umfangreicher Berechnungen und Praxiserfahrungen eingeflossen. Bei
Abweichungen hiervon ist die Durchflhrung einer hygrothermischen Simulation (WUFI) nach EN 15026 obligatorisch. Hierzu in der Anwendungstechnik Datenblatt
anfordern, in das umfangreiche Informationen wie Verschattungsart, Standort, Nutzung, Wohnraumklima, Luftdichtigkeit etc. eingeflossen sind. Trotzdem missen
folgende Punkte bertcksichtigt werden:

 Ein Gefélle = 3% vor bzw. = 2% nach Verformung (zur Gewahrleistung des Wasserablaufs)

* Eine feuchtevariable Dampfbremse mit besonderen Anforderungen (z.B. isofloc active). Innen normale Wohnraumnutzung mit normaler Feuchtelast, keine
Liftungsanlage mit Uberdruck. Zusétzlicher innerer sq-Wert der Innenverkleidung max. 0,5 m.

® Keine Hohlrdume auf der kalten Seite der Dammschicht

* Geprifte und dokumentierte Luftdichtheit

* Messung und Dokumentation der Holzfeuchten von Tragwerk und Schalung (u < 15 M-%) bzw. Holzwerkstoffoeplankung (u < 12 M-%) vor dem SchlieBen
des Aufbaus

 Tipp zur Berlcksichtigung fur die Planungsphase: Oben eine Gefalleddmmung einplanen, die mit WLS 035 an der dlinnsten Stelle noch 60 mm aufweist. Die
erste Abdichtungsbahn auf der Schalung ist im Prinzip eine Notabdichtung fur die Bauphase, hier reicht eine einlagige Ausfiihrung. Diffusionstechnisch kann sie
jedoch bei Bedarf auch mehrlagig ausgefihrt werden.

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fir Deutschland und www.isofloc.ch fiir die Schweiz.

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz). Beachten Sie bitte die Hinweise beim Feuchteschutz
und zum Holzschutz in der Einleitung. Alternativ beachten Sie die belUftete Konstruktion F 2.4 auf der Ruckseite von

F2.3.

Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse

Detailanschltsse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

F2.3
Begrinte Flachdacher aus

vorgefertigten Hohlkastenelementen

Idealkonstruktion fUr sehr gut gedammte Flachdacher

mit hohem sommerlichem Warmeschutz
(Freigabe nur fUr die Schweiz)

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Brandschutz F 30-B von unten

Schallschutz Bis zu 51 dB

Feuchteschutz Ohne Dampfbremse moglich

Holzschutz Nach SIA 180

Okologie**:

Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 1132
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 788
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 77,2

A A

o\,
isofloc

7'"

Z\

MATERIAL Dicke Ao/Ag p-Wert | U-Wert SIA/ETA* U-Wert abz* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Begriinung, Gehbelag, Solaranlage etc. 60 0,700 1
@ Diffusionsdichte Abdichtung 8 0,170 80000
® Uberddmmung 80 0,035 100
@ Diffusionsdichte Abdichtung 2,5 0,170 80000
® Holzwerkstoffplatte 27 0,130 500
® 6.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,157 0,160 16,0
6.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,131 0,134 18,4
6.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,107 0,110 21,7
@ Sparren (Holzanteil 12%) 60 0,130 40
Holzwerkstoffplatte 27 0,130 300

* U-Wert fur den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmedbergangswiderstanden

** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hdhere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

F 2.3 | Begrinte Flachdacher aus vorgefertigten Hohlkastenelementen

BRANDSCHUTZ

F 30-B von unten (D);
Aufbau fur REI 30 oder weitere Mdglichkeiten fur die Schweiz erhalten Sie von der Schweizer Anwendungstechnik.

Die gezeigte Konstruktion hat laut
isofloc Prifzeugnis fur F 30-B REI 30
von unten folgende Anforderungen

® Harte Bedachung
® Keine Dammschutzschicht nétig
® Balken im Raster von max. 1,25 m, darauf mind. 28 mm Holzwerkstoffplatte mit Rohdichte von = 650 kg/m?

SCHALLSCHUTZ

Anforderungen an D&cher bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Die gezeigte Konstruktion erreicht ein R,, von ca. 51 dB. Die Werte kénnen durch
zusétzliche Beplankungen innen erhdht werden. So sind Luftschalldamm-MaBe R, von bis ca. 55 dB mdglich. Diese sind direkt auf der Holzwerkstoffplatte
zu beplanken oder im Falle von Installationsebenen ausreichend tief zu entkoppeln (einlagig mit 90 mm und zweilagig mit 50 mm Hohlraumtiefe, beide mit
Bedampfung).

FEUCHTESCHUTZ

Die Konstruktion entspricht wegen der Verschattung durch das Griindach nicht den nachweisfreien Konstruktionen nach DIN 68800-2. Es bedarf eines Nachweises
der dauerhaften feuchtetechnischen Funktionstlchtigkeit mit einer instationaren Simulationsberechnung nach EN 15026 (z.B. WUFI). Aufgrund von positiven
Praxiserfahrungen und hygrothermischen Simulationen nach EN 15026 werden Konstruktionen von isofloc Schweiz flr die Schweiz freigegeben, die folgende Be-
dingungen einhalten:

e Ein Gefélle = 3% vor bzw. = 2% nach Verformung (zur Gewahrleistung des Wasserablaufs)

* Normale Wohnraumnutzung

o Mind. 80 mm Uberdammung mit WLS 035

e Keine Hohlraume auf der kalten Seite der Dammschicht

* Geprifte und dokumentierte Luftdichtheit

* Messung und Dokumentation der Holzfeuchten von Tragwerk und Schalung (u < 15 M-%) bzw. Holzwerkstoffbeplankung (u < 12 M-%) vor dem SchlieBen
des Aufbaus

® Max. 850 m . NN

* Max. Dammdicke im Gefach 300 mm

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fiir Deutschland und www.isofloc.ch fiir die Schweiz.

Holzschutz Ausfuihrung nur in der Schweiz nach SIA 180.

Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse Detailanschltsse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

F3.1

Flache oder leicht geneigte Dacher
im Bestand mit beliiftetem Griindach

Idealkonstruktion fur leicht geneigte, bellftete Flach-
dacher in Nagelbrettbinderbauweise

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)
F 30-B von unten
Rwr ca. 43 dB

Brandschutz

Schallschutz

o\,
isofloc

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

F 3.1 | Flache oder leicht geneigte Dacher im Bestand mit belUftetem Griindach

BRANDSCHUTZ

F 30-B von unten (D);
Aufbau fur REI 30 oder weitere Mdglichkeiten fur die Schweiz erhalten Sie von der Schweizer Anwendungstechnik.

Die gezeigte Konstruktion hat laut Harte Bedachung, Binderkonstruktion oder Vollholz im max. Binderraster von 1,25 m, ggf. Dampfbremse, folgende
isofloc Priifzeugnissen fur F 30-B von Unterdecken sind mdéglich:

unten folgende Anforderungen
1. Variante: Akustikdecke von OWA (S1), 15 mm, Abhéngehdhe = 150 mm
2. Variante: 28 mm Spanplatte (= 650 kg/m3) auf Binder im Raster < 1,25 m
3. Variante: 12,5 mm GKF auf Lattung im Raster < 400 mm

4. Variante: 24 mm Vollholz mit Nut/Feder auf Raster < 900 mm

Hinweis: warmeerzeugende Einbauten in der DAmmung abschotten

SCHALLSCHUTZ

Anforderungen an D&cher bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Die gezeigte Konstruktion mit einer 12,5 mm GKF auf Lattung, oben begriint, weist ein

Feuchteschutz Tauwasserfrei mit Beltftung Luftschalldamm-MaB R, von ca. 43 dB auf, mit einlagigen Beplankungen aus Massivholz oder Holzwerkstoffplatten oder Akustikdecken ein Ry, von ca. 40 dB. Die
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 Werte kénnen durch den Einsatz von Gipsfaserplatten, Federschienen oder doppellagigen Beplankungen erhéht werden. So sind Luftschallddamm-MaBe Ry, bis ca.
— 50 dB méglich.
Okologie**:
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 844 FEUCHTESCHUTZ
Primérenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 600 Die Konstruktion ist belUftet und tauwasserfrei.
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 53,4 ZUSATZINFORMATIONEN
Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fiir Deutschland und www.isofloc.ch fiir die Schweiz.
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)
Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.
Detailanschllisse Detailanschlisse siehe hier.
MATERIAL Dicke Ao/Ag™* p-Wert | U-Wert SIA/ETA* | U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) ) (W/mz - K) (W/mz2 - K) (h)
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Grindach 120
® Diffusionsdichte Abdichtung 10
® Holzwerkstoffplatte OSB 22
@ Bellftungsebene 300
© B e s e | vt | o0 |
® 6.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,236 0,243 9,9
6.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,183 0,189 12,2
6.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,141 0,145 15,2
6.4 isofloc Zellulosefasern 400 0,038/0,040 1 0,109 0,113 19,0
@ Dampfbremse isofloc active 0,2 0,140 37500
Installationslattung 24 0,130 40
@ Innenverkleidung 12,5 0,250 8

* U-Wert flr den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und WarmeUbergangswiderstanden
** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
*** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hohere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH //\ ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

isofloc

F3.2 F 3.2 | Flache oder leicht geneigte Dacher im Bestand mit Faserzementwellplatten oder Trapezblech

Flache oder leicht geneigte Dacher BRANDSCHUTZ

. . F 30-B von unten (D);

Im BGStand mlt Faserzementwe"' Aufbau fur REI 30 oder weitere Mdglichkeiten fur die Schweiz erhalten Sie von der Schweizer Anwendungstechnik.

platten Oder Tra peZbIeCh Die gezeigte Konstruktion hat laut Harte Bedachung, Binderkonstruktion oder Vollholz im max. Binderraster von 1,25 m, ggf. Dampfbremse, folgende

isofloc Priifzeugnissen fur F 30-B von Unterdecken sind mdéglich:
Idealkonstruktion fur bellftete Binderdacher unten folgende Anforderungen
1. Variante: Akustikdecke von OWA (S1), 15 mm, Abhéngehdhe = 150 mm
2. Variante: 28 mm Spanplatte (= 650 kg/m3) auf Binder im Raster < 1,25 m
3. Variante: 12,5 mm GKF auf Lattung im Raster < 400 mm (REI 30)

4. Variante: 24 mm Vollholz mit Nut/Feder auf Raster < 900 mm (REI 30)

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Hinweis: warmeerzeugende Einbauten in der DAmmung abschotten

Brandschutz F 30-B/REI 30 von unten
SCHALLSCHUTZ

Schallschutz Ca. 40 dB - - . p - - - — :
Anforderungen an D&cher bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Die gezeigte Konstruktion mit einer 12,5 mm GKF auf Lattung, oben mit Faserzement,

Feuchteschutz Tauwasserfrei mit Bellftung weist ein Luftschallddmm-MaB Ry, von ca. 40 dB auf, mit Trapezblech Ry, von ca. 37 dB. Mit einlagigen Beplankungen aus Massivholz oder Holzwerkstoffplatten

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 oder Akustikdecken Ry, von ca. 35 dB. Die Werte kénnen durch den Einsatz von Gipsfaserplatten, Federschienen oder doppellagigen Beplankungen erhéht

- werden. So sind Luftschalldamm-MaBe R,y bis ca. 50 dB mdglich.

Okologie**:

Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m2) 257 FEUCHTESCHUTZ

Primérenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 487 Die Konstruktion ist bellftet und tauwasserfrei.

Treibh ntial GWP 1 k m? 17,7

eibhauspotential GWP 100 (kg eq CO-/m?) ' ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fir Deutschland und www.isofloc.ch fur die Schweiz.
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)
Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.
Detailanschlisse Detailanschliisse siehe hier.

YR Y Y Y Y Y Y Y Y VY Y Y VY VYAV Y YUY YA Y YV

MATERIAL Dicke Ao/NR™* u-Wert U-Wert SIAVETA* U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040

@ Faserzement/Trapezblech Variabel

® Querlattung 60

® Beluftungsebene > 100

@ gl_'e:)gl;;t;rtitﬁt:g%rdach im Gefalle Variabel 0130

® 5.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,214 0,220 9,7
5.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,169 0,174 12,0
5.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,132 0,136 15,0
5.4 isofloc Zellulosefasern 400 0,038/0,040 1 0,104 0,107 18,8

® Svfifs';aesffizrr?gung m Bestand 40 0,040/0,040 1

@ Innenverkleidung (luftdicht) 19 0,250 8

* U-Wert fur den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmedbergangswiderstanden
** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hdhere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

@ JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

F3.3

Flachdacher mit groBer Spannweite,

Beliftung zwischen den Balken,
erhéhte Schalldammung

Idealkonstruktion fur groBe Spannweiten und hohe

Schallddmmung

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Brandschutz F 30-B bis F 60-B von unten
Schallschutz Rw ca. 50 dB

Feuchteschutz Tauwasserfrei mit BelUftung
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0
Okologie**:

Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?)

810

Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?)

1124

Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?)

49,3

-

o\,
isofloc

][ N]J]oJa] Ml wW]IDN

MATERIAL Dicke Ao/Ag™* p-Wert | U-Wert SIA/ETA* | U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040

@ Bitumindse Abdichtung (beschiefert) 5

®@ Holzschalung/-werkstoffplatte 24

® Tragende Balkenkonstruktion Variabel
(Holzanteil 10%)

@ Klemmleiste/Hinterltftung Variabel 0,130

® Holzweichfaserplatte 24 0,045 40

® 5.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,217 0,235 11,2
5.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,170 0,182 13,9
5.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,135 0,140 17,7
5.4 isofloc Zellulosefasern 400 0,038/0,040 1 0,105 0,109 23,6

@ Holzwerkstoffplatte 24 0,140 40

Federschiene/Faserddmmung 27 0,040 1

© GKF2x12,5 25 0,250 8

* U-Wert flr den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und WarmeUbergangswiderstanden

** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
*** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hohere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

F 3.3 | Flachdécher mit groBer Spannweite, Belliftung zwischen den Balken, erhdhte Schalldammung

BRANDSCHUTZ

F 30-B bis F 60-B von unten (D);
Aufbau fur REI 30 oder weitere Mdglichkeiten fur die Schweiz erhalten Sie von der Schweizer Anwendungstechnik

F 60-B von unten Die Konstruktion bedarf nach DIN 4102-4 oben einer 27 mm dicken Holzschalung mit Nut/Feder und unten 2 Lagen
12,5 mm GKF auf Raster von < 400 mm. Die Holzwerkstoffplatte unten wird hierfir nicht bendtigt. Sie kann z.B. durch

eine Dampfbremse ersetzt werden.

F 30-B von unten Die Konstruktion hat laut isofloc Prifzeugnis folgende Anforderungen: harte Bedachung, keine Dammschutzschicht

notig, Balken im Raster max. 1,25 m, darauf mind. 28 mm Holzwerkstoffplatte mit Rohdichte von = 650 kg/m?

SCHALLSCHUTZ

Anforderungen an D&cher bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Die gezeigte Konstruktion erreicht ein Ry, von ca. 50 dB. Die Werte kénnen durch
zusétzliche Beplankungen innen erhdht werden. So sind Luftschallddmm-MaBe Ry, bis ca. 55 dB mdglich. Wichtig ist die Hohlraumtiefe in der Installationsebene.
Mit Hohlraum zwischen Holzwerkstoff- und Gipsplatte muss die Hohlraumtiefe bei einlagiger Beplankung innen mind. 90 mm und zweilagig mind. 50 mm
Hohlraumtiefe, beide mit Bedémpfung/Faserddmmung, betragen. Mit der Dampfbremse anstelle der Holzwerkstoffplatte besteht diese Notwendigkeit nicht.

FEUCHTESCHUTZ

Die Konstruktion ist tauwasserfrei.

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fir Deutschland und www.isofloc.ch fur die Schweiz.

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)

Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse

Detailanschltsse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

H1.1

isofloc Dammung im Holzrahmenbau,
Rippenbauweise (System 81fiinf),
zweite Dammebene und Holzfassade

|dealkonstruktion im diffusionsoffenen Holzrahmenbau
mit geringem Holzanteil

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Brandschutz F 30-B bis F 60-B oder R 30 (CH)

Schallschutz Bis zu 53 dB

Feuchteschutz Tauwasserfrei

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0

Okologie**:

Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 367
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 1025
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 19,2
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ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

H 1.1 | isofloc Da&mmung im Holzrahmenbau, Rippenbauweise (System 81flinf), zweite Dammebene und Holzfassade

BRANDSCHUTZ

Fur die gezeigte AuBenwand mit dem Raster bis 833 mm liegen fir F 30-B/REI 30 (D) und R 30 (CH) folgende Nachweise vor:

Innenbeplankung

Aus 15 mm OSB plus 12,5 mm GKF

AuBenbeplankung

Thermowall-gf = REI 60

Aus 18 mm Holzweichfaserplatte, Hinterllftung und effektive 22 mm Holzverkleidung ohne offene Fugen oder
50 mm Weichfasersystem Doser DHD plus mind. 10 mm Putz (dieser Aufbau gilt auch fur F 60-B von von auBen).
Mit > 60 mm Gutex Multitherm = REI 45, mit = 60 mm Gutex Thermowall N+F = REI 60 oder mit > 60 mm Gutex

Weitere F 30-Konstruktionen fir AuBenwande finden Sie fur Deutschland in unseren abP’s und Gutachten. Konsultieren Sie bei Bedarf bitte die Anwendungstechnik.

SCHALLSCHUTZ

Anforderungen an AuBenwéande bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Folgende Luftschallddmm-MaBe Ryr wurden gemessen
(sonstige Bedingungen = Stander 6/12, Raster = 62,5 cm):
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Innenverkleidung

Fassade 18 mm Weichfaser
+ hinterliift. Holzverkleidung

Fassade 50 mm Doser DHD
+ mind. 10 mm Putz

MATERIAL Dicke Ao/NR™* u-Wert U-Wert SIAVETA* U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040

@ Innenverkleidung GK 9,5 0,250 8

@ Innenverkleidung GK 12,5 0,250 8

@ Installationsstander 10% 60 0,130 40

® isofloc Zellulosefasern 60 0,038/0,040 1

@ isofloc tape VA

® Holzwerkstoffplatte (z.B. OSB) 15 0,130 200

® Holzstander 8% im Raster 815 mm 0,130 40

@ 7.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,169 0,175 14,2
7.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,138 0,143 16,4
7.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,111 0,115 S
7.4 isofloc Zellulosefasern 400 0,038/0,040 1 0,089 0,092 23,3

Holzweichfaserplatte 25 0,045 5

@© Lattung 24

@ Traglattung 24

@ Hinterllftete Holzverkleidung 24

* U-Wert flr den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und WarmeUlbergangswiderstanden i

** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie

*** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hohere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland) @

Ruwr (dB) Rwr (dB)

(C/Cy) (C/Cy)

16 mm Holzwerkstoffplatte (HWP) 39 (-1/-6) 42 (-3/-10)

Wie vor +9,5 mm GKB 43 (-2/-8) 46 (-3/-10)

16 mm HWP, 60 mm ungedammte 45 (-3/-9) Ca. 47 (-4/-11)
Install.-Ebene (IE), 12,5 mm GKB

Wie vor [E mit 60 mm isofloc 49 (-3/-10) 50 (-5/-13)

Wie vor +9,6 mm GKB 53 (-2/-8) 53 (-5/-12)

FEUCHTESCHUTZ

Die Konstruktion ist tauwasserfrei. Lattung Nr. 9 kann auf Nichtwetterseiten ggf. auch entfallen.

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte

Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fur Deutschland und www.isofloc.ch fir die Schweiz.

Holzschutz

Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)

Allgemeine Infos

Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse

Detailanschlisse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

H1.2

isofloc Dammung im Holzrahmenbau,
I-Trager-System mit Putzfassade

|dealkonstruktion im diffusionsoffenen Holzbau mit
warmebrickenoptimierten Tragern und Putzfassade

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Brandschutz F/REI 30 bis 90

Schallschutz Bis zu 49 dB

Feuchteschutz Tauwasserfrei

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0

Okologie**:

Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 390
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 647
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 20,8

Z o\

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

isofloc

H 1.2 | isofloc DA&mmung im Holzrahmenbau, I-Trager-System mit Putzfassade

BRANDSCHUTZ

Beim Brandschutz mit |-Tréger-Konstruktionen muss der Typ des Trégers berlicksichtigt werden, weil die Tréger sich statisch und brandschutztechnisch je nach
Gurt- und Stegmaterial sowie Verleimung unterscheiden. Da sich Vollholz brandschutztechnisch gutmatiger verhalt, kénnen die Ergebnisse in der Regel problemlos
Ubertragen werden. Dies bedeutet, die Trager kdnnen bei gleichem Raster durch Vollholzstander der Dicke 60 mm oder dicker und gleicher Tiefe oder tiefer ersetzt
werden (Gutachten). Weitere Konstruktionen in F 90-B sind in Arbeit, kontaktieren Sie bei Bedarf die Anwendungstechnik.

REI 60/F 60-B mit FJI im Raster
625 mm von auBen

Von auBen mit 40 mm Holzfaser-Putztragerplatte Gutex thermosafe gf (Rohdichte = 204 kg/m?3) + beliebigem Putz oder
beliebiger Fassade

REI 90/F 90-B mit FJI im Raster
600 mm von innen

1x 15+ 1 x 12,5 mm Fermacell, AuBenbeplankung 22 mm Holzweichfaser (Mindestrohdichte 243 kg/m?3)
+ beliebige Fassade

Weitere F 30-Konstruktionen fur AuBenwande finden Sie fur Deutschland in unseren abP’s und Gutachten. Konsultieren Sie bei Bedarf bitte die Anwendungstechnik.

SCHALLSCHUTZ

Anforderungen an AuBenwande bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Folgende Luftschallddmm-MaBe Ryr wurden gemessen (sonstige Bedingungen

= Stander FJI, Raster mind. 62,5 cm):

Innenverkleidung

Fassade 60 mm Weichfaser
+ mind. 8 mm Putz auf Stegtrager 195 mm

Ruwr (dB)

(C/Cv)

15 mm OSB + 12,5 mm GKF 47 (-2/-9)
15 mm OSB, 60 mm gedammte IE, 49 (-6/-13)

12,5 GKB

FEUCHTESCHUTZ

Die Konstruktion ist tauwasserfrei.
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ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte

Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fur Deutschland und www.isofloc.ch fir die Schweiz.

Holzschutz

Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)

Allgemeine Infos

Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse

Detailanschltsse siehe hier.

MATERIAL Dicke Ao/NR™* u-Wert U-Wert SIAVETA* U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040

@ Innenverkleidung 12,5 0,250 8

® Installationslatte 10% (optional) 60 0,130 40

@ isofloc Zellulosefasern 60 0,038/0,040 1

@ Holzwerkstoffplatte 15 0,130 200

® isofloc tape VA

? cotonaivolhomsinder Vel | 010 | 40

@ 7.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,144 0,149 17,0
7.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,120 0,124 19,3
7.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,098 0,102 22,3
7.4 isofloc Zellulosefasern 400 0,038/0,040 1 0,080 0,083 26,1

Putztrager-Holzweichfaserplatte 60 0,045 5

© AuBenputz 8 0,870 20

* U-Wert fur den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeubergangswiderstéanden
** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
*** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hohere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E

ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

H1.3

isofloc Dammung im Holzrahmenbau,
I-Trager-System mit Holzfassade
Idealkonstruktion im diffusionsoffenen Holzbau mit

warmebrickenoptimierten Tragern und hinterlUfteter
Holzverkleidung

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)
Brandschutz F 60-B/REI 60 oder F 90-B/REI 60
Schallschutz Bis zu 48 dB

Feuchteschutz Tauwasserfrei

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0

Okologie**:

Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 422
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 868
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 22,2
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MATERIAL Dicke Ao/NR™* u-Wert U-Wert SIAVETA* U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Innenverkleidung 9,5 0,250 8
®@ Holzwerkstoffplatte 16 0,130 200
® isofloc tape VA 0,2
@ Stegtrager I-Trager 6% Variabel 0,130 40
® 5.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,234 0,243 09,4
5.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,177 0,184 11,6
5.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,133 0,139 14,7
5.4 isofloc Zellulosefasern 400 0,038/0,040 1 0,102 0,106 18,5
® Holzwerkstoffplatte MDF (diffusionsoffen) 16 0,080 8
@ Hinterltftungslattung 24
Querlattung 24
© Hinterliftete Holzverkleidung 24

* U-Wert fur den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Wéarmedbergangswiderstanden
** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hdhere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

H 1.3 | isofloc DAmmung im Holzrahmenbau, I-Trager-System mit Holzfassade

BRANDSCHUTZ

Mit Holzverkleidungen oder anderen Fassaden liegen auf Leichttragern keine Brandschutzerfahrungen vor. Es kann jedoch jede beliebige Fassade vor die
40 mm Gutex (siehe H 1.2) gesetzt werden.

SCHALLSCHUTZ

Anforderungen an AuBenwande bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Folgende Luftschallddmm-MaBe Ryr wurden gemessen (sonstige Bedingungen
= Stander FJI, Raster mind. 62,5 cm):

Fassade 15 mm MDF Fassade 15 mm MDF
+ hinterliiftete Holzverkleidung auf Stegtrdger 300 mm |+ hinterliiftete Holzverkleidung auf Stegtrdager 195 mm

Innenverkleidung

Rur (dB) Rur (dB)
(C/Cy) (C/Cy)
15 mm OSB + 12,5 mm GKF 46 (-2/-7) 43 (-2/-8)
15 mm OSB, 60 mm gedammte IE, Ca. 48 (-5/-12) Ca. 45 (-4/-10)
12,5 GKB
FEUCHTESCHUTZ

Die Konstruktion ist tauwasserfrei. Lattung Nr. 7 kann auf Nichtwetterseiten ggf. entfallen.

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fir Deutschland und www.isofloc.ch fur die Schweiz.

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)

Aligemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse DetailanschlUsse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

H2A1

isofloc Dammung im kosten-
glunstigen Holzrahmenbau

AuBen Holzweichfaserdirektbeplankung verputzt,

innen nur Dampfbremse/Luftdichtung und Fermacell;
|dealkonstruktion flr den kostengunstigen
Holzrahmenbau

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Z o\

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

isofloc

H 2.1 | isofloc DA&mmung im kostengunstigen Holzrahmenbau

BRANDSCHUTZ

Vollholzstander 6/18 oder dicker im Raster < 625 mm:

Bei den Varianten mit Fermacell und Pavatex Diffutherm brauchen Steckdosen nicht geschottet zu werden!

REI 60/F 60-B von auBen

60 mm Pavatex Diffutherm mit beliebigem Putz oder beliebiger Fassade oder 40 mm Gutex Thermowall gf, ggf.
mit beliebigem Putz oder beliebiger Fassade, oder 50 mm Doser DHD + 10 mm Putz (F 60-B) oder 60 mm
Inthermo Exterior Compact mit 8 mm Putz oder hinterlUfteter Fassade (REI 30). Mit 60 mm Gutex Thermowall-gf
oder Thermowall N+F = REI 60 auf Raster 833 mm, mit 60 mm Gutex Multitherm = REI 45 auf Raster 833 mm.

REI 45/F 30-B von innen

12,5 mm Fermacell (REI 45 oder F 30-B) oder 12,5 mm GKF (F 30-B). Wenn Gutex 60 mm auBen dann innen 12,5 GKB

auf 15 mm OSB

Weitere F 30-Konstruktionen fur AuBenwande finden Sie fur Deutschland in unseren abP’s und Gutachten. Konsultieren Sie bei Bedarf bitte die Anwendungstechnik.

SCHALLSCHUTZ

Brandschutz F 60-B/REI 60 von auBen, F 30-B/REI 45 von innen Anforderungen an AuBenwande bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Folgende Luftschallddmm-MaBe Ryg wurden gemessen (sonstige Bedingungen
Schallschutz Bis zu 46 dB = Vollholzstander mind. 6/12, Raster mind. 62,5 cm):
Feuchteschutz Tauwasserfrei Innenverkleidung Fassade 50 mm Weichfaserputztrager
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 + mind. 10 mm Putz
~ Rur (dB)
Okologie**: (C/Cx)
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 266 12,5 mm Fermacell auf 6/18 Ca. 46 (-4/-12)
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 390 16 mm Holzwerkstoffplatte (HWP) 42 (-8/-10)
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO/m?) 16,6 Wie vor +9,5 mm GKB 46 (-3/-10)
FEUCHTESCHUTZ
Die Konstruktion ist mit Dampfbremse tauwasserfrei. Feuchte- wie brandschutztechnisch kann auch die Fermacell Vapor mit Dampforems-Funktion zum Einsatz
kommen. Dies setzt aber eine gute Detailplanung fUr die Luftdichtigkeit und Durchdringungen voraus.
1 ZUSATZINFORMATIONEN
2 T \ ( R A o A S S i ‘ ( Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fir Deutschland und www.isofloc.ch fUr die Schweiz.
3 X Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)
4 Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.
5 Detailanschltisse Detailanschltsse siehe hier.
6
MATERIAL Dicke Ao/NR™* u-Wert U-Wert SIAVETA* U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) ) (W/mz - K) (W/mz2 - K) (h)
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Fermacell 12,5 0,360 8
©@ Dampforemse/Luftdichtung isofloc static 0,2 - 10000
@ Vollholzstander 12% Variabel 0,130 40
@ 4.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,199 0,204 12,8
4.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,159 0,164 15,3
4.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,126 0,130 18,6
4.4 isofloc Zellulosefasern 400 0,038/0,040 1 0,100 0,103 22,8
® Pavatex Diffutherm 60 0,043 5
® AuBenputz Beliebig 0,870 35

* U-Wert fir den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeulbergangswiderstanden

** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hdhere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

@ JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH
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isofloc Dammung im Holzrahmenbau
mit feuerbestandigem Aufbau

Idealkonstruktion fur feuerbestandige Konstruktion mit
geringem Beplankungsaufwand

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Brandschutz F 90-B raumabschlieBend

Schallschutz Bis zu 58 dB

Feuchteschutz Tauwasserfrei

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0

Okologie**:

Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 468
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 433
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 30,1
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MATERIAL Dicke Ao/NR™* u-Wert U-Wert SIAVETA* U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040

@ Fermacell/GKF 15 0,250 8

@ Fermacell/GKF 15 0,250 8

@ isofloc Zellulosefasern 60 0,038/0,040 1

® Holzstander 10% 60 0,130 40

@ Holzwerkstoffplatte 15 0,130 200

® 5.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,175 0,183 13,9
5.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,152 0,158 15,4
5.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,127 0,132 17,7
5.4 isofloc Zellulosefasern 400 0,038/0,040 1 0,115 0,119 19,2

® Holzstander 10% (80 mm breit) Variabel 0,130 40

@ Holzwerkstoffplatte MDF (diffusionsoffen) 16 0,080 8

Fermacell Powerpanel HD 15 0,400 40

© AuBenputz 10 0,870 V. Nr. 8

* U-Wert fir den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und WarmeUlbergangswiderstanden
** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hdhere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

H 2.2 | isofloc Dammung im Holzrahmenbau mit feuerbestandigem Aufbau

BRANDSCHUTZ

F 90-B raumabschlieBend (D);

Moglichkeiten flr die Schweiz erhalten Sie von der Schweizer Anwendungstechnik

Vollholzstéander 8/16 oder dicker im Raster < 625 mm:

F 90-B von auBen

¢ 15 mm Fermacell Powerpanel HD mit AuBenputz. Die im Aufbau gezeigte diffusionsoffene Holzwerkstoffplatte wird
brandschutztechnisch nicht benétigt.
e 1 x 35 mm Heraklith mit mind. 13 mm AuBenputz. Die im Aufbau gezeigte diffusionsoffene Holzwerkstoffplatte
wird brandschutztechnisch nicht benétigt.

Gutachtlich in Arbeit befinden sich weitere Varianten in F 90-B von auBen mit verputzten Weichfaserplatten oder
mineralischen Putztragerplatten wie Bluclad auf ZSP. Kontaktieren Sie bei Bedarf die isofloc Anwendungstechnik.

F 90-B von innen

2 x 156 mm GKF im Raster 625 mm verschraubt. Innen dirfen zuséatzlich Holzwerkstoffplatten und/oder eine geddmmte
Installationsebene eingesetzt werden.

SCHALLSCHUTZ

Anforderungen an AuBenwande bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Folgende Luftschallddmm-MaBe Ry, kdnnen abgeschatzt werden (sonst.

Bedingungen = Vollholzstdnder mind. 8/16, Raster mind. 62,5 cm; ohne Ca.-Angabe = Rechenwert Prifstandmessung):

Innenverkleidung

Fassade 15 mm Fermacell Powerpanel HD
+ mind. 10 mm Putz

Fassade mit mind. 13 mm AuBenputz
auf 35 mm Heraklith auf Stander 8/24

Rwr (dB) Rwr (dB)
(C/Cu) (C/Cv)
12,6 mm Fermacell Ca. 45 (-4/-12) Ca. 48 (-4/-12)
12,5 mm Fermacell auf 15 mm Ca. 48 (-5/-13) Ca. 51 (-4/-11)
Holzwerkstoffplatte (HWP)
2 x 156 mm Fermacell auf 60 mm Ca. 52 (-6/-14) Ca. 54 (-3/-9)
gedammter Installationsebene
3 x 12,5 mm Fermacell auf 100 mm Ca. 54 (-4/-10) 58 (-2/-7)

gedammter und entkoppelter Instal-
lationsebene auf OSB auf Stander 8/24

FEUCHTESCHUTZ

Die Konstruktion ist tauwasserfrei.

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte

Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fur Deutschland und www.isofloc.ch fUr die Schweiz.

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)

Allgemeine Infos

Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse

Detailanschltsse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

H2.3

isofloc Dammung im EFH-Passiv-
hausbau, I-Trager-System mit
Putzfassade

|dealkonstruktion fur Passivhaus-/Minergie-P-

Fassaden mit groBen Dammstéarken und erhdhter

Warmespeicherfahigkeit

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Brandschutz

Keine Anforderungen

Schallschutz

Keine Anforderungen

Feuchteschutz Tauwasserfrei

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0

Okologie**:

Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 543
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 805
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 35,8

o\,
isofloc
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3
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6
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MATERIAL Dicke Ao/NR™* u-Wert U-Wert SIAVETA* U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) 6] (W/m2 - K) (W/m2 - K) (h)
bei A =0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Gipskartonfeuerschutzplatte 15 0,250 8
®@ Mehrschichtplatte (optional GKF) 60 0,150 150
® 3.1 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,167 0,173 14,6
3.2 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,126 0,132 17,9
3.3 isofloc Zellulosefasern 400 0,038/0,040 1 0,097 0,101 22,0

@ Holzstander-I-Trager 6% (z.B. U*psi) Variabel 0,130 40
® Knauf Aquapanel Cement Board 15 0,400 40
® AuBenputz 10 0,870 35

* U-Wert fir den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeulbergangswiderstanden

** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
*** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hohere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

H 2.3 | isofloc DAmmung im EFH-Passivhausbau, I-Trager-System mit Putzfassade

BRANDSCHUTZ

Keine Anforderungen

SCHALLSCHUTZ

Keine Anofrderungen

FEUCHTESCHUTZ

Die Konstruktion ist tauwasserfrei.

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte

Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fur Deutschland und www.isofloc.ch fir die Schweiz.

Holzschutz

Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)

Allgemeine Infos

Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse

Detailanschlisse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E

ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

H 3.1

Kombinierte Gefach-/Innen-
dammung von Sichtfachwerk
nach Entkernung

Idealkonstruktion fur Sichtfachwerk, auf Schlagregen-
dichtigkeit oder Wetterschutz achten

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Brandschutz

Keine Angaben mdglich

Schallschutz Keine Angaben mdglich

o\,
isofloc

Feuchteschutz Tauwasserfrei
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0
Okologie**:
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 291
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 417
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 20
1
2 —
3 L
l o
4
T IN/
6
7
8
9
MATERIAL Dicke Ao/NR™* u-Wert U-Wert SIAVETA* U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Gipskarton 12,5 0,250 8
® Installationslattung 30 1
® Dampfbremse isofloc active 0,2 0,140 37500
@ Aufdopplung auf Fachwerk oder
seitliche Bohlenlasche 6% oder Variabel 0,130 40
Universalexpander UE
® Sichtfachwerk 35% 0,130 40
® 6.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,307 0,313 9,6
6.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,239 0,244 1,7
6.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,185 0,189 14,7
6.4 isofloc Zellulosefasern 400 0,038/0,040 1 0,144 0,147 18,5
@ Traglattung fur Putztréager 48 0,130 40
;:z)uéZtlr—T\?Vel_rp ::;L?Ifrohr o.a.) 25 0,080 °
© AuBenputz 15 0,870 35

* U-Wert fUr den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeulbergangswiderstanden

** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
*** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hohere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

H 3.1 | Kombinierte Gefach-/Innendammung von Sichtfachwerk nach Entkernung

BRANDSCHUTZ

Keine Angaben mdglich

SCHALLSCHUTZ

Keine Angaben mdglich

FEUCHTESCHUTZ

Wegen der Schlagregenbelastung ist auBenseitiges Sichtfachwerk nur in schlagregenarmen Lagen, in wenig beanspruchter Himmelsrichtung (auf Wetterseiten
liegt die Schlagregenbelastung um den Faktor 10 hoher) oder bei konstruktiv geschitzter Fassade durch z.B. ein Nachbargebéaude oder einen Dachlberstand, ein
dauerhaft sicherer Wandaufbau. Die Vermeidung des massiven Eintrages von Regenwasser durch Fugen zwischen Ausfachung und Fachwerk ist wichtiger als der
Einsatz einer Dampfbremse! Auch hier ist die Luftdichtigkeit der Konstruktion wichtig, die innen mit einer leicht dampfbremsenden Schicht, vorzugsweise feuch-
tevariabel (z.B. isofloc active), und besonders an Verbindungsstellen, Durchdringungen und um eingebundene Deckenbalken speziell sorgfaltig ausgefihrt wird.
Um dennoch eingedrungenes Regenwasser moglichst gut austrocknen lassen zu kénnen, missen die Putztragerplatte und der Putz samt Anstrich diffusionsoffen
sein. Im Bereich der Schwelle hat sich auf Wetterseiten das schréage Anbohren bis ins Zapfenloch bewahrt, um hier Staundsse und damit folgende Faulnisprozesse
zu vermeiden. Beidseitig diffusionsoffene Sichtfachwerkdammungen mit isofloc funktionieren seit vielen Jahren schadenfrei. Siehe z.B. Jurgen Kullmer, Fachwerk-
Innenddmmung mit Zelluloseddmmstoff, die neue quadriga 5/05, S. 20-23.

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fir Deutschland und www.isofloc.ch fur die Schweiz.

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)

Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse Detailanschltsse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.
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isofloc

H 4.1 H 4.1 | Nichttragende raumabschlieBende Holz- oder Metallstanderwande
NiChttragende raumabschlieBende Nr. | Standerformat | StandermaB Beplankung je Seite Wanddicke F-Klasse Luftschall- Spektrum-
Holz- oder Metallstinderwande ) ) ) ) ON#10T2) | damm-MaB "™ | anpassungs-
(Rur [dB) werte
Die héchsten SchallddmmmaBe werden mit offenen e
Doppelstandern erreicht, egal ob mit Holz- oder 1 40/60 625 1x12,5 GKF 85 Fs0-B™ (38) /-
Metallstdndern. Bei Einfachstandern bringen 2 40/80 625 2x12,5 GKF 130 F90-B ™ (46) -/-
Metallstander héhere Werte als Holzstéander. Bei den 3 40/60 625 1x 12,5 Fermacell 85 - (42) -/-
Beplankungen bringen schwere und biegeweiche 4 40/60 625 2 x 12,5 Fermacell 100 F 30-B = (49) -/-
Platten hohere Werte. Die Plattendicken nicht zu 5 60/80 625 1 x 12,5 Rigidur 105 - 41 —3/-6
stark ausfuihren! Werden die Platten mit zunehmender 6 60/80 625 2 x 12,5 Rigidur 130 _ 48 _o/5
Dicke biegesteifer, wird der Vorteil des hdheren 7 60/110 625 1 x 15 Fermacell 240 F60-B ™ (45) /-
Flachengewichts aufgehoben. Besser zweimal dinn 5 50/120 815 1x15 0SB + 1x9.5 GKF 170 i 49 == R

als einmal dick ausfuhren. Bei isofloc TeilfUllungen o — ——
. M echenwert onne Nebenwege/rlankenubertragung
versohleohteﬁ sich das Luftschalldamm-Mal3 um **isofloc Vollftillung eingeblasen oder eingespriht
ca. 2 dB. Bei Anforderungen an den = Priifbericht liegt vor, abP in Arbeit
Feuerwiderstand die isofloc Mindestdammdicken **** Baustellenmessung oder Labormessung inklusive Nebenwegen (R’ wgr)
einhalten. Sie entsprechen der Standertiefe () Zahlen in Klammern bedeuten unverbindliche Extrapolation
der Tabelle. Trennwandanschlisse mit Norm-
Flankenpegeldifferenzwerten an Wande, Decken und
Boden finden Sie unter Details HI1, HI2, DI1 und DI2.

ol ps~]ww]IN

@ Beplankung (ein-, zwei- oder dreilagig), siche Tabelle

@ Holzstander tragend/nicht tragend, siehe Tabelle

® isofloc Zelluloseddmmung hohlraumftillend

@ isofloc Zellulosedammung, ggf. Teilfillung (CSO)

® Beplankung (ein-, zwei- oder dreilagig), siehe Tabelle

® Metallstander nicht tragend, siehe Tabelle

@ JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.

Trennwandanschlisse mit Norm-Flankenpegeldifferenzwerten an \Wande, Decken und Bbden finden Sie unter Details HI1, HI2, DI1 und DI2.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

H4.2

Tragende nicht raumabschlieBende
Holzstander-Innenwande

Nicht raumabschlieBende Wande werden mehrseitig
beflammt (z.B. freistehende Wande oder Wande ohne
Brandschutztiren) und somit nur auf inre Tragfahigkeit
bemessen. Die erreichbare Schalldammung ist

begrenzt, da es sich um Einfachstander handelt. Bei

den Beplankungen bringen schwere und biegeweiche
Platten hohere Werte. Die Plattendicken nicht zu stark
ausfUhren! Werden die Platten mit zunehmender Dicke
biegesteifer, wird der Vorteil des héheren Flachengewichts
aufgehoben. Besser zweimal dinn

als einmal dick ausfuhren. Bei isofloc Teilflllungen
verschlechtert sich das Luftschalldamm-Mali um ca.

2 dB. Bei Anforderungen an den Feuerwiderstand die
isofloc Mindestdammdicken einhalten. Sie entsprechen
der Standertiefe der Tabelle. Trennwandanschliisse mit
Norm-Flankenpegeldifferenzwerten an Wande, Decken
und Boden finden Sie unter Details HI1, HI2, DI1 und DI2.

o\,
isofloc
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@ Beplankung (ein-, zwei- oder dreilagig), siche Tabelle

@ Holzstander tragend/nicht tragend, siehe Tabelle

® isofloc Zelluloseddmmung hohlraumftillend

@ isofloc Zellulosedammung, ggf. Teilfillung (CSO)

® Beplankung (ein-, zwei- oder dreilagig), siehe Tabelle

® Metallstander nicht tragend, siehe Tabelle

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

H 4.2 | Tragende nicht raumabschlieBende Holzstander-Innenwénde

Nr. Standerformat Max. statische Standerachsmal Beplankung je Seite F-Klasse Luftschall-damm-
(mm) Belastung (mm) (mm) (DIN 4101-2) MaB *
(fir Brand in N/mm?) Run [dB)
1 40/80 <25 625 18 GKF F 30-B *** 43)
2 40/80 <25 625 15 Fermacell F 30-B *** (44)
3 40/80 <25 625 8 Hwpl + 12,5 GKF F 30-B ** (45)
4 40/80 <25 625 13 Hwpl + 9,5 GKF F 30-B *** (45)
5 40/80 <25 625 12,5 + 9,5 GKF F 30-B *** (45)
6 50/80 <25 625 1x 25 oder 2 x 16 Hwpl F 30-B ** (38)
7 50/80 <25 625 1x15 GKF F 30-B ** (42)
8 60/80 <25 625 1 x 12,5 Fermacell F 30-B **** (43)
9 100/100 <125 625 16 Hwpl F 30-B *** 40)
10 100/100 <25 625 12,56 GKF F 30-B *** 41)
ihl 40/80 <25 625 1x22 Hwpl + 1 x 18 GKF F 60-B ** (46)
12 50/80 <25 625 1x15+ 12,5 GKF F 60-B *** (46)
13 50/80 <25 625 2 x 12,5 Fermacell F 60-B *** (49)

* Rechenwert ohne Nebenwege/FlankenUbertragung
**isofloc Vollfiillung eingeblasen oder eingespriht

*** DIN 4102-4, Tabelle 50
**** Gutachten Fermacell

Hwpl Holzwerkstoffplatte mit Rohdichte = 600 kg/m3
() Zahlen in Klammern bedeuten unverbindliche Extrapolation

Trennwandanschlisse mit Norm-Flankenpegeldifferenzwerten an \Wande, Decken und Bbden finden Sie unter Details HI1, HI2, DI1 und DI2.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.
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ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

H4.3 H 4.3 | Tragende raumabschlieBende Holzstander-Innenwande

Tl‘agende raumabSChlleBende Nr. | Stdnderformat | Max. statische | Sta&nderachs- Beplankung je Seite Wanddicke F-Klasse Luftschall-
A _ A (mm) Belastung maB (mm) (mm) (DIN 4101-2) damm-MaB " ™

Holzstander-Innenwande e e i

Die hdchsten SchallddmmmaRe werden mit offenen /)

Doppelstandern erreicht, egal ob mit Holz- oder 1 60/80 <25 625 1x12,5 GKF 105 F30-B (38)

Metallstandern. Bei Einfachstandern bringen 2 60/80 - 625 1x 12,5 Fermacell 105 - (42)

Metallstander héhere Werte als Holzstéander. Bei den 3 60/140 <20 625 2 x15 GKF 200 F90-B ™ (48)

Beplankungen bringen schwere und biegeweiche 4 60/100 <20 625 1x16 ZSP + 1 x 12,5 GKF 1106 F 90-B = 46

Platten hohere Werte. Die Plattendicken nicht zu 5 60/140 1,75 625 1 x 18 OSB 176 F 30-B = 37)

stark ausfiihren! Werden die Platten mit zunehmender
Dicke biegesteifer, wird der Vorteil des hdheren
Flachengewichts aufgehoben. Besser zweimal dinn

als einmal dick ausfuhren. Bei isofloc TeilfUllungen
verschlechtert sich das Luftschalldamm-Mali um ca.

2 dB. Bei Anforderungen an den Feuerwiderstand die
isofloc Mindestddmmdicken einhalten. Sie entsprechen
der Standertiefe der Tabelle. Trennwandanschlisse mit
Norm-Flankenpegeldifferenzwerten an Wande, Decken
und Boden finden Sie unter Details HI1, HI2, DI1 und DI2.

MR
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@ Beplankung (ein-, zwei- oder dreilagig), sieche Tabelle

@ Holzstander tragend/nicht tragend, siehe Tabelle

® isofloc Zelluloseddmmung hohlraumftillend

@ isofloc Zellulosedammung, ggf. Teilfillung (CSO)

® Beplankung (ein-, zwei- oder dreilagig), siehe Tabelle

® Metallstander nicht tragend, siehe Tabelle

@ JK.A/B.PHB.DE.20170210.E

* Rechenwert ohne Nebenwege/FlankenUbertragung
** isofloc Vollftillung eingeblasen oder eingespriht
*** Prlfbericht liegt vor, abP in Arbeit
**** Baustellenmessung oder Labormessung inklusive Nebenwegen (R'wg)
ZsP Zementgebundene Spanplatte (Duripanel/Siniat oder Panel F/Amroc)
() Zahlen in Klammern bedeuten unverbindliche Extrapolation
Trennwandanschlisse mit Norm-Flankenpegeldifferenzwerten an Wande, Decken und Bdden finden Sie unter Details HI1, HI2, DI1 und DI2.

ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.
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H5.1

Holzstander-Innenwande mit
entkoppelter Beplankung uber
Querlattung

Die Entkopplung der Beplankungen von den Standern
ist eine gute Mdglichkeit zur Verbesserung der
Luftschallddmmung. Uber die Verschraubung erfolgt
jedoch noch eine Korperschalltbertragung. Die
Entkopplung Uber eine horizontal aufgeschraubte
Federschiene 18sst hdhere Werte erwarten. Bei den
Beplankungen bringen schwere und biegeweiche
Platten hdhere Werte. Die Plattendicken nicht zu

stark ausfuhren! Werden die Platten mit zunehmender
Dicke biegesteifer, wird der Vorteil des hdheren
Flachengewichts aufgehoben. Besser zweimal dinn als
einmal dick ausfuhren. TrennwandanschlUsse mit Norm-
Flankenpegeldifferenzwerten an Wande, Decken und
Bdden finden Sie unter Details HI1, HI2, DI1 und DI2.

o\,
isofloc
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KONSTRUKTION

H5.1.1

H5.1.2

@®® Beplankung (mm)

1 x 15 mm GKF

2 x 15 mm GKF

®® Entkopplung horizontal

Lattung 30/50 auf Filz

Lattung 30/50 auf Filz

® Trennlage

@ Stander (mm) 60/120 tragend 60/120 tragend
AchsmaB (mm) 625 625
Entkopplung (Format/Abstand) (mm) Lattung 30/50, 500 Lattung 30/50, 500
isofloc Dammdicke (mm) ** 180 180
SchallddmmmaB Rur (dB) / (C/Cy) * 48 (-4/-10) 55 (-4/-12)
Feuerwiderstandsklasse (DIN 4102-2) F 30-B *** F 90-B ***

* Rechenwert ohne Nebenwege/FlankenUbertragung
**Vollftillung isofloc eingeblasen oder eingespruht
*** Prufbericht liegt vor, abP in Arbeit

Trennwandanschliisse mit Norm-Flankenpegeldifferenzwerten an Wande, Decken und Boden finden Sie unter Details HI1, HI2, DI1 und DI2.

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E

ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.
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Hb5.2

Doppelstander-lInnenwand
in Holzbauweise

Die héchsten Schalldammmaie werden mit offenen
Doppelstandern erreicht, egal ob mit Holz- oder
Metallstandern. Bei Einfachstandern bringen
Metallstander hdohere Werte als Holzstander. Bei den
Beplankungen bringen schwere und biegeweiche
Platten hdhere Werte. Die Plattendicken nicht zu

stark ausfuhren! Werden die Platten mit zunehmender
Dicke biegesteifer, wird der Vorteil des hdheren
Flachengewichts aufgehoben. Besser zweimal dinn als
einmal dick ausflhren. Trennwandanschllisse mit Norm-
Flankenpegeldifferenzwerten an Wande, Decken und
Bdden finden Sie unter Details HI1, HI2, DI1 und DI2.

o\,
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KONSTRUKTION H5.2.1
@®® Beplankung (mm) 1x10 + 1 x 12,5 Fermacell
® ® isofloc Dammdicke (mm) ** 180 (mind. 80)
® Doppelstander (mm) 80/80
AchsmaB (mm) 625
@ Sténderabstand (mm) 20
SchallddmmmaB Rwr (dB) * 66

Feuerwiderstandsklasse (DIN 4102-2)

F 60-B *** nicht tragend

* Rechenwert ohne Nebenwege/FlankenUbertragung
**isofloc Vollftllung eingeblasen oder eingespruht
*** PrUfbericht zu ahnlicher Konstruktion liegt vor, abP in Arbeit

Trennwandanschliisse mit Norm-Flankenpegeldifferenzwerten an Wande, Decken und Boden finden Sie unter Details HI1, HI2, DI1 und DI2.

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E

ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.
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H5.3

Einschalige Holzstander-Innenwande
mit bedampfter Vorsatzschale

Eine Vorsatzschale mit ausreichendem Abstand vor
einer schallhart beplankten Wand bringt trotzdem
hohe Schallwerte, weil der ausreichende Abstand

und die Hohlraumbedampfung eine Resonanz
vermeiden. So werden Schallddmmwerte erreicht,

die mit offenen Doppelwanden mithalten kénnen. Bei
den Beplankungen bringen schwere und biegeweiche
Platten hohere Werte. Die Plattendicken nicht zu
stark ausfuhren! Werden die Platten mit zunehmender

Dicke biegesteifer, wird der Vorteil des

hoheren

Flachengewichts aufgehoben. Besser zweimal diinn
als einmal dick ausfuhren. Diese Variante ist auch eine
Maoglichkeit, mit isofloc vorgefertigte Wande (Nummern
4-7) am Bau mit der Vorsatzschale schallschutz-
technisch zu verbessern, z.B. fur Wohnungstrenn-
wande. Trennwandanschlisse mit Norm-Flanken-
pegeldifferenzwerten an Wande, Decken und Boden
finden Sie unter Details HI1, HI2, DI1 und DI2.

o\,
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KONSTRUKTION H5.3.1 H5.32

@ Beplankung Vorsatzschale (mm) 1x12,5 GKF 12,5 GKF auf 12 OSB

® Stander Vorsatzschale (mm) 40/60 40/60

® Abstand Vorsatzschale (mm) 30 40/60
isofloc Dammdicke Vorsatzschale (mm) 90 90

@ Beplankung Wand (mm) 2 x 15 GKF 18 Weichfaser

® Stander Wand (mm) 60/140 60/140
Max. statische Belastung (N/mm2) <2 <25

® isofloc Dammdicke (mm) 140 140

@ Beplankung Wand (mm) 2 x 15 GKF 12,5 GKF auf 12 OSB
Schalldammmaf Ryr (dB) * (= 65) 63
Feuerwiderstandsklasse (DIN 4102-2) F 90-B *** F 30-B ***

* Rechenwert ohne Nebenwege/FlankenUbertragung
** Prifbericht liegt vor, abP in Arbeit

*** Baustellenmessung oder Labormessung inklusive Nebenwegen (R’wr)
() Zahlen in Klammern bedeuten unverbindliche Extrapolation
Trennwandanschlisse mit Norm-Flankenpegeldifferenzwerten an Wande, Decken und Bdden finden Sie unter Details HI1, HI2, DI1 und DI2.

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH
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H6

Gebaudeabschlusswande F 30/F 90-B

Befindet sich zwischen den beiden Wanden die
GrundstUcksgrenze, ist eine Brandwand geschuldet.

Bis zur Gebaudeklasse 3 kann diese durch eine
Brandwand-Ersatzwand in Holzbauweise ersetzt werden,
in einigen Bundeslandern wie z.B. Hessen teilweise bis
Gebéaudeklasse 4. Von innen besteht die Anforderung

F 30-B (feuer-hemmend), in Gebaudeklasse 4 = F 60-B.
Von auBen F 90-B (feuerbestandig). Die F 90-Beplankung
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o\,
isofloc

ist bis unter die Dachhaut zu fuhren, der Restquerschnitt 3"‘.’1!“"""'

mit A-Dammstoff zu flllen, brennbare Baustoffe ddrfen die o"‘ — =

F 90-Beplankungen/Grenze nicht Uberbricken. Auf der (3) : = g

Grenzseite sind in aller Regel brennbare Baustoffe auf der g ]

Oberflache nicht zulassig. In der Schweiz ist der Hohlraum () : -

immer mit einer A-Faserdammung vollstéandig zu fullen. @ : :

In Deutschland gibt es diese Anforderung nicht, sie wird —

aus Schallschutzgriinden aber empfohlen. Dabei darf :

der Dammstoff keine zu hohe Steifigkeit aufweisen. Der

Baustoff auf der Oberflache zur Grenze (F 90-Seite) muss

auch in Deutschland in aller Regel ein A-Baustoff sein.

KONSTRUKTION H 6.1 H6.2 H6.3

@ @ (mm) fur F 30-Haustrennwand > 9,5 GKB auf HWP = 15 oder
von innen > 12,5 GKF > 12,5 GKB/GF auf = 12 HWP = 12,5 Fermacell

®  isofloc Dammdicke (mm) ** > 140 >140 >160

@ @ Holzdimension Schwelle/Rahm/ Var. A: = 80/160
Sténder (mm) > 60/140 > 60/140 Var. B: = 80/180

Var. C: = 80/200
Max. statische Belastung Var. A: <1,75
(N/mm?2) <20 <2,0 Var. B: <2,00
Var. C: <2,50

AchsmaB (mm) <625 <625 <625

@  Beplankung Decke (mm) > 19 HWP oder > 19 HWP oder > 19 HWP oder

> 21 Holzschalung Nut/Feder > 21 Holzschalung Nut/Feder > 21 Holzschalung Nut/Feder

®  isofloc Dicke im Deckenhohlraum > 140 > 140 5 140
(mm) *k

®  Beplankung (mm) fur F 90- > 15 GKF > 60 Sto Weichfaserplatte > 15 Fermacell Powerpanel HD
Haustrennwand von auB3en M 050

@ Beplankung (mm) fr F 90- > 15 GKF > 7 mind. Putz -
Haustrennwand von auf3en
Hohlraumfullung Fuge . . . . N .
(CH obligatorisch / D aus A-Faserdammstoff mit A-Faserdammstoff mit A-Faserddmmstoff mit

9 . Schmelzpunkt = 1000 °C Schmelzpunkt > 1000 °C Schmelzpunkt = 1000 °C

Schallschutzgrinden empfohlen)

Faserarmierte Dampfbremse Brandschutztechnisch keine Brandschutztechnisch keine Brandschutztechnisch keine
oder Holzwerkstoffplatte Anforderung Anforderung Anforderung

©  Abstand Unterkonstruktion (mm) <400 <400 <400

(mm) fiir - 30-Holzbalkendecke > 12,5 GKF > 12,5 GKF > 12,5 Fermacell
von unten
SchalldammmaB Ry (dB) fir + B (= 62) = 62)

Doppelwand *

Feuerwiderstandsklasse
(DIN 4102-2)

F 30/90-B "

F 30/90-B ***

F 30/90-B ***

* Rechenwert
**** Baustellenmessung oder Labormessung inklusive Nebenwegen (R'wg)

**isofloc Vollftillung

*** Prifbericht liegt vor, Gutachten oder abP und weitere Varianten in Arbeit
() Zahlen in Klammern bedeuten unverbindliche Extrapolation

@ JK.A/B.PHB.DE.20170210.E

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH
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CH1

Nichttragende raumabschlieBende
Metallstanderwande

Die héchsten SchalldammmaBe werden mit offenen
Doppelstandern erreicht, egal ob mit Holz- oder
Metallstandern. Bei Einfachstandern bringen
Metallstdnder hdhere Werte als Holzstander. Bei den
Beplankungen bringen schwere und biegeweiche
Platten hohere Werte. Die Plattendicken nicht zu
stark ausfuihren! Werden die Platten mit zunehmender
Dicke biegesteifer, wird der Vorteil des hdheren
Flachengewichts aufgehoben. Besser zweimal dinn
als einmal dick ausfuhren. Variante 7 ist eine spezielle
Konstruktion mit engen Standerabstanden bei den
Doppelstandern und 3 Lagen Fermacell. Diese
Ausfihrung bringt einen sehr hohen Einzahlwert

mit einer guten Schallddmmung im tieffrequenten
Bereich, und das mit einem im Vergleich zu einem
Massivmauerwerk viel niedrigeren Flachengewicht.
Bei isofloc Teilfullungen verschlechtert sich das
Luftschallddmm-Maf um ca. 2 dB. Bei Anforderungen

an den Feuerwiderstand die isofloc Mindestdammdicken

einhalten. Sie entsprechen der Standertiefe

der Tabelle. Trennwandanschlisse mit Norm-
Flankenpegeldifferenzwerten an Wande, Decken und
Bdden finden Sie unter Details HI1, HI2, DI1 und DI2.

o\,
isofloc

o]Jua]lpd»lww]IN

@ Beplankung (ein-, zwei- oder dreilagig), siehe Tabelle

@ Holzstander tragend/nicht tragend, siehe Tabelle

® isofloc Zelluloseddmmung hohlraumftillend

@ isofloc Zellulosedammung, ggf. Teilfillung (CSO)

® Beplankung (ein-, zwei- oder dreilagig), siehe Tabelle

® Metallstander nicht tragend, siehe Tabelle

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

C 1| Nichttragende raumabschlieBende Metallstanderwande

Nr. Stander- StandermafR Beplankung je Seite Wanddicke F-Klasse Luftschall- Spektrum-
format (mm) (mm) (mm) (DIN4101-2) | dAamm-MaB”™ ™| anpassungs-
(mm) (Rur [dB)) werte
(c/c)
1 50 625 1x 12,5 Fermacell 75 - 47 -/-
2 50 625 1x 12,5 GKF 75 F 30-AB *** (42) -/-
3 60 625 1x20+1x12,5GKF 125 - 55 -/-
4 75 625 1x 12,5 Fermacell 100 - 50 -/-
5 75 625 2 x 12,5 Fermacell 125 - 56 -/-
6 75 625 2 x 12,5 Fermacell + 1 x 10 Fermacell 145 - 57 -/-
7 2 x 50 OSD 315 3 x 12,5 Fermacell 240 - 66 -3/-9
8 75 625 1x12,5 GKF 100 F 30-AB *** 45 -1/-56
9 75 625 2x12,5 GKF 125 F 90-AB *** 48 -/-
10 75 625 3x12,5 GKF 150 F 90-AB *** 53 -/-
11 75 625 1 x 12,5 Rigidur 100 - 46 -/-
12 75 625 2 x 12,5 Rigidur 125 - 55 -/-
13 100 625 1x12,5 GKF 125 F 30-AB *** 45 -2/-9
14 100 625 2x12,5 GKF 150 F 90-AB *** 52 -1/-7
15 100 625 1x 20 GKF 140 F 30-AB *** 47 -/-

* Rechenwert ohne Nebenwege/FlankenUbertragung

**isofloc Vollftllung eingeblasen oder eingespruht

*** PrUfbericht liegt vor, abP in Arbeit

**** Baustellenmessung oder Labormessung inklusive Nebenwege (R’wr)
DST Doppelstander mit 30 mm Luft zwischen den Standern

() Zahlen in Klammern bedeuten unverbindliche Extrapolation

Trennwandanschlisse mit Norm-Flankenpegeldifferenzwerten an Wande, Decken und Bdden finden Sie unter Details HI1, HI2, DI1 und DI2.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.
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M 1.1

Massivwand/Nachtragliche isofloc
AuBendammung mit bellifteter
Holzfassade

Idealkonstruktion fur die nachtragliche AuBendammung
ungedammter Massivwande

Z o\

isofloc

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)
Brandschutz S. Ruckseite
Schallschutz Bis zu 62 dB
Feuchteschutz Tauwasserfrei
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0
Okologie**:
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 760
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 512
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 65,2
()
(2)
(2)
(4)
(s)
8\ <
o 'V‘T'IV‘V’VVVYVYYVVYVVY rz'v \V4
AL
| N %
AsA\Aé" ANVAN VANAN AUAWAAWAN AA}A JANAN VAN
e
MATERIAL Dicke Ao/Ag™* p-Wert | U-Wert SIA/ETA* | U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Innenputz 10 0,350 15
®@ Ziegelmauerwerk 240 0,680 5
® AuBenputz 15 0,870 15
@ 4.1 isofloc Zellulosefasern 100 0,038/0,040 1 0,294 0,302 14,2
4.2 isofloc Zellulosefasern 120 0,038/0,040 1 0,259 0,267 14,9
4.3 isofloc Zellulosefasern 140 0,038/0,040 1 0,232 0,240 15,5
4.4 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,211 0,217 16,3
4.5 isofloc Zellulosefasern 200 0,038/0,040 1 0,177 0,183 17,8
4.6 isofloc Zellulosefasern 240 0,038/0,040 1 0,153 0,159 19,3
4.7 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,127 0,132 21,6
® SHyz’Itz:,rtjnder 8% oder Hufer-Fassaden- Variabel 0130 20
® Holzweichfaser 25 0,045 5
@ Lattung 24
Holzverkleidung 22

* U-Wert fur den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeubergangswiderstanden
** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
*** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hohere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

M. 1.1 | Massivwand/Nachtragliche isofloc AuBenddmmung mit belifteter Holzfassade

BRANDSCHUTZ

Der Brandschutz von auBen der vorhandenen Massivwand wird durch die neue Vorhangfassade zwar verbessert, dies kann jedoch nicht in einer Feuerwiderstands-
klasse dokumentiert werden, da es hierzu keine Prifung gibt und die Vorhangfassade fur sich kein geschlossenes Element darstellt, fir welches eine F-Klasse
ermittelt werden konnte. Dies geht lediglich fir geschlossene Fassadenelemente, die vor tragende Skelettbauweisen vorgesetzt werden. Der Brandschutz der
Konstruktion wird daher durch die massive Bestandskonstruktion bestimmt. Da die Bestandswande in der Regel immer mind. eine feuerhemmende (F 30/RE!

30) Qualitat aufweisen und normalentflammbare Baustoffe in der Fassade bis zur Gebaudeklasse 3 problemlos Anwendung finden kénnen, bedarf es bis hierhin
keinerlei weiterer BrandschutzmaBnahmen. Ab Gebaudeklasse 4 werden schwerentflammbare Dammstoffe gefordert und es sind besondere MaBnahmen wegen
des BrandUberschlags in der Fassade notwendig. Dies kann tber Abweichungen und entsprechende Detailausbildungen auch mit normalentflammbaren Baustoffen
und isofloc als Dammstoff realisiert werden. Das Vorgehen ist mit der Bauaufsicht abzusprechen. Komplett geschlossene vorgefertigte Elemente siehe M 1.3.

SCHALLSCHUTZ

Anforderungen an AuBenwéande bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Der Schallschutz der vorhandenen Wand wird durch die Vorhangfassade in der

Regel verbessert, wahrend Warmedéammverbundsysteme mit steifen Dammplatten den Schallschutz im tieffrequenten Bereich wesentlich verschlechtern!

Die Luftschalldamm-MaBe mit Putzfassaden wurden im Labor gemessen. Messungen von Holzrahmenbaukonstruktionen zeigen, dass Varianten mit hinterlUfteten
Holzverkleidungen im Vergleich zu Putzfassaden mit Holzweichfaserplatten bei einfachen Konstruktionen ca. 3 dB schlechter und bei hochwertigen Konstruktionen
(geddmmte Installationsebene) gleichwertig sind.

Massive Bestandswand
(Flachengewicht 320 kg/m?)

Unterkonstruktion System Doser
Hexeck, Beplankung Doser DHD
50 W auf Horizontallattung mit

Unterkonstruktion 200 mm
FJI-Stegtrager, 60 mm Pavatex
Diffutherm mit 5 mm Putz,

Unterkonstruktion mind. 140 mm
Leichttrager oder KVH mit isofloc
Dammung,

4 mm Putz, 200 mm isofloc Da&mmung 40 mm Weichfaser, Hinterliftung,

200 mm isofloc Dammung Boden-Deckel-Schalung

Rwr (dB) Rwr (dB) Rwr (dB)

(C/Cw) (C/Cw) (C/Cv)

17,5 KS mit Rohdichte 1,8, je Seite 60 (-1/-6) 62 (-2/-7) Ca. 59 dB (-3/-8)

10 mm Putz (Rug /C/Cy = 53 dB/~1/-4)

FEUCHTESCHUTZ

Die Konstruktion ist tauwasserfrei.

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte

Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fur Deutschland und www.isofloc.ch fir die Schweiz.

Holzschutz

Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)

Allgemeine Infos

Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse

Detailanschltsse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.
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M1.2

Fachwerkwand mit massiven
Gefachen, AuBendammung mit
warmebriuckenoptimierter
Unterkonstruktion

Idealkonstruktion fur die nachtragliche AuBenddmmung;

warmebrickenoptimiert, Verbesserung Warme-, Schall-
und Brandschutz

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Z o\

isofloc

Brandschutz F 30-B/REI 30
Schallschutz Bis zu 52 dB
Feuchteschutz Tauwasserfrei
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0
Okologie**:
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 323
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 571
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 20,7
1
2
3 —
4
5
6
7
8
9
10
MATERIAL Dicke Ao/NR™* u-Wert U-Wert SIAVETA* U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Innenputz 10 0,350 10
®@ Massive Ausfachung (z.B. Lehm) 100 0,500 5
® Fachwerk, Holzanteil 35% 100 0,130 40
@ AuBenputz 15 0,870 15
© oo Uk aus 5/ = 2% Vaibdl | 0130 | 40
® Steg Universalexpander UE Variabel 0,130 40
@ 7.1 isofloc Zellulosefasern 120 0,038/0,040 1 0,229 0,237 12,9
7.2 isofloc Zellulosefasern 140 0,038/0,040 1 0,205 0,213 13,6
7.3 isofloc Zellulosefasern 180 0,038/0,040 1 0,170 0,177 15,1
7.4 isofloc Zellulosefasern 200 0,038/0,040 1 0,157 0,163 15,8
7.5 isofloc Zellulosefasern 240 0,038/0,040 1 0,135 0,141 17,3
e | e | om0 | @
© Holzweichfaser 40 0,045 5
AuBenputz 15 0,870 35

* U-Wert fir den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeulbergangswiderstanden

Einleitungstext zum Thema Okologie  *** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der héhere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im

®

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

M 1.2 | Fachwerkwand mit massiven Gefachen, AuBenddmmung mit warmebriickenoptimierter Unterkonstruktion

BRANDSCHUTZ

Der Brandschutz von auBen der vorhandenen Fachwerkwand wird durch die neue Vorhangfassade zwar verbessert, dies kann jedoch nicht in einer
Feuerwiderstandsklasse dokumentiert werden, da es hierzu keine Prifung gibt und die Vorhangfassade flr sich kein geschlossenes Element darstellt, fir welches
eine F-Klasse ermittelt werden kénnte. Der Brandschutz der Konstruktion wird daher durch die Fachwerk-Bestandskonstruktion bestimmt. Von innen ohnehin,
weil die neue Fassade ja nur von auBen verbessert. Bis zur Gebaudeklasse 3 kdnnen normalentflammbare Baustoffe in der Fassade problemlos angewendet
werden (D). CH: In Geb&uden geringer Hohe (bis 11 m) betragt der Feuerwiderstand von tragenden Wanden und brandabschnittsbildenden Wanden 30 Minuten
(ohne Fluchtwege und Beherbungsbetriebe [a]. Eingesetzt werden kénnen Baustoffe der Brandverhaltensgruppe RF2 (geringer Brandbeitrag) und RF3 (zuldssiger
Brandbeitrag). Ab Gebaudeklasse 4 werden in Deutschland schwerentflammbare Dammstoffe gefordert und es sind besondere MaBnahmen wegen des
BrandUberschlags in der Fassade notwendig. Dies kann Uber Abweichungen und entsprechende Detailausbildungen auch mit normalentflammbaren Baustoffen
realisiert werden. Das Vorgehen ist mit der Bauaufsicht abzusprechen (D). CH: In Gebauden mittlerer Hohe (bis 30 m) betragt der Feuerwiderstand von tragenden
Wéanden und brandabschnittsbildenden Wanden 30 Minuten (ohne Fluchtwege, Industrie- und Gewerbebauten und Beherbungsbetriebe [a]. Eingesetzt werden
kénnen Baustoffe der Brandverhaltensgruppe RF2 (geringer Brandbeitrag) und RF3 (zulassiger Brandbeitrag). Wird fur die AuBenwand eine F 30-B gefordert,
bestehen nach DIN 4102-4, Abschnitt 4.11 folgende Anforderungen und Mdglichkeiten:

® Fachwerk b/d = 100/100 mm, bei zweiseitiger Beflammung (Eckpfosten) b/d = 120/120 mm. Gefachfillung: Lehmschlag, Holzwolle-Leichtbauplatten oder
Mauerwerk und AuBenputz im Bereich der Gefache.
* AuBendammung mit Aufdopplung aus Massivholz, beliebiger Putztréger und mind. 15 mm AuBenputz, Dd&mmung mit isofloc Zellulosedammstoff

SCHALLSCHUTZ

Anforderungen an AuBenwéande bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Der Schallschutz der vorhandenen Fachwerkwand wird durch die
Vorhangfassade in der Regel verbessert, wahrend Warmedammverbundsysteme mit steifen Dammplatten den Schallschutz im tieffrequenten Bereich wesentlich
verschlechtern! Das Luftschallddmm-MaB der Fachwerkwand wurde im Labor gemessen. Messungen von Holzrahmenbaukonstruktionen zeigen, dass Varianten
mit hinterllfteten Holzverkleidungen im Vergleich zu Putzfassaden mit Holzweichfaserplatten bei einfachen Konstruktionen (wie hier) ca. 3 dB schlechter sind.

Fachwerk-Bestandswand: Unterkonstruktion Hufer-Fassadensystem, Unterkonstruktion Hufer-Fassadensystem,
Beplankung aus Weichfaserputztrager plus Putz, 40 mm Weichfaser, Hinterliiftung,
¢ Fachwerkstander 14/14 200 mm isofloc Ddmmung Boden-Deckel-Schalung

¢ Holzanteil 30%

¢ Ausfachung 11,5 Mauerziegel mit
70% Anteil

* beidseitig Putz (Flachengewicht
210 kg/m?)

Quelle: Leimer, H.P.; Harting, A.:
Schallschutz von Fachwerkwanden;

Bauen mit Holz 3/96 Ruwr (dB) Ruwr (dB)
Wie oben (Ryr = 44 dB) Ca. 52 Ca. 49
FEUCHTESCHUTZ

Die Konstruktion ist tauwasserfrei. Durch die neue AuBendammung wird auch der Schlagregenschutz der Fachwerkwand enorm verbessert.

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fur Deutschland und www.isofloc.ch fiir die Schweiz.
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)

Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.
Detailanschllisse DetailanschlUsse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.
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M 1.3

Vorgefertigte mit isofloc gedammte
Holzbauelemente auf bestehender
Massivwand

Idealkonstruktion fur die effektive nachtragliche AuBen-
dammung auf Massivwanden mit vorgefertigten
Elementen

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

o\,
isofloc

Brandschutz s. Ruckseite
Schallschutz Bis zu 46 dB
Feuchteschutz Tauwasserfrei
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0
Okologie**:
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 863
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 599
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 71,7
()
(2)
SN
(4)
6\\\
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MATERIAL Dicke Ao/NR™* u-Wert U-Wert SIAVETA* U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Innenputz 10 0,350 10
® Ziegelwand 240 0,680 5
® AuBenputz 15 0,870 15
@ isofloc Zellulosefasern 60 0,038/0,040 1
® Holzwerkstoffplatte 15 0,130 180
® 6.1 isofloc Zellulosefasern 120 0,038/0,040 1 0,188 0,196 19,3
6.2 isofloc Zellulosefasern 140 0,038/0,040 1 0,172 0,179 20,0
6.3 isofloc Zellulosefasern 180 0,038/0,040 1 0,147 0,154 21,6
6.4 isofloc Zellulosefasern 200 0,038/0,040 1 0,138 0,144 22,5
6.5 isofloc Zellulosefasern 240 0,038/0,040 1 0,121 0,127 241
e S| e | o0 |
Holzfaserplatte (MDF oder HFD) 16 0,130 11
@© Traglattung 24
Fassade 24

* U-Wert fur den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeubergangswiderstanden
Einleitungstext zum Thema Okologie

** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im

*** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hohere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

®

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

M 1.3 | Vorgefertigte mit isofloc gedammte Holzbauelemente auf bestehender Massivwand

BRANDSCHUTZ

Der Brandschutz von auBBen der vorhandenen Massivwand wird durch die neue Dammkonstruktion mit dem vorgefertigten Element zwar verbessert, dies kann
jedoch nur in einer Feuerwiderstandsklasse dokumentiert werden, wenn es sich um eine beidseitig geschlossene Konstruktion handelt. Letztendlich macht dies
jedoch keinen Sinn, weil die Anforderungen an die gesamte Wand (alte Bestandswand inklusive neuen Fassadenelements) gestellt werden. Der Brandschutz der
Konstruktion wird daher hauptsachlich durch die massive Bestandskonstruktion bestimmt. Auf Anfrage kénnen jedoch beidseitig geschlossene und Nichttragende
Fassadenelemente je nach Beplankungen in F-Klassen klassifiziert werden (Anwendungstechnik kontaktieren). Da die Bestandswéande in der Regel immer mind.
eine feuerhemmende (F 30) Qualitat aufweisen und normalentflammbare Baustoffe in der Fassade bis zur Gebdudeklasse 3 problemlos Anwendung finden kénnen,
bedarf es bis hierhin keinerlei weiterer BrandschutzmaBnahmen/-nachweise. Ab Geb&udeklasse 4 werden schwerentflammbare Dammstoffe gefordert und es sind
besondere MaBnahmen wegen des Brandlberschlags in der Fassade notwendig. Dies kann Uber Abweichungen und entsprechende Detailausbildungen auch mit
normalentflammbaren Baustoffen und isofloc als Dammstoff realisiert werden. Das Vorgehen ist mit der Bauaufsicht abzusprechen.

SCHALLSCHUTZ

Anforderungen an AuBenwande bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Der Schallschutz der vorhandenen Wand wird durch die Vorhangfassade in
der Regel verbessert, wahrend Warmedammverbundsysteme mit steifen Dammplatten der Schallschutz im tieffrequenten Bereich wesentlich verschlechtern!
Die geschlossenen Elemente sind akustisch jedoch anders zu bewerten als offene vorgesetzte Konstruktionen (wie M 1.1), da sich u.U. zwischen schallharten
Beplankungen und der alten Wand eine Resonanz aufbaut, welche zu Einbriichen in der Schallddmmung fuhrt. Wird die Beplankung der Elemente auf der
Massivwandseite (Schicht 5) mit einer Weichfaserplatte ausgeftihrt und der Hohlraum ausgeblasen (Schicht 4) und somit bedampft, ist mit Werten analog zur
Konstruktion M 1.1 zu rechnen, mit einer steiferen Platte ergeben sich ggf. ca. 3 dB Verschlechterung, wenn der Hohlraum zu eng ist (d < 6 cm).

Massive Bestandswand
(Flachengewicht 320 kg/m?)

Unterkonstruktion System Doser
Hexeck, Beplankung Doser DHD
50 W auf Horizontallattung

mit 4 mm Putz,

200 mm isofloc Dadmmung

dB (C/Cy)

Unterkonstruktion 200 mm
FJI-Stegtrager, 60 mm Pavatex
Diffutherm mit 5 mm Putz,
200 mm isofloc Dammung

dB (C/Cy)

Unterkonstruktion mind.

140 mm Leichttrager oder

KVH mit isofloc Ddmmung,

40 mm Weichfaser, Hinterliiftung,
Boden-Deckel-Schalung

dB (C/Cy)

17,5 KS mit Rohdichte 1,8, je Seite

10 mm Putz (Rwr /C/Cy = 53 dB/-1/-4)

60 (-1/-6)

62 (-2/-7)

Ca. 59 (-3/-8)

FEUCHTESCHUTZ

Die Konstruktion ist tauwasserfrei.

VERARBEITUNGSTECHNISCHER HINWEIS

Hohlrdume unter 60 mm Dicke zwischen der alten Wand und der neuen Vorsatzschale kdnnen nicht sicher mit isofloc ausgeblasen werden und missen mit
flexiblen Faserdammstoffen gedammt werden.

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte

Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fur Deutschland und www.isofloc.ch fir die Schweiz.

Holzschutz

Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)

Allgemeine Infos

Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse

Detailanschlisse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

M1.4

Zweischaliges Mauerwerk, nachtrag-
liche Kerndammung mit isofloc pearl

Idealkonstruktion zur nachtraglichen Dammung der
Hohlschicht, auf Schlagregendichtigkeit achten; zur
warmeschutztechnischen Optimierung kann eine
ZusatzauBendammung analog zu den Konstruktionen
M 1.1-M 1.3 erfolgen

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Brandschutz

s. Rlckseite

Schallschutz s. Rlckseite

o\,
isofloc

Feuchteschutz Kein Nachweis notwendig nach abZ
Holzschutz s. Ruckseite
Okologie**:
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 957
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 90
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 86
0006
YAWAVY
MATERIAL Dicke Ao/NR™* u-Wert U-Wert SIAVETA* U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Innenputz 10 0,350 10
® Ziegelwand 240 0,680 5
® 3.1 vorher 00 1 1,871 1,871 8,7
3.2 gedammt mit isofloc pearl 40 0,033 5 0,560 0,560 14
3.3 gedammt mit isofloc pearl 60 0,033 5 0,418 0,418 14,2
3.4 gedammt mit isofloc pearl 80 0,033 5) 0,334 0,334 14,3
3.5 gedammt mit isofloc pearl 100 0,033 5 0,277 0,277 14,4
@ Vormauerung (Klinker oder Ziegel) 115 0,960 150

* U-Wert flr den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeulbergangswiderstanden

** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
*** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hohere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

M 1.4 | Zweischaliges Mauerwerk, nachtragliche Kerndammung mit isofloc pearl

BRANDSCHUTZ

Der vorhandene Feuerwiderstand des zweischaligen Mauerwerks wird durch das Einblasen von isofloc pearl nicht verbessert. Die in den Geb&udeklassen 2 und 3
geforderte F 30-B wird vom Bestand erfullt. Bis zu dieser Gebaudeklasse kann isofloc pearl als normalentflammbarer Baustoff (Klasse E) eingeblasen werden.

Ab Geb&udeklasse 4 werden schwerentflammbare Déammstoffe (Klassen B oder C) gefordert. Je nach Ausbildung der Fugen und Bellftungsoffnungen kann der
Einsatz in Absprache mit der Bauaufsicht Uber den Antrag einer Abweichung ggf. trotzdem mdglich sein. Kontakt zu warmeerzeugenden oder -abgebenden
Elementen wie Kaminen, Einbauleuchten, Abgasrohren etc. ist zu vermeiden, hier kommen A-Dammstoffe zum Einsatz, die ebenfalls eine Zulassung als
Kernddmmmaterial haben mussen.

SCHALLSCHUTZ

Anforderungen an AuBenwande bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Der Schallschutz des vorhandenen zweischaligen Mauerwerks wird durch das
Ausblasen der Hohlschicht mit isofloc pearl nicht verschlechtert, aber auch nicht verbessert! In Hohlrdumen verhélt sich isofloc pearl schallschutztechnisch neutral.
Das Zweischalenmauerwerk mit seiner Masse und der konsequenten Trennung zur Vormauerschale reicht in aller Regel jedoch fUr alle AuBenlarmpegelbereiche
nach DIN 4109 aus. Die Schwachpunkte bilden hier wie immer die Fenster.

FEUCHTESCHUTZ

Die Zulassung Nr. Z-23.12-1792 fuhrt unter Punkt 3.3: Tauwasserschutz Folgendes aus: ,Ein rechnerischer Nachweis des Tauwasserausfalls infolge Wasserdampf-
diffusion ist nicht erforderlich.” Wichtig ist jedoch der Schlagregenschutz der Fassade. Die Fassade ist auf Beschadigungen zu prifen und ggf. zu hydrophobieren.

HINWEISE ZUM EINBAU

Die hohe FlieBfahigkeit von isofloc pearl ermdglicht das fehlerfreie Einblasen von engen und rauen Hohlschichten problemlos. Andererseits missen jedoch Vor-
kehrungen getroffen werden, dass die Perlen durch Fugen, evtl. in Verbindung mit AuBenwind, nicht wieder ausgetragen werden. Alle Fugen im Bereich Traufe,
Ortgang, Fenster samt Rollladenk&sten etc. missen dauerhaft dicht gemacht werden! In Bereichen, in denen Elemente evtl. spater ausgetauscht werden mussen
(z.B. Fenster), ist es moglich die Perlen mit einem HeiBdampfgerat lokal zu verfestigen.

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fir Deutschland und www.isofloc.ch fur die Schweiz.

Holzschutz Keine Anforderungen

Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse Detailanschltsse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

M 2.1

Fachwerkwand, Innendammung mit

isofloc active

Idealkonstruktion fur nachtragliche DA&mmung von innen,
wenn die AuBendammung aus Denkmalschutzgriinden

nicht moglich ist

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Brandschutz F 30-B maglich

Schallschutz Bis zu ca. 55 dB

Z o\

isofloc

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

M 2.1 | Fachwerkwand, Innenddmmung mit isofloc active

BRANDSCHUTZ

Der Brandschutz von innen der vorhandenen Fachwerkwand wird durch die neue Innenddmmung zwar verbessert, dies kann jedoch nicht in einer
Feuerwiderstandsklasse dokumentiert werden, da es hierzu keine Prifung gibt und die neue Vorsatzschale fUr sich kein geschlossenes Element darstellt, fir
welches eine F-Klasse ermittelt werden kénnte. Der Brandschutz der Konstruktion wird daher durch die Fachwerk-Bestandskonstruktion bestimmt. Von auBen
ohnehin, weil die neue Konstruktion/Innenddmmung ja nur von innen verbessert. Wird fir die AuBenwand eine F 30-B gefordert, bestehen nach DIN 4102-4,
Abschnitt 4.11 folgende Anforderungen und Moglichkeiten:

e Fachwerk b/d = 100/100 mm, bei zweiseitiger Beflammung (Eckpfosten) b/d = 120/120 mm. Gefachflllung: Lehmschlag, Holzwolle-Leichtbauplatten oder
Mauerwerk und ein AuBenputz im Bereich der Gefache.

® Innenddammung mit Aufdopplung aus Massivholz/C-Profil, 12,5 mm GKF oder 18 mm GKB auf Traglattung im Raster < 625 mm, Dammung mit isofloc
Zellulosedammestoff moglich

Werden trotzdem flr die neue Vorsatzschale/Innenddmmung Feuerwiderstandsklassen bzw. eine Verbesserung der Bestandskonstruktion von innen gefordert, sind
diese mit Fermacell Firepanel A1 nachweisbar. Bendtigt werden:

® Fir F 30: 2 x 10 mm Fermacell Fireboard A1
e Fur F 60: 2 x 16 mm oder 3 x 10 mm Fermacell Fireboard A1
e Fir F 90: 3 x 12,5 mm Fermacell Fireboard A1

Diese Ausfuihrungen gewahrleisten jedoch keine eigensténdigen Konstruktionen! Werden z.B. parallel Anforderungen an die Decke gestellt (bei Wohnungstrenn-
decken der Fall), achten Sie darauf, dass eine neue Brandschutz-Unterdecke bis an die alte AuBenwand gefiihrt wird.

SCHALLSCHUTZ

Anforderungen an AuBenwéande bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Der Schallschutz der vorhandenen Fachwerkwand wird durch die Innenddmmung
in der Regel verbessert, wahrend Innendammsysteme mit steifen Dammplatten den Schallschutz im tieffrequenten Bereich wesentlich verschlechtern! Das
Luftschalldamm-MaB der Fachwerkwand wurde im Labor gemessen. Ebenso eine Variante mit Direktabhanger und CD-Profil als Unterkonstruktion, beplankt mit
einer 12,5 GK-Platte. Diese Variante diente als Grundlage fUr die Extrapolation der gezeigten isofloc Variante. Durch die Verschraubung der Unterkonstruktion

in der Fachwerkwand wird die Steifigkeit der Konstruktion erhoht, was zu einer Verschlechterung der Schallddmmung fuhrt. Der Einsatz von z.B. OSB mit
Direktbeplankung aus GKF flhrt zu vergleichbaren Ergebnissen (siehe jedoch Feuchteschutz)!

Fachwerk-Bestandswand:

e Fachwerkstander 14/14
¢ Holzanteil 30%
¢ Ausfachung 11,5 Mauerziegel mit

Unterkonstruktion freistehende Vorsatzschale aus
Holz- oder Metallstandern,

Dampfbremse isofloc active,

Querlattung und 12,5 mm GKEF,

mit isofloc ausgeblasen

Unterkonstruktion Vorsatzschale aus
Holzsténdern in der Fachwerkwand verschraubt,
Dampfbremse isofloc active,

Querlattung und 12,5 mm GKEF,

mit isofloc ausgeblasen

Feuchteschutz Akzeptable Tauwassermenge
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0
Okologie**:
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 285
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 426
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 17,5
1 - —=
5 ——
3
4
- L AV YV VY Y Yy YV VY VUV Y Y VYV VY NV Y Y
6
7
8
9
MATERIAL Dicke Ao/NR™* u-Wert U-Wert SIAVETA* U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Innenverkleidung 12,5 0,250 8
® Installationslattung > 30 1
® Dampfbremse isofloc active 0,2 0,140 37500
@ 4.1 isofloc Zellulosefasern 120 0,038/0,040 1 0,317 0,327 13,0
4.2 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,252 0,260 14,6
4.3 isofloc Zellulosefasern 180 0,038/0,040 1 0,228 0,235 15,4
4.4 isofloc Zellulosefasern 200 0,038/0,040 1 0,209 0,215 16,2
5 9
° gfjltziz::a?dl\/legtllﬁsfénder, freistehend) Variabel 0,130 40
® Innenputz 10 0,250 10
@ Fachwerk 35% 100 013 40
Massive Ausfachung (z.B. Lehmsteine) 100 0,500 5
© AuBenputz 15 0,870 15

* U-Wert flr den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeulbergangswiderstanden

** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
*** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hohere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

70% Anteil
* Beidseitig Putz (Flachengewicht
210 kg/m?)

Quelle: Leimer, H.P.; Harting, A.:
Schallschutz von Fachwerkwanden;

Bauen mit Holz 3/96 Rwr (dB) Rwr (dB)

Wie oben (Rur = 44 dB) Ca. 55 Ca. 50

FEUCHTESCHUTZ

Bei Sichtfachwerk mit hoher Schlagregenbelastung erfolgt von auBen ein hdherer Feuchteeintrag als durch Diffusion aus dem Wohnraum nach auBen. Daher ist
dem Schlagregenschutz bei Innenddmmung erhdhte Aufmerksamkeit zu widmen. Dies beinhaltet die Wartung der Fassade und einen intakten saugféhigen Innen-
putz auf der alten Wand, der als Windschutz und Feuchtepuffer zur neuen Innendédmmung hin wirkt. Da diese Feuchtigkeit in beide Richtungen wieder austrocknen
kénnen muss, verbieten sich innen dampfdichte Konstruktionen oder Varianten mit hohem statischem sq-Wert wie bei Holzwerkstoffplatten. Auf Nichtwetterseite ist
der Einsatz von Holzwerkstoffplatten mdglich. Die feuchtevariable isofloc active reduziert die Feuchte aus Diffusion aus dem Wohnraum auf ein geringes MaB und
ermaoglicht nach innen ein max. Austrocknungspotential. Auf Wetterseiten sollte zudem gepruft werden, ob ein Wetterschutz maéglich ist oder ggf. die Dammdicke
reduziert werden kann, um durch die stérkere Erwarmung mittels Heizenergie das Austrocknungspotential zu erhdhen. Vor dem VerschlieBen der Innenddmmung
sollten alle Baustoffe der Fachwerkwand auf Gleichgewichtsfeuchte sein. Gerade neue Ausfachungen oder Putze sollten austrocknen kénnen. Wie Ublich ist den
Deckenbalkenauflagern in der AuBenwand Aufmerksamkeit zu widmen (luftdicht ausbilden, dazu sind die Decken zu 6ffnen) und die dampfbremsende MaBnahme
sollte zur Vermeidung von Wasserdampfflankentbertragung tber in die Innendammung einbindende Decken ca. 0,5 m in den Wohnraum gezogen werden. Auf den
Seiten, an denen die Decken mit Holzwerkstoffplatten ausgefihrt werden, kann darauf verzichtet werden. Diverse Referenzen belegen, dass die Fachwerkinnen-
dammung mit isofloc sehr gut funktioniert, wenn auf beiden Seiten diffusionsoffen gearbeitet und die Schlagregenbelastung minimiert wird. Quelle: Ktllmer, Jirgen:
Fachwerkinnenddmmung mit Zellulosedammstoff; die neue quadriga 5/05; S. 20-23.

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fir Deutschland und www.isofloc.ch fiir die Schweiz.

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)

Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse Detailanschlisse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

M2.2

Massivwand, isofloc Innendammung
ohne Dampfbremse

Idealkonstruktion fur die Innendammung von
Massivwanden, wo eine AuBenddmmung nicht
maoglich ist

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

o\,
isofloc

Brandschutz s. Ruckseite
Schallschutz Bis zu 58 dB
Feuchteschutz s. Rilckseite
Holzschutz Keine Anforderungen
Okologie**:
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 873
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 430
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 72
o IS
DA Rl
o G AU O U G T )
: \\
O
e S~
MATERIAL Dicke Ao/NR™* u-Wert U-Wert SIAVETA* U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Innenverkleidung 12,5 0,320 13
® Traglattung 24 0,130 40
® 8.1 isofloc Zellulosefasern 120 0,038/0,040 1 0,321 0,331 116,2
3.2 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,254 0,262 17,7
3.3 isofloc Zellulosefasern 180 0,038/0,040 1 0,230 0,238 18,5
3.4 isofloc Zellulosefasern 200 0,038/0,040 1 0,210 0,217 19,4
@ ZHUc?If;/?nn;er 12%, ggf. mit Abstand Variabel 0130 40
® Innenputz 10 0,870 15
® Mauerwerk 240 0,680 5
@ AuBenputz 15 0,870 15

* U-Wert fir den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeulbergangswiderstanden

** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hdhere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

M 2.2 | Massivwand, isofloc Innenddammung ohne Dampfbremse

BRANDSCHUTZ

Der Brandschutz von innen der vorhandenen Massivwand wird durch die neue Innenddmmung zwar verbessert, dies kann jedoch nicht in einer Feuerwiderstands-
klasse dokumentiert werden, da es hierzu keine Prifung gibt und die neue Vorsatzschale fuir sich kein geschlossenes Element darstellt, fir welches eine F-Klasse
ermittelt werden kénnte. Der Brandschutz der Konstruktion wird daher durch die massive Bestandskonstruktion bestimmt. Von auBen ohnehin, weil die neue
Konstruktion/Innenddmmung ja nur von innen verbessert. Massive Bestandswande weisen in der Regel immer mind. F 30 auf, so dass der Einsatz der isofloc
Innenddmmung brandschutztechnisch bis zur Gebaudeklasse 3 problemlos méglich ist. Da die Forderung nach schwerentflammbaren Dammstoffen in der Fassade
ab Gebaudeklasse 4 speziell auf die Brandweiterleitung auf der Fassade zielt, ist der Einsatz von isofloc Innenddmmung bei hdheren Gebaudeklassen ebenfalls
moglich, wenn raumseitig eine 12,5 mm GKEF, ggf. zweilagig, zum Einsatz kommt.

Werden trotzdem flr die neue Vorsatzschale/Innenddmmung Feuerwiderstandsklassen bzw. eine Verbesserung der Bestandskonstruktion von innen gefordert, sind
diese mit Fermacell Firepanel A1 nachweisbar. Bendtigt werden:

® Fir F 30: 2 x 10 mm Fermacell Fireboard A1
e Fur F 60: 2 x 16 mm oder 3 x 10 mm Fermacell Fireboard A1
e Fir F 90: 3 x 12,5 mm Fermacell Fireboard A1

Diese Ausfiihrungen gewahrleisten jedoch keine eigensténdigen Konstruktionen! Werden z.B. parallel Anforderungen an die Decke gestellt (bei Wohnungstrenn-
decken der Fall), achten Sie darauf, dass eine neue Brandschutz-Unterdecke bis an die alte AuBenwand geflihrt wird. Bei Massivdecken im Bestand reicht deren
Feuerwiderstand in aller Regel jedoch aus.

SCHALLSCHUTZ

Anforderungen an AuBenwande bestehen ab einem bestimmten AuBenldrmpegel. Der Schallschutz der vorhandenen Massivwand wird durch die Innenddmmung

in der Regel verbessert, wahrend Innendammesysteme mit steifen Dammplatten den Schallschutz im tieffrequenten Bereich wesentlich verschlechtern! Das
Luftschallddmm-MaB der Massivwand kann Uber das Flachengewicht nach DIN 4109 berechnet oder im Labor gemessen werden. Die Verbesserungsmoglichkeiten
durch Innenddmmungen sind vergleichbar mit jenen von AuBendédmmsystemen. Allerdings sind Innenddmmungen in der Regel leichter und dlinner, so dass es hier zu
geringeren Verbesserungen kommt. Entscheidend ist auch, ob die Unterkonstruktion an der AuBenwand befestigt oder freistehend ausgefiihrt wird, wobei Letzteres
durch den Fensteranteil begrenzt ist. Schlechtere Bestandswande ermdglichen in der Regel etwas hohere VerbesserungsmaBe durch die neue Vorsatzschale.

Unterkonstruktion freistehender Holz-
oder Metallstdnder, GKF-Beplankung,
isofloc Dammung mind. 100 mm

Massive Bestandswand (Beispiel
Flachengewicht ca. 350 kg/m3),
17,5 cm KS mit Rohdichte 1,8,

je Seite 10 mm Putz

Ruwr (dB) Rwr (dB) Ruwr (dB)

Unterkonstruktion in der Massivwand befestigter
Holz- oder Metallstander, GKF-Beplankung,
isofloc Dammung mind. 100 mm

17,5 KS mit Rohdichte 1,8, Ca. 58 Ca. 56
je Seite 10 mm Putz
(Rwr /C/Cy = ca. 53 dB/ -1/-4)

FEUCHTESCHUTZ

Bei Wanden mit hoher Schlagregenbelastung erfolgt von auBen ein hoherer Feuchteeintrag als durch Diffusion aus dem Wohnraum nach auBen. Daher ist dem
Schlagregenschutz bei Innenddmmung erhéhte Aufmerksamkeit zu widmen. Dies beinhaltet die Wartung der Fassade, ggf. deren diffusionsoffene Hydrophobierung
(w < 0,25) und einen intakten saugfahigen Innenputz auf der alten Wand, der als Feuchtepuffer zur neuen Innenddmmung hin wirkt. Da diese Feuchtigkeit in beide
Richtungen wieder austrocknen kénnen muss, verbieten sich innen dampfdichte Konstruktionen oder Varianten mit hohem statischem sy-Wert wie bei Holzwerk-
stoffplatten. Auf Nichtwetterseiten oder Wanden mit AuBenputz oder Vorhangfassade ist der Einsatz von Holzwerkstoffplatten moglich. Der Aufbau ohne Dampf-
bremse braucht den inneren saugféhigen Innenputz und diffusionsoffene Wandbaustoffe (kein Beton). Alte Beschichtungen und Anstriche, die dies verhindern, sind
zu entfernen. Diffusionsoffene Innenddmmungen mit isofloc funktionieren seit vielen Jahren schadenfrei und sind vielféltig dokumentiert. Siehe z.B.: Borsch-Laaks,
Robert, Walther, Wilfried: Innendd@mmung mit und ohne Dampfbremse; die neue quadriga 2/08; S. 39-44.

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fir Deutschland und www.isofloc.ch fiir die Schweiz.

Holzschutz Keine Anforderungen

Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse Detailanschlisse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

o\,
isofloc

M2.3

Betonmassivwand mit Innen-
dammung ohne Dampfbremse
6 cm XPS aufgeklebt, Innenddmmung isofloc ohne

Damfbremse; Idealkonstruktion fur nachtragliche
Innendammung fur Betonbauten

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

M 2.3 | Betonmassivwand mit Innenddmmung ohne Dampforemse

BRANDSCHUTZ

Der Brandschutz von auBBen wird durch die massive Bestandskonstruktion (Betonfassade) bestimmt (je nach Ausflihrung bis F 90-A/REI 90) und durch die
Innenddmmung nicht beeintrachtigt. Da die Bestandswéande in der Regel immer mind. eine feuerhemmende (mind. F 30, REI 30) Qualitét aufweisen missen

und normalentflammbare Baustoffe in der Fassade bis Gebaudeklasse 3 (D) problemlos Anwendung finden dirfen, bedarf es bis hierhin keinerlei weiterer
BrandschutzmaBnahmen. Ab Geb&udeklasse 4 (D) werden schwerentflammbare Dammstoffe gefordert. In der Schweiz gelten mit den neuen Brandschutzrichtlinien
(www.praever.ch) erleichterte Bedingungen.

Werden trotzdem flr die neue Vorsatzschale/Innenddmmung Feuerwiderstandsklassen bzw. eine Verbesserung der Bestandskonstruktion von innen gefordert, sind
diese mit Fermacell Firepanel A1 nachweisbar. Bendétigt werden:

e FUr F 30: 2 x 10 mm Fermacell Fireboard A1

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S RUCKSEITE) e FUr F 60: 2 x 15 mm oder 3 x 10 mm Fermacell Fireboard A1
. ® Fir F 90: 3 x 12,5 mm Fermacell Fireboard A1
Brandschutz F 90-AB
Schallschutz Bis zu 58 dB SCHALLSCHUTZ
Feuchteschutz Tauwasserfrei Anforderungen an AuBenwande bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Der Schallschutz der vorhandenen Betonwand wird durch die Innendammung
- leicht verbessert. Je nach Flachengewicht der Betonwand sind Luftschallddmm-MaBe R,, bis 58 dB méglich.
Holzschutz Keine Anforderungen
6ko|ogie**: FEUCHTESCHUTZ
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 731 Die Konstruktion ist tauwasserfrei, muss aber objektbezogen Uberprift werden. Bitte Schlagregensicherheit prifen (w-Wert < 0,25).
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 182
ZUSATZINFORMATIONEN
i i 2
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO/m?) 90,7 Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fiir Deutschland und www.isofloc.ch fiir die Schweiz.
Holzschutz Keine Anforderungen
Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.
- -- YYYYYYYYY ::-- YY Y :.:-- YYYYY Detailanschlisse Detailanschlisse siehe hier.
YT - ‘A A‘A, AL N A‘,A VA A AW . WA A . AL ,A.A VAW,
WAWAAMAMARAAAAARAAAAAAAAA AN
MATERIAL Dicke Ao/Ag™* p-Wert U-Wert SIA/ETA* U-Wert abz* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) ) (W/m? - K) (W/m2 - K) @)
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Gipsfaserplatte 12,5 0,320 13
@ C-Profil oder Holzsténder mit Abstand
zur Wand
® 3.1 isofloc Zellulosefasern 80 0,038/0,040 1 0,174 0,177 14,7
3.2 isofloc Zellulosefasern 120 0,038/0,040 1 0,147 0,150 16,3
3.3 isofloc Zellulosefasern 130 0,038/0,040 1 0,127 0,131 18,0
@ XPS- oder Foamglas-Platte aufgeklebt 60 0,030 180
Bet ichtbeton, ggf. mit
® Beton oder Sichtbeton, ggf. mi 250 2.000 130
AuBenputz

* U-Wert fur den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeubergangswiderstanden
** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
*** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hohere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

o\,
isofloc

Steildach, Zwischensparren-
dammung

|dealkonstruktion: diffusionsoffen, tauwasserfrei, ohne
vorbeugenden Holzschutz ausfihrbar, hoher Schall-
und sommerlicher Warmeschutz

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

S 1.1 | Steildach, Zwischensparrendammung

BRANDSCHUTZ

Mindestanforderungen fur F 30-B nach isofloc Priifzeugnis:

® Eindeckung: harte Bedachung

* Dammschutzschicht: Holzweichfaserplatte = 18 mm oder 21 mm Vollholz Nut/Feder

e Sparrenabstand: < 900 mm

e isofloc Dammdicke: = 140 mm

e Unterkonstruktion Lattung: = 30/560 mm oder Federschiene

e AchsmaB: < 400 mm

e Beplankung: 1 x 12,5 mm GKF (wenn oben Schalung auch 1 x 10 mm Fermacell auf Raster < 350 mm oder 1 x 12,5 mm auf Raster < 400 mm)

SCHALLSCHUTZ

Anforderungen an D&cher bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Die unten aufgefihrten Tabellen dokumentieren Rechenwerte aus Labormessungen mit
unterdriickten Nebenwegen. Extrapolierte Werte sind mit ca. gekennzeichnet. Aus diesen Ergebnissen und weiteren isofloc Priferfahrungen lassen sich folgende
Aussagen bezlglich des Einflusses von Beplankungsvarianten machen, wobei die Verbesserungen nicht addiert werden kénnen:

* 12,5 mm GK anstelle 9,5 mm: +2 dB

e Schwere Gipsfaserplatten anstelle Standard-GKF/-GKB: +3 dB

® Gipsplatte auf OSB vergleichbar mit Gipsplatte auf Lattung

® Federschiene anstelle Holzlattung: ca. +3 dB

e Der Einfluss der Dammdicke und Art der Dammschutzschicht ist bei hochwertigen Innenverkleidungen (Uber Federschiene entkoppelt oder HWL mit Putz auf
Lattung/siehe S 4.2) geringer.

* Tonziegel sind ca. 2 dB schlechter als Betondachsteine.

o | uftdichte Faserzement-Wellplatten sind ca. 3 dB besser als kleinformatige Eindeckungen.

* Unglnstig sind enge Hohlrdume zwischen schallharten Beplankungen wie z.B. Gipsplatten auf Lattung Uber OSB. Mindesthohlraumtiefen fir bedampfte
Hohlraume zwischen schallharten Beplankungen: 90 mm bei einlagigen Beplankungen innen, 50 mm bei zweilagigen Beplankungen innen.

Dammschutzschicht auf den Sparren mit Betondachstein (41 kg/m2)

Beblankun Unter- Unterspannbahn | 22 mm 25 mm 16 mm 60 mm 24 mm

10 rr)nm Fer; acell konstruktion Weichfaser Weichfaser Agepan DWD Agepan THD Holzschalung

auf RurdB(C/Cy)  |RuwrdB(C/Cy)  |RurdB(C/C)  |RwrAB(C/Cy)  |RwdB(C/C) | RurdB(C/Cy)
atiung im 49 £6-13) 54 (-8/-10) 53 (-6/-19) 52 (-3/~11) 55 (-6/-19) Ca. 50 (-6/-14)
AchsmaB 40 cm

Dammschutzschicht auf den Sparren mit Faserzement-Wellplatte (16,7 kg/m?)

Beblankun Unter- Unterspannbahn | 22 mm 25 mm 16 mm 60 mm 24 mm

10 ’r)nm Fer?na cell konstruktion Weichfaser Weichfaser Agepan DWD Agepan THD Holzschalung

auf Rua dB (G/C) Rur dB (C/Cy) Rur dB (C/Cy) Rur dB (C/Cy) Rur dB (C/Cy) Rug dB (C/Cy)
Lattung im 52 (-5/-13) 56 (~4/-12) Ca. 54 (-5/-13) | Ca.53(-3/~11) |Ca.56 (-6/~13) | Ca. 52 (-6/~14)
AchsmaB 40 cm

Dammschutzschicht auf den Sparren mit Betondachstein (41 kg/m?)

Unter-

Kkonstruktion 22 mm Weichfaser

R\NR dB (C/Ctr)

L i 1 (-6/-14
Beplankung 12,5 attung im 516/-14)

AchsmaB
mm GKF auf

40 cm

Federschiene im 53 (-6/-13)

AchsmaB 40 cm

15 mm OSB 51 (-4/-12)
Nur 156 mm OSB 48 (-4/-12)
FEUCHTESCHUTZ

Mit Weichfaserplatten als Dammschutzschicht sind die Konstruktionen tauwasserfrei. Mit Holzschalungen auBen sollten innen die isofloc active und auf der Scha-
lung auBen diffusionsoffene Vordeckbahnen verlegt werden. Rechnerisch ergibt sich hier dann eine geringe zuléssige Tauwassermenge, die wieder austrocknen
kann.

ZUSATZINFORMATIONEN

Brandschutz F 30-B von unten
Schallschutz Bis zu 56 dB
Feuchteschutz Tauwasserfrei
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0
Okologie**:
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 391
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 351
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 27,9
1
2 T e — W I\ —— .
3
4
5
6
. | o
8
9
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MATERIAL Dicke Ao/Ag™* p-Wert U-Wert SIA/ETA* U-Wert abz* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Ziegeleindeckung 10
@ Dachlattung 24
® Konterlattung > 30
@ Diff‘'offene Dammschutzschicht (optional) 0,2 500
® Holzweichfaserplatte 25 0,045 5
® 6.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,240 0,247 9,6
6.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,185 0,191 11,8
6.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,142 0,147 14,9
6.4 isofloc Zellulosefasern 400 0,038/0,040 1 0,110 0,114 18,6
@ Sparren (Holzanteil 12%) 60 0,130 40
:Zs)zltlr;péft;gaszdlszoﬂoc active/ 02 0,140 i7050%%/
@ Installationslattung 30 0,080 1
Innenverkleidung 12,5 0,250 8

* U-Wert fur den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmedbergangswiderstanden  ** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im
Einleitungstext zum Thema Okologie  *** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der héhere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

Ausschreibungstexte

Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fur Deutschland und www.isofloc.ch fir die Schweiz.

Holzschutz

Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)

Allgemeine Infos

Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse

DetailanschlUsse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E

ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH //\ ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

isofloc

S1.2 S 1.2 | Steildach, Zwischensparrendammung mit Aufdopplung der alten Sparren

Steildach, Zwischensparren- BRANDSCHUTZ

dammung mit Aufdopplung F 30-B von unten (D);

Aufbau fur REI 30 oder weitere Mdglichkeiten fur die Schweiz erhalten Sie von der Schweizer Anwendungstechnik.
der alten Sparren

Mindestanforderungen fur F 30-B nach isofloc Priifzeugnis:

|dealkonstruktion: diffusionsoffen, tauwasserfrei, ohne
vorbeugenden Holzschutz ausfiuhrbar, hoher Schall- und
sommerlicher Warmeschutz

e Eindeckung: harte Bedachung

* Dammschutzschicht: Holzweichfaserplatte = 18 mm oder 21 mm Vollholz Nut/Feder

® Sparrenabstand: < 900 mm, Aufdopplung Bohlenlasche mit d = 40 mm Dicke

e isofloc Déammdicke: = 140 mm

e Unterkonstruktion Lattung: = 30/60 mm oder Federschiene

e AchsmaB Unterkonstruktion: = 400 mm

e Beplankung: 1 x 12,5 mm GKF/Fermacell (Fermacell hier nur, wenn oben Schalung zum Einsatz kommt). Beim Einsatz des Sparrenexpanders wie links gezeigt
werden fur F 30-B 2 Lagen 12,5 mm GKF/Fermacell bendtigt. Bei beiden Beplankungen gibt es dann an die Dammschutzschicht keine Anforderungen (Nachweis

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Brandschutz F 30-B von unten DIN 4102-4, Tabelle 66)
Schallschutz Bis zu 56 dB
Feuchteschutz Tauwasserfrei SCHALLSCHUTZ
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 Siehe S 1.1. Die seitlichen Aufdopplungen lassen keine nennenswerte Verbesserung erwarten.
Okologie**: FEUCHTESCHUTZ
Primérenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 396 Siehe S 1.1.
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 353
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO,/m?) 28,1 ZUSATZINFORMATIONEN
Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fir Deutschland und www.isofloc.ch fir die Schwesiz.
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)
! Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.
2 ——— —_—  — Detailanschliisse Detailanschllsse siehe hier.
3
4
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MATERIAL Dicke Ao/Ag™* p-Wert U-Wert SIA/ETA* U-Wert abz* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Ziegeleindeckung 10
@ Dachlattung 24
® Konterlattung > 30
@ Diff‘'offene Dammschutzschicht (optional) 0,2 500
® Holzweichfaserplatte 25 0,050 5
® 6.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,246 0,253 10,1
6.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,191 0,196 12,6
6.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,147 0,152 15,9
6.4 isofloc Zellulosefasern 400 0,038/0,040 1 0,115 0,118 20,0
" Rwor gt okt 1250 0| 010 | 40
Dampfbremse isofloc active/ 37 500/
isoﬂopc): static sq4 2 0.2 0,140 10 000
© Installationslattung 30 0,130 1
Innenverkleidung 12,5 0,250 8

* U-Wert fur den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeubergangswiderstdnden  ** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im
Einleitungstext zum Thema Okologie  *** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der héhere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

@ JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

S1.3

Steildach, Zwischensparren-
dammung mit zusatzlicher
Dammlage innen

Idealkonstruktion: diffusionsoffen, tauwasserfrei, ohne
vorbeugenden Holzschutz ausfiuhrbar, hoher Schall- und

sommerlicher Warmeschutz

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

o\,
isofloc

Brandschutz F 30-B von unten
Schallschutz Bis zu 56 dB
Feuchteschutz Tauwasserfrei
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0
Okologie**:
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 409
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 401
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 29
1
2 T —F e P |
3
4 S <
5
6
7
8
9
e s
MATERIAL Dicke Ao/NR™* u-Wert U-Wert SIAVETA* U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Ziegeleindeckung
@ Dachlattung
® Konterlattung
@ Diff‘'offene Dammschutzschicht (optional) 0,2 500
® Holzweichfaserplatte 25 0,055 5
® 6.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,164 0,168 12,4
6.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,136 0,139 14,6
6.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,111 0,114 17,7
6.4 isofloc Zellulosefasern 400 0,038/0,040 1 0,090 0,093 21,4
@ Sparren (Holzanteil 12%) 60 0,130 40
:Zs)zltlr;péft;gaszdlszoﬂoc active/ 02 0,140 i7050%%/
© isofloc Zellulosefasern in Aufdopplung 80 0,038/0,040 1
© Aufdopplung (Holzanteil 10%) 80 0,130 40
Innenverkleidung 12,5 0,200 8

* U-Wert flr den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeulbergangswiderstanden

** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im
Einleitungstext zum Thema Okologie ~ *** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der héhere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

S 1.3 Steildach, Zwischensparrendammung mit zuséatzlicher Dammlage innen

BRANDSCHUTZ

F 30-B von unten (D);
Aufbau fur REI 30 oder weitere Mdglichkeiten fur die Schweiz erhalten Sie von der Schweizer Anwendungstechnik.

Mindestanforderungen fur F 30-B nach Prifzeugnis isofloc:

e Eindeckung: harte Bedachung

* Dammschutzschicht: Holzweichfaserplatte = 18 mm oder 21 mm Vollholz Nut/Feder

® Sparrenabstand: < 900 mm

e isofloc Déammdicke: = 140 mm

e Unterkonstruktion Lattung: = 30/60 mm oder Federschiene

e AchsmaB: = 400 mm

¢ Beplankung: 1 x 12,5 mm GKF/Fermacell (Fermacell hier nur, wenn oben Schalung zum Einsatz kommt). Beim Einsatz von 2 Lagen 12,5 mm GKF/Fermacell auf
Achsmaf < 400 mm gibt es an die Ddmmschutzschicht keine Anforderungen (siehe S 1.2 bei Beplankungen).

SCHALLSCHUTZ

Anforderungen an Dacher bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Siehe S 1.1. Durch die tiefere geddmmte Installationsebene vor der isofloc active ist
eine Verbesserung von 1-2 dB zu erwarten. Kommt statt der Dampfbremse eine OSB zum Einsatz, muss der Hohlraum aus akustischen Griinden eine Mindesttiefe
haben, die von der Anzahl der Beplankungen innen abhangt. Bei einer einlagigen Beplankung mind. 90 mm, bei einer zweilagigen mind. 50 mm, in beiden Fallen
bedampft. Beim Einsatz der Dampforemse spielt die Hohlraumtiefe der Installationsebene akustisch keine Rolle!

FEUCHTESCHUTZ

Siehe 1.1.

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fiir Deutschland und www.isofloc.ch fiir die Schweiz.

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)

Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

DetailanschlUsse Detailanschltsse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

S1.4

Steildach, Zwischensparren-

dammung mit Leichttrager

Idealkonstruktion: diffusionsoffen, tauwasserfrei, ohne
vorbeugenden Holzschutz ausfuhrbar, reduzierter

Holzanteil

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

o\,
isofloc

Brandschutz F 30-B von unten
Schallschutz Bis zu 52 dB
Feuchteschutz Tauwasserfrei
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0
Okologie**:
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 479
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 453
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 32,1
——— ——— .
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MATERIAL Dicke Ao/NR™* u-Wert U-Wert SIAVETA* U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Ziegeleindeckung 10
@ Dachlattung 24
® Konterlattung > 30
@ Diff‘'offene Dammschutzschicht (optional) 0,2 500
® Holzweichfaserplatte 25 0,055 5
® 6.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,208 0,216 10,5
6.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,160 0,166 12,8
6.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,122 0,127 15,8
6.4 isofloc Zellulosefasern 400 0,038/0,040 1 0,094 0,098 19,6
@ |-Trager (Holzanteil 4%, optional Vollholz) Variabel 0,130 40
0SB 15 0,130 200
© Installationslattung optional 30 1
Innenverkleidung 12,5 0,200 8

* U-Wert fir den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeulbergangswiderstanden
** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im Einleitungstext zum Thema Okologie
** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hdhere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

S 1.4 | Steildach, Zwischensparrendammung mit Leichttréager

BRANDSCHUTZ

F 30-B von unten (D);
Aufbau fur REI 30 oder weitere Mdglichkeiten fur die Schweiz erhalten Sie von der Schweizer Anwendungstechnik.

Fur Leichttrager gibt es keine Brandschutzprifzeugnisse im Dach. Fir F 30-B von unten gibt es nach DIN 4102-4, Tabelle 66 eine Klassifizierungsmdglichkeit:

e Eindeckung: harte Bedachung

* Dammschutzschicht: keine Anforderungen (mind. B2)

® Tragwerk: keine Anforderungen (Leichttrager moglich)

e Dammstoff: brandschutztechnisch nicht notwendig (isofloc Einsatz moglich)

® Beplankung: 2 x 12,5 mm GKF/Fermacell auf Unterkonstruktion im Abstand < 500 mm. Alternativ 16 mm Holzwerkstoffplatte mit Rohdichte = 600 kg/m?3im
Raster < 625 mm, plus 12,5 mm GKF/Fermacell verschraubt im Raster < 400 mm oder 13 mm Holzwerkstoffplatte mit Rohdichte = 600 kg/m?3 im Raster
< 625 mm, plus 15 mm GKF/Fermacell verschraubt im Raster < 400 mm. Wird die Fermacell mit < 330 mm Befestigungsabstand auf der Holzwerkstoffplatte
verarbeitet reichen 12,5 mm.

SCHALLSCHUTZ

Anforderungen an Dacher bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Die mit Leichttrégern verfligbaren Messergebnisse sind in der untenstehenden Tabelle
(Rechenwerte mit unterdriickten Nebenwegen) dokumentiert. Es fallt auf, dass die Ergebnisse, bedingt durch die hohe Steifigkeit der Trager, etwas schlechter als
mit Massivholz ausfallen. Aus diesen Ergebnissen und weiteren isofloc Priferfahrungen lassen sich folgende Aussagen bezlglich des Einflusses von Beplankungs-
varianten machen, wobei die Verbesserungen nicht addiert werden k&nnen:

* Schwere Gipsfaserplatten anstelle Standard-GKF/-GKB: +3 dB

* Gipsplatte auf OSB vergleichbar mit Gipsplatte auf Lattung

e Federschiene anstelle Holzlattung: ca. +3 dB

® Tonziegel sind ca. 2 dB schlechter als Betondachsteine.

 Luftdichte Faserzement-Wellplatten sind ca. 3 dB besser als kleinformatige Eindeckungen.

e Ungunstig sind enge Hohlrdume zwischen schallharten Beplankungen wie z.B. Gipsplatten auf Lattung tber OSB. Bedampfte Hohlrdume bendtigen bei einlagiger
Beplankung innen eine Hohlraumtiefe von 90 mm, bei zweilagiger Beplankung innen 50 mm. Die in der Zeichnung gezeigte Entkopplung durch die Lattung bringt
daher bei diinnen Hohlrdumen schallschutztechnisch keine Verbesserung.

Aufbau oben: isofloc Ddmmdicke = Aufbau unten 15 mm OSB

Hahe Leichttréger Nur OSB +12,5 GKB +12,5 mm GKB auf
60 mm gedammter
Installationsebene

¢ Betondachstein
e Ziegellattung
¢ Konterlattung

« 15 mm MDF Rwr (dB) Rwr (dB) Rwr (dB)
240 mm 46 49 52

FEUCHTESCHUTZ

Siehe 1.1.

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fur Deutschland und www.isofloc.ch fir die Schweiz.

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)

Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschliisse DetailanschlUsse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH //_\ ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

isofloc

S2.1 S 2.1 | Steildach, Zwischensparrendammung mit Aufdopplung alter Sparren von innen

Steildach, Zwischensparren- BRANDSCHUTZ
didmmung mit Aufdopplung alter ftieldve)

Aufbau fur REI 30 oder weitere Mdglichkeiten fur die Schweiz erhalten Sie von der Schweizer Anwendungstechnik.
Spa rren von innen Mindestanforderungen fur F 30-B nach isofloc Prifzeugnis:
e Eindeckung: harte Bedachung
* Dammschutzschicht: = 21 mm Vollholz Nut/Feder
® Sparrenabstand: < 900 mm, Aufdopplung Bohlenlasche mit d = 40 mm Dicke
e isofloc Déammdicke: = 140 mm
e Unterkonstruktion Lattung: = 30/60 mm oder Federschiene
e AchsmaB: < 400 mm
e Beplankung: mit Bohlenlasche mit d = 40 mm 1 x 12,5 mm GKF/Fermacell. Beim Einsatz des Sparrenexpanders wie links gezeigt werden fur F 30-B 2 Lagen
12,5 mm GKF/Fermacell bendtigt. Bei beiden Beplankungen gibt es dann an die Dammschutzschicht keine Anforderungen (Nachweis DIN 4102-4, Tabelle 66).

|dealkonstruktion fur die sichere nachtragliche
Dammung einer auBen dampfdichten Bestands-
konstruktion mit Schalung

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Brandschutz F 30-B von unten
Schallschutz Bis zu 56 dB SCHALLSCHUTZ
Feuchteschutz Tauwasserfrei Anforderungen an Dacher bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Die seitlichen Aufdopplungen lassen keine nennenswerte Verbesserung gegenuber
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 Vollsparren erwarten. Mit 200 mm Dammdicke, 24 mm Schalung und unten Dampfbremse, Lattung und 12,5 mm GKF ist ein Ry, von ca. 50 dB zu erwarten.
= Aufgrund diverser isofloc Priferfahrungen lassen sich folgende Aussagen bezlglich des Einflusses von Beplankungsvarianten machen, wobei die Verbesserungen
ia**.
Okologie**: nicht addiert werden konnen:
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 421
— - 2 e Schwere Gipsfaserplatten anstelle Standard-GKF/GKB: +3 dB
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 368 ® Federschiene anstelle Holzlattung: ca. +3 dB
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 30,4  Tonziegel sind ca. 2 dB schlechter als Betondachsteine.

o | uftdichte Faserzement-Wellplatten sind ca. 3 dB besser als kleinformatige Eindeckungen.

FEUCHTESCHUTZ

Bei normaler Wohnraumnutzung (innen 20 °C, max. 50% relative Luftfeuchte im Winter), unverschattet und max. Norddachneigung 35° ist die Konstruktion auch
mit dampfdichter Vordeckung diffusionstechnisch dauerhaft funktionstiichtig. Bei Abweichungen verweisen wir auf die Einsatztabelle unserer isofloc active, bei

z
|

3 — |><| Abweichungen hiervon konsultieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik.
4 ZUSATZINFORMATIONEN
5 — Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fir Deutschland und www.isofloc.ch fir die Schwesiz.
6 Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ Uber Einzelnachweis (instationére Berechnung): GK 0
7 (ohne chemischen Holzschutz)
8 Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.
5 Detailanschllisse Detailanschlitsse siehe hier.
10 e
MATERIAL Dicke Ao/NR™* u-Wert U-Wert SIAVETA* U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Ziegeleindeckung
@ Dachlattung
® Konterlattung
@ Vordeckung 1 20 000
® Holzschalung 24 0,130 40
® 6.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1-2 0,227 0,236 9,2
6.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1-2 0,173 0,179 11,4
6.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1-2 0,132 0,138 14,4
6.4 isofloc Zellulosefasern 400 0,038/0,040 1-2 0,102 0,106 18,2
© S et pidmea o | s | o0 | 0
Dampfbremse isofloc active 0,2 0,140 37 500
@ Installationslattung 30 0,130 1
Innenverkleidung 12,5 0,250 8

* U-Wert fur den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmedbergangswiderstanden  ** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im
Einleitungstext zum Thema Okologie  *** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der héhere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

@ JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

S22

Steildach, Zwischensparren-
dammung mit neuer Dammschutz-
schicht von innen, Aufdopplung der
alten Sparren

Kostengunstige Variante bei fehlender Dammschutz-
schicht, diffusionsoffen, tauwasserfrei

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Z o\

isofloc

Brandschutz F 30-B von unten
Schallschutz Bis zu 50 dB
Feuchteschutz Tauwasserfrei
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 méglich
Okologie**:
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 386
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 368
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 28,0
1
2 A A A
3 lg. — F— —
4 B |
5
6
7
8
5 —
MATERIAL Dicke Ao/Ag™* p-Wert U-Wert SIA/ETA* U-Wert abz* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Ziegeleindeckung
@ Dachlattung
® Fliegende Konterlatte 24 0,130 40
@ Impragnierte Weichfaser m. Montageleiste 12 0,055 5
® 5.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,226 0,235 8,9
5.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,174 0,181 11,2
5.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,134 0,139 14,2
5.4 isofloc Zellulosefasern 400 0,038/0,040 1 0,104 0,108 18,0
® Eiza1r|'2eor/l)m. seitl. Aufdopplung (Holzanteill 0130 20
@ Dampfbremse isofloc active 0,2 0,140 37 000
Installationslattung 30 1
@ Innenverkleidung 12,5 0,250 8

* U-Wert flr den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeulbergangswiderstanden

** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im
Einleitungstext zum Thema Okologie ~ *** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der héhere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

S 2.2 | Steildach, Zwischensparrendammung mit neuer Dammschutzschicht von innen, Aufdopplung der alten Sparren

BRANDSCHUTZ

Mindestanforderungen fur F 30-B nach Gutachten IBB (Grundlage isofloc Priifbericht):

e Eindeckung: harte Bedachung

e Dammschutzschicht zwischen den Sparren: beliebig

e Sparrenabstand: < 1250 mm

¢ isofloc DAmmdicke: = 140 mm

e isofloc Rohdichte: 45-60 kg/m?

* Unterkonstruktion Lattung: = 30/560 mm oder Federschiene
e AchsmaB UK: < 400 mm

® Beplankung: 1 x 12,5 mm GKF

SCHALLSCHUTZ

Anforderungen an Dacher bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Aus diversen Schallschutzmessungen an Dachern lassen sich folgende Aussagen
bezlglich des Einflusses von Konstruktionsvarianten machen, wobei die Verbesserungen nicht addiert werden kénnen. Die untenstehende Tabelle gibt Anhaltswerte
(Extrapolationen) flr verschiedene Gipsplatten auf Lattung, oben Weichfaser zwischen den Sparren wie gezeigt:

* Gipsplatte auf Holzwerkstoffplatte ist vergleichbar mit Gipsplatte auf Lattung

® Federschiene anstelle Holzlattung: ca. + 3 dB

* Tonziegel sind ca. 2 dB schlechter als Betondachsteine

o | uftdichte Faserzement-Wellplatten sind ca. 3 dB besser als kleinformatige Eindeckungen/Ziegel

¢ Unglnstig sind enge Hohlrdume zwischen schallharten Beplankungen wie z.B. Gipsplatten auf Lattung auf Holzwerkstoffplatte. Mindesthohlraumtiefen fir
bedampfte Hohlrdume zwischen schallharten Beplankungen: 90 mm bei einlagigen Beplankungen innen, 50 mm bei zweilagigen Beplankungen innen.

Konstruktion wie gezeigt, innen (mm) Dammdicke isofloc (mm) Luftschalldamm-MaB R’,,; (dB)
1 x 12,5 Fermacell auf Lattung > 150 44 dB
2 x 12,5 Fermacell auf Lattung > 150 47 dB
1x 12,5 GKF auf Lattung > 150 42 dB
2 x 12,5 GKF auf Lattung > 150 45 dB

FEUCHTESCHUTZ

Der Aufbau ist tauwasserfrei.

HINWEISE ZUM EINBAU

Um mdglichst wenig Sparrenhdhe zu verlieren, wird die impragnierte Weichfaserplatte (Nr. 3) am Sparren bis gegen die Ziegellattung gefihrt und dort mit einer Leis-
te fixiert. Eine Latte in Feldmitte bringt die notwendige Durchbiegung nach innen. Dieser Aufbau erflillt vom Querschnitt her nicht die klassischen Anforderungen an
eine Hinterlftungsebene. Bei kleinformatigen Eindeckungen (ausreichend luftdurchldssig tber die Fugen) hat sich der Aufoau jedoch Uber 25 Jahre als funktions-
tlchtig erwiesen. Bei defekten Ziegeln ist allerdings keine wasserabflhrende Funktion an der Traufe vorhanden. Hier misste im Prinzip die Traufe gedffnet werden,
um eine Entwésserung nach auBen zu gewahrleisten. Alternativ zur Weichfaser an den Halteleisten kann das System Vario-Expander zum Einsatz kommen.

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fiir Deutschland und www.isofloc.ch fiir die Schweiz.

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ Uber Einzelnachweis (instationdre Berechnung): GK 0

(ohne chemischen Holzschutz)

Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse

Detailanschltsse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

S 3.1

Steildach, Zwischensparren-
dammung, Bestandsdach mit
Putzdecke und von innen mit
Dampfbrems-Tapete erganzt

Idealkonstruktion fur die sichere nachtragliche Dam-
mung einer auBen dampfdichten Bestandskonstruktion

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Brandschutz

F 30-B von unten
Bis zu 56 dB

Schallschutz

Z o\

isofloc

Feuchteschutz Dampfbremse notwendig
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0
Okologie**:
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 307
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 454
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 24,7
1
2 —— ——— % ——— V¢
3 _ >
4
5
6
- AN A -V N_ —_\- — _\— —
8
9
10
MATERIAL Dicke Ao/AR™ p-Wert U-Wert SIA/ETA* U-Wert abz* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Ziegeleindeckung
@ Dachlattung
® Konterlattung
@ Diffusionsdichte Vordeckung 0,2 10 000
® Holzschalung 24 0,130 40
® 6.1 isofloc Zellulosefasern 120 0,038/0,040 1 0,367 0,378 7,5
6.2 isofloc Zellulosefasern 140 0,038/0,040 1 0,322 0,331 8,2
6.3 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,287 0,295 8,9
6.4 isofloc Zellulosefasern 180 0,038/0,040 1 0,259 0,266 9,6
@ Sparren (Bestand, Holzanteil 16%) 100 0,130 40
igfizl;ﬁiitgéger, z.B. Schilf HWL o.a. 15 0,080 5
© Innenputz 20 0,350 10
Dampfbrems-Tapete Santa DT/UT 0,4 0,130 5750

* U-Wert fur den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeubergangswiderstanden

Einleitungstext zum Thema Okologie  *** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der héhere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

S$3.1| Steildach, Zwischensparrenddmmung, Bestandsdach mit Putzdecke und von innen
mit Dampforems-Tapete erganzt

BRANDSCHUTZ

F 30-B von unten (D);
Aufbau fur REI 30 oder weitere Mdglichkeiten fur die Schweiz erhalten Sie von der Schweizer Anwendungstechnik.

Mit alten Putztrdgern und Putz liegen isofloc keine eigenen Prifergebnisse vor. Im Altbau sind die Varianten auch derart zahlreich, dass ohnehin nicht alles
abgedeckt werden koénnte. Es bieten sich folgende Moglichkeiten nach DIN 4102-4, Tabelle 65:

 Eindeckung: harte Bedachung

e Dammschutzschicht: Massivholzschalung Nut/Feder mit d = 21 mm oder mit 16 mm Holzwerkstoffplatte mit Rohdichte = 600 kg/m?3

e Tragwerk: Vollholz mit Mindestdicke 40 mm

* Dammstoff: brandschutztechnisch nicht notwendig (isofloc Einsatz moglich)

® Beplankung: = 50 mm Holzwolle-Leichtbauplatte auf Spannweite < 500 mm oder = 25 mm Holzwolle-Leichtbauplatte auf Spannweite < 500 mm mit = 20 mm
dickem Putz. Spannweiten kénnen durch Konstruktionslatten verringert werden, sie gelten fUr die Konstruktionsteile, auf der die Beplankung befestigt ist.

Weitere Méglichkeiten: Analog zur eigenen Prifung mit oben Schalung und unten 12,5 mm GKF kann die Gipsplatte auf der vorhandenen Innenverkleidung
verschraubt werden. Entweder mit langen Schrauben im Untergrund oder Uber eine neue Unterkonstruktion. Diese Ausflhrung kénnte mit dem Einbau der
notwendigen Dampfbremse kombiniert werden (siehe Feuchteschutz).

SCHALLSCHUTZ

Anforderungen an Dacher bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Ergebnisse der isofloc Messungen sind in der untenstehenden Tabelle (Rechenwerte
mit unterdriickten Nebenwegen, extrapolierte Werte sind mit ca. gekennzeichnet) dokumentiert. Es zeigt sich, dass die im Bestand vorhandene Holzschalung
wegen ihrer hohen Steifigkeit die schlechtesten Werte ergibt. Mit einer direkt beplankten Gipsplatte kann das Ergebnis um 2-3 dB verbessert werden. Kommt eine
neue Querlatte zum Einsatz, muss der Hohlraum bedampft werden. Um eine Verschlechterung des Schallschutzes zu vermeiden, sollte die Hohlraumtiefe erhoht
werden. Bei einer einlagigen Beplankung mind. 90 mm, bei einer zweilagigen mind. 50 mm, in beiden Fallen bedampft. In diesen Fallen ist von einer Verbesserung
um ca. 4-5 dB auszugehen. Spielt der AuBenléarm keine Rolle, kann auf die Bedampfung verzichtet werden. Sie verbessert jedoch auch den Warmeschutz!

Unterkonstruktion isofloc | Dadmmschutzschicht auf den Sparren mit Betondachstein (41 kg/m?) Wie vor
25 mm Holzwolle-Leichtbauplatte Dammdicke Tonziegeln
auf Lattung mit 18 mm Gipsputz Unterspannbahn 22 mm 35 mm 24 mm | Unterspannbahn
Weichfaser Weichfaser Holzschalung
Ruwr (dB) Rwr (dB) Rwr (dB) Rwr (dB) Rwr (dB)
(C/Cu) (C/Cv) (C/Cu) (C/C) (C/Cu)
170 mm 54 (-4/-11) 55 (-3/-9) 55 (-2/-9) 50 (-5/-12) 53 (-5/-12)
230 mm Ca. 54 (-4/-10) 55 (-2/-8) 56 (-2/-8) 52 (-5/-12) Ca. 54 (-4/-11)

FEUCHTESCHUTZ

Bei normaler Wohnraumnutzung (innen 20 °C, max. 50% relative Luftfeuchte im Winter), unverschattet und max. Norddachneigung 35° ist die Konstruktion auch
mit dampfdichter Vordeckung diffusionstechnisch dauerhaft funktionstiichtig. Dampforemsende Produkte mussen feuchtevariabel sein. Daher empfehlen wir den
Einsatz der Dampfbrems-Tapete Santa DT/UT auf dem alten Putz oder die isofloc active, wenn eine neue Innenverkleidung erfolgt. Neue raumseitige Verkleidungen
durfen keinen héheren sq-Wert als 0,5 m aufbauen. Vor dem Auftapezieren empfiehlt sich das dauerelastische Abdichten von Fugen zwischen der Dachschrage
und angrenzenden Bauteilen sowie Durchdringungen (Luftdichtigkeit)!

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fur Deutschland und www.isofloc.ch fiir die Schweiz.

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ Uber Einzelnachweis (instationare Berechnung): GK O (ohne chemischen Holzschutz)

Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschltisse Detailanschltisse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

o\,
isofloc

S3.2

Steildach, Zwischensparren-
dammung mit vorhandener Unter-
spannbahn und Dampfbrems-Tapete
auf vorhandenem Putz

Idealkonstruktion fur die sichere nachtragliche Dammung

einer auBen dampfdichten Bestandskonstruktion mit alter
Unterspannbahn

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Brandschutz F 30-B von unten

Schallschutz Bis zu 56 dB

Feuchteschutz Dampfbremse notwendig

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0

Okologie**:

Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 310
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 284
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 26,5

__—V-

—;—",'

I

T S '
Wy |

XTI

VANV ANV

MATERIAL Dicke Ao/NR™* u-Wert U-Wert SIAVETA* U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040

@ Ziegeleindeckung

@ Dachlattung

* Wotranden sehe Himmise um Erbay | O 50000

@ Fliegende Konterlatte 24 0,130 40

® 5.1 isofloc Zellulosefasern 120 0,038/0,040 1 0,351 0,361 8,0
5.2 isofloc Zellulosefasern 140 0,038/0,040 1 0,310 0,319 8,7
5.3 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,277 0,285 9,3
5.4 isofloc Zellulosefasern 180 0,038/0,040 1 0,250 0,258 10,1

® Sparren (Bestand, Holzanteil 16%) 100 0,130 40

v Qlée.rﬁc:tzzvtvgiee—rl’_eichtbauplatte 25 0,080 2

Innenputz 15 0,350 10

© Dampfbrems-Tapete Santa DT/UT 0,4 5750

* U-Wert fir den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeulbergangswiderstanden  ** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im
Einleitungstext zum Thema Okologie  *** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der héhere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

S$3.2| Steildach, Zwischensparrenddmmung mit vorhandener Unterspannbahn und
Dampfbrems-Tapete auf vorhandenem Putz

BRANDSCHUTZ

F 30-B von unten (D);
Aufbau fur REI 30 oder weitere Mdglichkeiten fur die Schweiz erhalten Sie von der Schweizer Anwendungstechnik.

Mit alten Putztrdgern und Putz liegen isofloc keine eigenen Prifergebnisse vor. Im Altbau sind die Varianten auch derart zahlreich, dass ohnehin nicht alles
abgedeckt werden koénnte. Es bieten sich folgende Moglichkeiten nach DIN 4102-4, Tabelle 66:

 Eindeckung: harte Bedachung

* Dammschutzschicht: keine Anforderung

® Tragwerk: keine Anforderung

* Dammstoff: brandschutztechnisch nicht notwendig (isofloc Einsatz moglich)

® Beplankung: = 50 mm Holzwolle-Leichbauplatte auf Spannweite < 1000 mm mit = 15 mm dickem Putz. Spannweiten kdnnen durch Konstruktionslatten verringert
werden, sie gelten fur die Konstruktionsteile, auf der die Beplankung befestigt ist.

Weitere Mdglichkeiten: 2 x 12,5 mm GKF/Fermacell auf Unterkonstruktion im Abstand < 500 mm. Alternativ kénnen die Gipsplatten auf der vorhandenen
Innenverkleidung verschraubt werden. Die Ausfiihrung mit neuer Querlattung kénnte mit dem Einbau der notwendigen Dampforemse kombiniert werden (siehe
Feuchteschutz).

SCHALLSCHUTZ

Anforderungen an Dacher bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Ergebnisse der isofloc Messungen sind in der untenstehenden Tabelle (Rechenwerte mit
unterdriickten Nebenwegen, extrapolierte Werte sind mit ca. gekennzeichnet) dokumentiert. Es zeigt sich, dass die im Bestand vorhandene Holzschalung wegen
ihrer hohen Steifigkeit die schlechtesten Werte erbringt. Mit einer direkt beplankten Gipsplatte kann das Ergebnis um 2-3 dB verbessert werden. Kommt eine neue
Querlatte zum Einsatz, muss der Hohlraum bedampft werden. Um eine Verschlechterung des Schallschutzes zu vermeiden, sollte die Hohlraumtiefe erhéht werden.
Bei einer einlagigen Beplankung mind. 90 mm, bei einer zweilagigen mind. 50 mm, in beiden Fallen bedéampft. In diesen Féallen ist von einer Verbesserung um

ca. 4-5 dB auszugehen. Spielt der AuBenlarm keine Rolle, kann auf die Bedémpfung verzichtet werden. Sie verbessert jedoch auch den Warmeschutz!

Unterkonstruktion isofloc | Dadmmschutzschicht auf den Sparren mit Betondachstein (41 kg/m?) Wie vor
25 mm Holzwolle-Leichtbauplatte Dammdicke Tonziegeln
auf Lattung mit 18 mm Gipsputz Unterspannbahn 22 mm 35 mm 24 mm | Unterspannbahn
Weichfaser Weichfaser Holzschalung
Ruwr (dB) Rwr (dB) Rwr (dB) Rwr (dB) Rwr (dB)
(C/Cu) (C/Cv) (C/Cu) (C/C) (C/Cu)
170 mm 54 (-4/-11) 55 (-3/-9) 55 (-2/-9) 50 (-5/-12) 53 (-5/-12)
230 mm Ca. 54 (-4/-10) 55 (-2/-8) 56 (-2/-8) 52 (-5/-12) Ca. 54 (-4/-11)

FEUCHTESCHUTZ

Bei normaler Wohnraumnutzung (innen 20 C°, max. 50% relative Luftfeuchte im Winter), unverschattet und max. Norddachneigung 35° ist die Konstruktion auch
mit dampfdichter Vordeckung diffusionstechnisch dauerhaft funktionstiichtig. Dampforemsende Produkte mussen feuchtevariabel sein. Daher empfehlen wir den
Einsatz der Dampfbrems-Tapete Santa DT/UT auf dem alten Putz oder die isofloc active, wenn eine neue Innenverkleidung erfolgt. Neue raumseitige Verkleidungen
durfen keinen héheren sq-Wert als 0,5 m aufbauen. Vor dem Auftapezieren empfiehlt sich das dauerelastische Abdichten von Fugen zwischen der Dachschrage
und angrenzenden Bauteilen sowie Durchdringungen (Luftdichtigkeit)!

HINWEISE ZUM EINBAU

Prufen Sie die Intaktheit/Stabilitat der alten Unterspannbahn und stabilisieren Sie diese durch das Einschieben der Fluglatten (ggf. mehrere parallel) in der Hinterlif-
tungsebene, um beim Einbau Beschadigungen und ein zu starkes Ausbeulen nach auB3en zu vermeiden. Beim Einblasen darf kein isofloc in die Hinterltftungsebene
gelangen und die Dammschutzschicht darf nicht beschadigt werden. Konstruktive Anforderungen: ReiBfestigkeit der Unterspannbahn 300 N/5 cm mit Achsabstand
der fliegenden Lattung von max. 20 cm, bei Gber 300 N/5 cm max. 30 cm. Prifen Sie, ob die vorhandene Unterspannbahn einen dauerhaften Feuchteschutz fur
die Dammung bietet! Die Latten dienen auch der allgemeinen Formstabilitat fir die Setzungssicherheit, nicht nur dem Feuchteschutz!

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fir Deutschland und www.isofloc.ch fiir die Schweiz.
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)

Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.
Detailanschliisse Detailanschliisse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH //\ ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

isofloc

S4A1 S 4.1 Steildach, Zwischensparrenddmmung mit Aufdopplung auBen und neuer

Luftdichtung/DB zwischen den Sparren

Steildach, Zwischensparren-
BRANDSCHUTZ

dammung mit Aufdopplung auBBen
und neuer Luftdichtung/DB

F 30-B von unten (D);
Aufbau fur REI 30 oder weitere Mdglichkeiten fur die Schweiz erhalten Sie von der Schweizer Anwendungstechnik.

Eine eigene isofloc Prifung erreichte mit 24 mm Schalung mit effektiver Holzdicke von unten F 30-B ohne Ddmmschutzschicht. Max. Raster der Sparren

< 900 mm. Da diese Holzdicken im Bestand nicht vorhanden sind, kénnte die Konstruktion nur analog S 3.4 von unten mit 2 x 12,5 mm GKF/Fermacell
aufgedoppelt werden. In diesem Fall kénnte man natUrlich parallel von unten eine Dampfbremse/Luftdichtung einbauen und auf Schicht Nr. 8 verzichten (siehe
Feuchteschutz).

zwischen den Sparren

Idealkonstruktion flr Sanierung von auf3en von

teilgeddmmten luftundichten Bestandsdéachern
SCHALLSCHUTZ

Anforderungen an Dacher bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Eine Prifung mit unten nur 15 mm OSB und oben 22 mm Weichfaser korreliert

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE
( ) ungefahr mit dem gezeigten Aufbau. Die neue Schicht 8 kompensiert die Undichtigkeit der alten Holzverkleidung. Die Konstruktion erreichte ein Ryr von 48 dB.

Brandschutz F 30-B von unten Durch den Einsatz von dickeren Dammungen (Aufdopplung nach oben) und/oder dickeren Weichfaserplatten sind Verbesserungen von ca. 2-4 dB erreichbar.
Schallschutz Bis zu 50 dB
Feuchteschutz Tauwasserfrei FEUCHTESCHUTZ
Die 12 mm OSB wird am Sparren verklebt und bringt somit die Luftdichtigkeit der Konstruktion (wichtig wegen der undichten Holzverkleidung), Druckentlastung
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 fUr die alte Verkleidung beim Einblasen und einen ausreichenden Diffusionswiderstand fur Tauwasserfreiheit, wenn auBen eine diffusionsoffene Dammschutzschicht
6ko|ogie**: eingebaut wird. Mit 12 mm OSB wie gezeigt tauwasserfrei.
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 449 ZUSATZINFORMATIONEN
Primérenergiegehalt erneuerbar (MJ &/m?) 667 Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fir Deutschland und www.isofloc.ch fir die Schweiz.
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO-/m?) 30 Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)
Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.
; Detailanschliisse Detailanschliisse siehe hier.
2 e ———\ —— — X
3
4
5
6
7
8
9 —_— ——;
10
MATERIAL Dicke Ao/ANR™ u-Wert | U-Wert SIA/ETA* U-Wert abzZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) ) (W/m2 - K) (W/m?2 - K) (h)
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Ziegeleindeckung
® Dachlattung
® Konterlattung
@ Diffusionsoffene Unterspannbahn 0,2
® Weichfaserplatte 25 0,055 5
® 6.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,183 0,188 18,2
6.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,149 0,153 15,7
6.3 isofloc Zellulosefasern 280 0,038/0,040 1 0,126 0,129 18,2
6.4 isofloc Zellulosefasern 360 0,038/0,040 1 0,104 0,107 21,5
K ii}%;inpfssstﬁs)zgteﬁzizt ggf. mit UE 100 0,130 40
2 | ome | m
© Alte 0. neue Faserddmmung/50 mm (WLG 040) 50 0,040 1
O g ey |z | o |

* U-Wert fur den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmedbergangswiderstanden  ** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im
Einleitungstext zum Thema Okologie  *** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der héhere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

@ JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

S4.2

Steildach, Zwischensparren-
dammung mit vorhandener IV,
auBen Aufdopplung und Weichfaser
als Dammschutzschicht
Idealkonstruktion flr die Sanierung von auBen

ohne Sub und Top und ohne neue Dampfbremse/
Luftdichtung

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

o\,
isofloc

Brandschutz F 30-B von unten

Schallschutz Bis zu 56 dB

Feuchteschutz Tauwasserfrei

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0

Okologie**:

Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 373

Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 414

Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO»/m?) 29,2

—————
e S R R AR S RN
3"&“ ‘ “ A
‘%&’s’:’&'ﬁA'5A'Aéd'ﬁ'Aé&'&'t'&':'&'t'&':'&'ﬁ&'ﬁ&':‘vdﬁvdv
MATERIAL Dicke Ao/ AR u-Wert U-Wert SIA/ETA* U-Wert abz* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) ()
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040

@ Ziegeleindeckung 10

® Dachlattung 24

® Konterlattung =30

@ Diffusionsoffene USB (optional) 0,2 500

® Weichfaserplatte 25 0,050 5

® Aufdopplung 60 0,130 40

@ Alte Dachlatte (optional) 24 0,130 1

8.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,229 0,236 10,9
8.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,178 0,184 13,1
8.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,138 0,142 16,2
8.4 isofloc Zellulosefasern 400 0,038/0,040 1 0,108 0,111 19,9

B wia | ot | o

Alter Putztrager, z.B. HWL oder Schilf 25 0,080 2

@ Innenputz 15 0,350 10

* U-Wert fir den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeulbergangswiderstanden

** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im
Einleitungstext zum Thema Okologie  *** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der héhere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

S4.2| Steildach, Zwischensparrenddmmung mit vorhandener IV, auBen Aufdopplung und

Weichfaser als Dammschutzschicht

BRANDSCHUTZ

F 30-B von unten (D);

Aufbau fur REI 30 oder weitere Mdglichkeiten fur die Schweiz erhalten Sie von der Schweizer Anwendungstechnik.

Mit alten Putztrdgern und Putz liegen isofloc keine eigenen Prifergebnisse vor. Im Altbau sind die Varianten auch derart zahlreich, dass ohnehin nicht alles

abgedeckt werden koénnte.

Es bieten sich folgende Méglichkeiten nach DIN 4102-4, Tabelle 65 mit untenstehender Dammschutzschicht:

e Eindeckung: harte Bedachung

* Dammschutzschicht: Massivholzschalung Nut/Feder mit d = 21 mm oder mit 16 mm Holzwerkstoffplatte mit Rohdichte = 600 kg/m?

® Tragwerk: Vollholz mit Mindestdicke 40 mm

* Dammstoff: brandschutztechnisch nicht notwendig (isofloc Einsatz moglich)
® Beplankung: = 50 mm Holzwolle-Leichtbauplatte auf Spannweite < 500 mm oder = 25 mm Holzwolle-Leichtbauplatte auf Spannweite < 500 mm mit = 20 mm
dickem Putz. Spannweiten kdnnen durch Konstruktionslatten verringert werden, sie gelten fir die Konstruktionsteile, auf der die Beplankung befestigt ist.

Weitere Moglichkeiten: Analog zur eigenen Prifung mit oben Schalung und unten 12,5 mm GKF/Fermacell kann die Gipsplatte auf der vorhandenen
Innenverkleidung verschraubt werden. Entweder mit langen Schrauben im Untergrund oder Uber eine neue Unterkonstruktion. Diese Ausflihrung kdnnte mit dem

Einbau der notwendigen Dampfbremse kombiniert werden (siehe Feuchteschutz).

Weitere Moglichkeiten nach DIN 4102-4, Tabelle 66 mit Weichfaserplatte (wie gezeigt) oder Unterspannbahn:

e Eindeckung: harte Bedachung
* Dammschutzschicht: keine Anforderung
* Tragwerk: keine Anforderung

* Dammstoff: brandschutztechnisch nicht notwendig (isofloc Einsatz mdglich)
® Beplankung: = 50 mm Holzwolle-Leichtbauplatte auf Spannweite < 1000 mm mit = 15 mm dickem Putz. Spannweiten kénnen durch Konstruktionslatten
verringert werden, sie gelten fUr die Konstruktionsteile, auf der die Beplankung befestigt ist.

Weitere Moglichkeiten: 2 x 12,5 mm GKF/Fermacell auf Unterkonstruktion im Abstand < 500 mm. Alternativ kdnnen die Gipsplatten auf der vorhandenen
Innenverkleidung verschraubt werden. Die Ausflihrung mit neuer Querlattung kénnte mit dem Einbau einer Dampforemse kombiniert werden (siehe Feuchteschutz).

SCHALLSCHUTZ

Anforderungen an D&cher bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Ergebnisse der isofloc Messungen sind in der untenstehenden Tabelle (Rechenwerte mit
unterdriickten Nebenwegen, extrapolierte Werte sind mit ca. gekennzeichnet) dokumentiert. Es zeigt sich, dass die im Bestand vorhandene Holzschalung wegen ihrer
hohen Steifigkeit die schlechtesten Werte ergibt. Mit einer direkt beplankten Gipsplatte kann das Ergebnis um 2-3 dB verbessert werden. Kommt eine neue Querlatte
zum Einsatz, muss der Hohlraum bedampft werden. Um eine Verschlechterung des Schallschutzes zu vermeiden, sollte die Hohlraumtiefe erhoht werden. Bei einer
einlagigen Beplankung mind. 90 mm, bei einer zweilagigen mind. 50 mm, in beiden Féllen bedampft. In diesen Fallen ist von einer Verbesserung um ca. 4-5 dB
auszugehen. Spielt der AuBenlarm keine Rolle, kann auf die Beddmpfung verzichtet werden. Sie verbessert jedoch auch den Warmeschutz!

Unterkonstruktion

25 mm Holzwolle-Leichtbauplatte
auf Lattung mit 18 mm Gipsputz

isofloc | Dammschutzschicht auf den Sparren mit Betondachstein (41 kg/m?) Wie vor
Dammdicke Tonziegeln
Unterspannbahn 22 mm 35 mm 24 mm | Unterspannbahn
Weichfaser Weichfaser Holzschalung
Rwr (dB) Rwr (dB) Rwr (dB) Rwr (dB) Rwr (dB)
(C/Cy) (C/Cy) (C/Cy) (C/Cv) (C/Cy)
170 mm 54 (-4/-11) 55 (-3/-9) 55 (-2/-9) 50 (-56/-12) 53 (-5/-12)
230 mm Ca. 54 (-4/-10) 55 (-2/-8) 56 (-2/-8) 52 (-56/-12) Ca. 54 (-4/-11)

FEUCHTESCHUTZ

Ist die Luftdichtigkeit der Konstruktion fir einen Altbau akzeptabel (sie wird durch das Einblasen von isofloc und die Anschliisse der neuen Dammschutzschicht
noch verbessert), kann die Konstruktion beim Einsatz einer diffusionsoffenen Holzweichfaserplatte auch ohne neue Dampfbrems- und Luftdichtigkeitsebene
ausgefuhrt werden. Die Tauwassermenge nach DIN 4108-3 ist fur die Weichfaser formal zu hoch. Trotzdem Freigabe ohne Dampfbremse aufgrund instationarer
Berechnungen und jahrzehntelanger schadensfreier Praxiserfahrung bis 300 mm Da&mmdicke und max. 850 m U. NN. Bei Abweichungen wenden Sie sich bitte an

unsere Anwendungstechnik.

HINWEISE ZUM EINBAU

Die alte Dachlattung kann verbleiben, das Ausblasen ist trotzdem moglich. Wird sie entfernt, ist auch eine Aufdopplung wie in S 4.1 mit dem Universalexpander

moglich, um den Holzanteil zu reduzieren.

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte

Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fir Deutschland und www.isofloc.ch fir die Schweiz.

Holzschutz

Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)

Allgemeine Infos

Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse

Detailanschltisse siehe hier.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E

ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

S4.3

Steildach, Zwischensparren-
dammung mit neuer Luftdichtung

in Sub und Top auf alten Sparren
Oben aufgedoppelt; Idealkonstruktion fur Sanierung
von oben bei mangelnder Luftdichtung mit oben neuer

diffusionsoffener Dammschutzschicht. Verhindert bei
spaterer Sanierung das Herausfallen der Dammung

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

o\,
isofloc

Brandschutz F 30-B von unten
Schallschutz Bis zu 56 dB
Feuchteschutz Tauwasserfrei
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0
Okologie**:
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 509
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 685
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 34,8
1
2 Y e ea— ————\ — 1\
3
4
5
6
7
|
8
9 L= 1
10
1
MATERIAL Dicke Ao/ AR u-Wert | U-Wert SIA/ETA* U-Wert abz* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) ()
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Ziegeleindeckung
® Dachlattung
® Konterlattung
@ Diffusionsoffene USB (optional) 0,2 500
® Weichfaserplatte 80 0,055 5
® 6.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,186 0,191 15,6
6.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,151 0,155 17,8
6.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,121 0,124 20,9
6.4 isofloc Zellulosefasern 400 0,038/0,040 1 0,097 0,100 24,6
oo | 0% | o | woo
Addopping (Haansd 12%) 0 | 010 | 4
© Alte Lattung 24 0,130 40
Alter Putztrager, z.B. Holzwolle-Leichtbauplatte 25 0,080 2
@ Innenputz 15 0,350 10

* U-Wert flr den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeulbergangswiderstanden
Einleitungstext zum Thema Okologie

** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im

*** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der hohere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

®

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

S 4.3 | Steildach, Zwischensparrendammung mit neuer Luftdichtung in Sub und Top auf alten Sparren

BRANDSCHUTZ

F 30-B von unten (D);
Aufbau fir REI 30 oder weitere Mdglichkeiten fur die Schweiz erhalten Sie von der Schweizer Anwendungstechnik.

Mit alten Putztrdgern und Putz liegen isofloc keine eigenen Prifergebnisse vor. Im Altbau sind die Varianten auch derart zahlreich, dass ohnehin nicht alles
abgedeckt werden koénnte.

Es bieten sich folgende Méglichkeiten nach DIN 4102-4, Tabelle 65 mit untenstehender Dammschutzschicht:

 Eindeckung: harte Bedachung

e Ddmmschutzschicht: Massivholzschalung Nut/Feder mit d = 21 mm oder mit 16 mm Holzwerkstoffplatte mit Rohdichte > 600 kg/m?3

® Tragwerk: Vollholz mit Mindestdicke 40 mm

* Dammstoff: brandschutztechnisch nicht notwendig (isofloc Einsatz méglich)

® Beplankung: = 50 mm Holzwolle-Leichtbauplatte auf Spannweite < 500 mm oder = 25 mm Holzwolle-Leichtbauplatte auf Spannweite < 500 mm mit = 20 mm
dickem Putz. Spannweiten kdnnen durch Konstruktionslatten verringert werden, sie gelten fir die Konstruktionsteile, auf der die Beplankung befestigt ist.

Weitere Mdglichkeiten: Analog zur eigenen Priifung mit oben Schalung und unten 12,5 mm GKF/Fermacell kann die Gipsplatte auf der vorhandenen
Innenverkleidung verschraubt werden. Entweder mit langen Schrauben im Untergrund oder Uber eine neue Unterkonstruktion. Diese Ausflihrung kdnnte mit dem
Einbau der notwendigen Dampfbremse kombiniert werden (siehe Feuchteschutz).

Weitere Méglichkeiten nach DIN 4102-4, Tabelle 66 mit Weichfaserplatte (wie gezeigt) oder Unterspannbahn:

e Eindeckung: harte Bedachung

* Dammschutzschicht: keine Anforderung

* Tragwerk: keine Anforderung

e Dammstoff: brandschutztechnisch nicht notwendig (isofloc Einsatz moglich)

® Beplankung: = 50 mm Holzwolle-Leichtbauplatte auf Spannweite < 1000 mm mit = 15 mm dickem Putz. Spannweiten kénnen durch Konstruktionslatten
verringert werden, sie gelten fur die Konstruktionsteile, auf denen die Beplankung befestigt ist.

Weitere Mdglichkeiten: 2 x 12,5 mm GKF/Fermacell auf Unterkonstruktion im Abstand < 500 mm. Alternativ kénnen die Gipsplatten auf der vorhandenen
Innenverkleidung verschraubt werden. Die Ausflhrung mit neuer Querlattung kdnnte mit dem Einbau einer Dampfbremse kombiniert werden (siehe Feuchteschutz).

SCHALLSCHUTZ

Anforderungen an Dacher bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Die isofloc Priiferfanrungen mit verschiedenen Dammschutzschichten sind in der
untenstehenden Tabelle dokumentiert. Mit einer alten Innenverkleidung aus Schilfrohrputz sind 3-5 dB geringere Werte zu erwarten.

Unterkonstruktion Dammdicke | Dammschutzschicht auf den Sparren mit Betondachstein (41 kg/m?) Wie vor
25 mm Holzwolle-Leichtbauplatte isofloc Tonziegeln
auf Lattung mit 18 mm Gipsputz Unterspannbahn 22 mm 35 mm 24 mm | Unterspannbahn
Weichfaser Weichfaser Holzschalung
Rwr (dB) Rwr (dB) Rur (dB) Rwr (dB) Rur (dB)
(C/Cy) (C/Cy) (C/Cr) (C/Cy) (C/Cr)
170 mm 54 (-4/-11) 55 (-3/-9) 55 (-2/-9) 50 (-56/-12) 53 (-5/-12)
230 mm Ca. 54 (-4/-10) 55 (-2/-8) 56 (-2/-8) 52 (-5/-12) Ca. 54 (-4/-11)

FEUCHTESCHUTZ

Die neue Luftdichtigkeitsbahn in Sub-und-Top-Verlegung erhéht die Luftdichtigkeit der Konstruktion und bringt ausreichend Diffusionswiderstand fur Tauwasserfrei-
heit. FUr die Sub-und-Top-Verlegung nur Bahnen einsetzen, die vom Hersteller fir diesen Anwendungsbereich freigegeben sind. Die Bahnen sind nach den Verar-
beitungsrichtlinien miteinander und an angrenzenden Bauteilen zu verkleben sowie seitlich am Sparren unten mit Leisten zu fixieren, um in Luftschichten zwischen
Bahn und Sparren Konvektion zu vermeiden.

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fur Deutschland und www.isofloc.ch fiir die Schweiz.

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)

Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse Detailanschltisse siehe hier.

ALTERNATIVKONSTRUKTION

Eindeckung

Die alte DA&mmung zwischen den Spar-
ren wird erneuert/ausgebessert. Auf
die Sparren kommt eine extrem diffusi-
onsoffene Vordeckbahn, darlber eine
mind. 40 mm dicke Weichfaserplatte,
ggf. wird der Sparrenhohlraum vom
First nach den Beplankungen einge-
blasen. Die Vordeckbahn wird an allen
umliegenden Bauteilen als Luftdichtig-
keitsebene verklebt.

Ziegellattung

Konterlattung
ggf. diff' offene Vordeckung

Weichfaserplatte

o RO

=
Alte Lattung AAAAAAAAAAAAAAAv.A.‘.AAAA.

ARSI IISK

Alter Putztrager

Alter Innenputz

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.



ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

S4.4

Steildach, Zwischensparren-

dammung zwischen alten Sicht-

sparren, oben Walliser- oder

Gantner-Dach (Schweiz) im Bestand

Ideal fur die nachtragliche Dammung vorhandener
Aufsparrenddmmungen zwischen den alten Sichtsparren

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

Z o\

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

isofloc

S 4.4| Steildach, Zwischensparrenddmmung zwischen alten Sichtsparren,
oben Walliser- oder Gantner-Dach (Schweiz) im Bestand
BRANDSCHUTZ

F 30-B von unten (D);
Aufbau fur REI 30 oder weitere Mdglichkeiten fur die Schweiz erhalten Sie von der Schweizer Anwendungstechnik.

Da die Bestandsbeplankungen in ihren effektiven Dicken und Fugenausbildungen meistens nicht nachvollziehbar sind, wird der Nachweis Uber DIN 4102-4,
Tabelle 66 gefuhrt.

 Eindeckung: harte Bedachung

* Dammschutzschicht: keine Anforderung

e Tragwerk: keine Anforderung

* Dammstoff: brandschutztechnisch nicht notwendig (isofloc Einsatz moglich)

® Beplankung: 2 x 12,5 mm GKF/Fermacell auf Unterkonstruktion im Abstand < 500 mm. Alternativ 16 mm Holzwerkstoffplatte mit Rohdichte = 600 kg/m?3im

Brandschutz F 30-B von unten Raster < 625 mm, plus 12,5 mm GKF/Fermacell verschraubt im Raster < 400 mm oder 13 mm Holzwerkstoffplatte mit Rohdichte = 600 kg/m?3 im Raster
- < 625 mm, plus 15 mm GKF/Fermacell verschraubt im Raster < 400 mm. Wird die Fermacell mit < 330 mm Befestigungsabstand auf der Holzwerkstoffplatte
Schallschutz Bis zu 54 dB verarbeitet, reichen 12,5 mm.
Feuchteschutz Tauwasserfrei
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 SCHALLSCHUTZ
Okologie**: Anforderungen an Dacher bestehen ab einem bestimmten AuBenldrmpegel. In der Mitte der Konstruktion liegt zwar eine biegesteife Holzschalung, da aber beide
ologie™ Hohlrdume dartber und darunter ausreichend tief und bedémpft sind (Annahme: Alte DAmmung oben besteht aus Faserd@mmung zwischen Holzkonstruktion),
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 474 kann der gesamte Aufbau homogen betrachtet werden. Die obere Hartfaser ist wie eine Unterspannbahn anzusehen. Mit einer Lage 12,5 mm GKF auf Lattung
Primérenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 498 werden in Anlehnung an eine vergleichbare Priifung 51 dB erreicht, eine doppellagige Innenverkleidung verbessert um ca. 3 dB.
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO»/m?) 34,9 FEUCHTESCHUTZ
Die vorhandenen Beplankungen Holztafer und obere Hartfaser sind zwar nicht als diffusionsoffen anzusehen, aber mit dem Einbau der isofloc active wird eine diffu-
1 sionstechnisch unproblematische Konstruktion erreicht. Da die Schalung in der Mitte Uberddmmt ist, wird eine tauwasserfreie Konstruktion (oder je nach Dicke der
p beiden Ddmmebenen alt und neu eine geringe Tauwassermenge mit ausreichend Austrocknungspotential) erreicht.
3 KONSTRUKTIVER HINWEIS
4
Die gezeigte Unterkonstruktion der neuen Innenverkleidung tragt der Anforderung Rechnung, dass eine Holzvertéferung/-verkleidung hier eine sparrenparallele
5 Konstruktion bendtigt. Sie kann auch aus einer Querlattung bestehen (fir Gipsbauplatten), die im Falle einer Holzverkleidung zwischen den Querlatten mit Distanz-
6 latten aufgefuttert wird. Nr. 12 wird nur fir den Fall der Holzverkleidung innen bei breiten Sparrenabstéanden tUber 500 mm bendtigt.
7 N
8 ZUSATZINFORMATIONEN
9 Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fiir Deutschland und www.isofloc.ch fir die Schweiz.
10 P Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)
11 “—:Z»/“——-’&q Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.
12 Detailanschlisse DetailanschlUsse siehe hier.
13
MATERIAL Dicke Ao/A™* u-Wert | U-Wert SIA/ETA* U-Wert abzZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) Q] (W/m2 - K) (W/m2 - K) ()
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Ziegeleindeckung
® Dachlattung
® Konterlattung
@ Hartfaser oder Folie 5 0,170 70
Faserdammung WLS 040 zwischen Lattun
© 9 . 9 120 0,040 200
oder druckfeste Dammung im Bestand
® Dampfsperre 1 50 000
@ Nut-Feder-Holztafer/-schalung 12 0,130 40
8.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,143 0,146 13,8
8.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,121 0,124 16,0
8.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,101 0,103 19,1
© Alter (Sicht-)Sparren (Holzanteil 12%) Variabel 0,130 40
Dampfbremse isofloc active 0,2 37 500
@ Installationslattung 24 0,130 1
® Zusatzlattung zur Stabilisierung 24 0,130 1
® Innenverkleidung 12,5 0,250 8

* U-Wert fur den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmetbergangswiderstdnden  ** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im
Einleitungstext zum Thema Okologie  *** Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der héhere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

®
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ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

S5.1

Aufsparrendach mit Sichtschalung

Idealkonstruktion: flr Aufsparrendammung mit

Blindsparren und Sichtschalung innen

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNG (S. RUCKSEITE)

o\,
isofloc

Brandschutz F 30-B von unten
Schallschutz Bis zu 45 dB
Feuchteschutz Tauwasserfrei
Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0
Okologie**:
Primarenergiegehalt nicht erneuerbar (MJ ne/m?) 356
Primarenergiegehalt erneuerbar (MJ e/m?) 608
Treibhauspotential GWP 100 (kg eq CO./m?) 25
1
S e S N
3
4
5
6
7
8
9
10
MATERIAL Dicke Ao/AR™* p-Wert | U-Wert SIAVETA* | U-Wert abZ* Phasenversch.
(mm) (W/m - K) () (W/m2 - K) (W/mz - K) (W]
bei A = 0,038 bei A = 0,040 bei A = 0,040
@ Ziegeleindeckung
@ Dachlattung
® Konterlattung
@ Diffusionsoffene USB (optional) 0,2 500
® Weichfaserplatte 25 0,049 5
® 6.1 isofloc Zellulosefasern 160 0,038/0,040 1 0,212 0,221 10,9
6.2 isofloc Zellulosefasern 220 0,038/0,040 1 0,163 0,169 13,4
6.3 isofloc Zellulosefasern 300 0,038/0,040 1 0,124 0,129 16,7
6.4 isofloc Zellulosefasern 400 0,038/0,040 1 0,095 0,100 20,9
@ ?g;rsge(\r/ilg;)lz oder |-Trager, Holzanteil Variabel 0130 20
Dampfbremse fur Aufsparrenddmmung 0,5 0,170 200
@© Sichtschalung 21 0,130 40
Sichtsparren

* U-Wert fur den gesamten Aufbau inklusive Holzanteil und Warmeubergangswiderstanden
***Nur ein Wert = Rechenwert (bei zwei Werten ist der héhere/rechte Wert der Rechenwert in Deutschland)

Einleitungstext zum Thema Okologie

** Informationen zu den Berechnungsgrundlagen siehe Hinweise im

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

S 5.1 | Aufsparrendach mit Sichtschalung

BRANDSCHUTZ

F 30-B von unten (D);
Aufbau fur REI 30 oder weitere Mdglichkeiten fur die Schweiz erhalten Sie von der Schweizer Anwendungstechnik.

Der Sichtsparren muss fur dreiseitige Beflammung nach DIN 4102-4/22 unabhangig vom weiteren Aufbau bemessen werden. Das Gefach kann in Anlehnung an
normale Dachprifungen in F 30-B klassifiziert werden. Anforderungen:

 Eindeckung: harte Bedachung

* Dammschutzschicht: Holzweichfaserplatte = 18 mm oder = 21 mm Vollholz Nut/Feder

e Sparrenabstand: mit Beplankung Variante 1 < 900 mm, mit Beplankung Variante 2 < 1250 mm

e isofloc Dammdicke: = 140 mm

® Beplankung:
Variante 1: Holzschalung Nut/Feder mit 24 mm effektiver Holzdicke
Variante 2: 28 mm Holzwerkstoffplatte Nut/Feder und Rohdichte = 650 kg/m?
Variante 3: Bei zu diinnen Schalungen oder Holzwerkstoffplatten kann auf diesen eine 12,5 mm GKF im Abstand < 400 mm verschraubt werden. Wenn oben eine
Schalung zum Einsatz kommt, kénnen auch 12,5 mm Fermacell mit Befestigungsabstand < 400 mm oder 10 mm Fermacell mit Befestigungsabstand < 350 mm
zum Einsatz kommen.

SCHALLSCHUTZ

Anforderungen an Dacher bestehen ab einem bestimmten AuBenlarmpegel. Da die dicken unteren Beplankungen wie 24 mm Schalung eine hohe Biegesteifigkeit
haben, sind hier schlechtere Werte als bei Zwischensparrenddmmungen mit biegeweichen Beplankungen zu erwarten. Mit Vollholzaufdopplung, Betondachstein,
22 mm Weichfaser und Dammdicke = 200 mm ist ein Ry, von ca. 42 dB zu erwarten. Durch eine Auflage biegeweicher Fermacell-Platten sind je Platte ca. 2 dB
Verbesserung zu erreichen.

FEUCHTESCHUTZ

Der Aufbau ist tauwasserfrei. Besonderes Augenmerk ist auf die Details Auflager der Sichtschalung mit der Luftdichtigkeitsbahn an Ortgang und Traufe zu legen.
Sinnvollerweise wird die Schalung in diesen Bereichen unterbrochen und die Luftdichtigkeitsbahn innen verklebt oder eingeputzt. Siehe Details SM-02 und SM-03.

ZUSATZINFORMATIONEN

Ausschreibungstexte Sie finden unsere Ausschreibungstexte auf www.isofloc.de fur Deutschland und www.isofloc.ch fiir die Schweiz.

Holzschutz Nach DIN 68800-2 und abZ GK 0 (ohne chemischen Holzschutz)

Allgemeine Infos Bitte beachten Sie unseren allgemeinen Einleitungstext zu isofloc Zellulosefasern und deren Verarbeitung.

Detailanschlisse DetailanschlUsse siehe hier.
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ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

S-L1
Verklebungen der Uberlappungen
von isofloc Dampfbremsbahnen,
sparrenparallel

Dampfbremse isofloc static sd 2 oder active parallel zu
den Sparren, StdBe auf den Sparren

o\,
isofloc

e Die erste Bahn wird auf den Sparren geheftet.

* Die zweite Bahn mit ausreichender Uberlappung zur ersten auf
dem Sparren antackern.

e Klebeband isofloc tape VA aufkleben und andriicken (A).

e Alternativ zwischen den beiden Bahnen im Sparrenbereich eine
Kleberaupe mit isofloc col OF auftragen und im Klebebereich
eng antackern (B).

¢ Vor dem Einblasen von isofloc wird die Traglattung im Achsmaf
< 500 mm (bei F 30-Konstruktionen < 400 mm) quer zu den
Sparren angebracht.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

S-L2
Verklebungen der Uberlappungen
von isofloc Dampfbremsbahnen,
quer zum Sparren

Dampfbremse isofloc static sd 2 oder active quer zu den
Sparren, StoBe im Feld

e Die Dampfbremsbahn mit ausreichender Uberlappung quer zum
Sparren verlegen und antackern.

e Im Bereich der Uberlappungen mit isofloc TAPE VA verkleben.

e Im Bereich der Verklebung quer zu den Sparren eine
Stabilisierungslatte fir die Verklebung anbringen.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.




ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

S-L3
Pfettenanschlisse von isofloc
Dampfbremsbahnen

Dampfbremsbahn isofloc static sd 2 oder active an
Pfetten

e \erlegung der Dampfbremsbahn auf den Sparren.

e An den Anschliissen werden ca. 5 cm Uberstand vorgefalzt.
e Kleberaupe mit isofloc col OF auftragen.

e Dampfbremsbahn ankleben.

e Mit Traglattung fixieren. Lattenabstand wie S-L1.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.
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ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

S-14

Pfettenanschllisse von isofloc
Dampfbremsbahnen mittels vor-
gelegter Bahn uber den Pfetten
Vorgelegter Dampfbremsstreifen auf Mittelpfette.

Anschluss an Dampfbremsbahn isofloc static sd 2
oder active

e \/or der Montage der Sparren wird ein Streifen Dampfbremsbahn
Uber die Mittelpfette gelegt und flr die Montagezeit fixiert.

e |n der Flache wird die Dampfbremsbahn verlegt und bis an die
Pfette herangefuhrt.

¢ Die vorgelegte Dampfbremsbahn auf der Pfette wird
hochgeschlagen und im Uberlappungsbereich fixiert.

* Die Uberlappung wird mit dem Klebeband isofloc tape VA verklebt.

e Die Verklebung wird mit einer Traglattung gesichert.

o Alternativ kann die Verklebung mit isofloc col OF analog zu S-L1 B

erfolgen.
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S-L5
Pfettenanschliisse von
isofloc Dampfbremsbahnen
an Holzwerkstoffplatte

Vorgelegter Dampfbremsstreifen auf Mittelpfette.
Anschluss an Holzwerkstoffplatte

e \or der Montage der Sparren wird ein Streifen Dampfbremsbahn
Uber die Mittelpfette gelegt und fur die Montagezeit fixiert.

e |In der Flache wird die Holzwerkstoffplatte auf den Sparren verlegt
und bis an die Pfette herangefuhrt.

® Die vorgelegte Dampfbremsbahn auf der Pfette wird
hochgeschlagen und fixiert.

® Die Dampfbremsbahn wird mit dem Klebeband isofloc tape VA auf
der Holzwerkstoffplatte verklebt.
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o,
isofloc

ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

SG
Anschlisse Dammschutzschichten
auBen und Luftdichtung innen an
aufsteigende Holzwande

Anschliisse Dammschutzschichten auen und
Luftdichtung innen an aufsteigende Holzwande

e Abklebung Fuge zwischen den Dammschutzschichtplatten Dach
und Wand (HFD oder MDF) mit geeignetem Klebeband nach
Herstellervorschrift. Im Falle einer Holzschalung mit Vordeckung
wird diese an der Wand verklebt.

e Ein rostgeschitztes Blechformteil wird auf der Dammschutzschicht
der Wand befestigt. Im Dachbereich endet dieses auf der
Héhenebene der Dachlattung unter der letzten Ziegelreihe zur
Wasserabfuhrung.

¢ Innen wird die Dampfbremse isofloc static sd 2 oder active auf
den Sparren verlegt, mittels Kleberaupe mit isofloc col OF auf der
Holzwerkstoffplatte der Wand verklebt, getackert und mit einer
Traglattung fixiert.
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S-M
Anschlisse Dammschutzschichten
auBen und Luftdichtung innen an
aufsteigende Massivwande

Anschlisse Dammschutzschichten auBen und
Luftdichtung innen an aufsteigende Massivwande

o\,
isofloc

e Abklebung Fuge zwischen der Dammschutzschichtplatte Dach
(HFD oder MDF) und der Massivwand mit geeignetem Klebeband
nach Herstellervorschrift. Im Falle einer Holzschalung mit
Vordeckung wird diese an der Wand verklebt.

e Ein rostgeschitztes Blechformteil wird auf der Massivwand
befestigt und abgedichtet. Im Dachbereich endet dieses auf der
Hbhenebene der Dachlattung unter der letzten Ziegelreihe zur
Wasserabflhrung.

¢ Innen wird die Dampfbremse isofloc static sd 2 oder active auf
den Sparren verlegt, mittels Kleberaupe mit isofloc col OF auf dem

Innenputz der Massivwand verklebt und mit einer Traglattung fixiert.

e Der Hohlraum zwischen Streichsparren und Massivwand kann ab
40 mm Dicke mit isofloc ausgeblasen werden. Dinnere Hohlrdume

werden vor dem Einbau der Dampfbremse von innen ausgedammt.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.
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S-S
Kehlanschliisse auBBen

Kehlanschliisse auBen

e Ein Streifen diffusionsoffene Vordeckbahn wird in der Kehle verlegt
und mind. 35 cm nach oben gezogen.

e Die Unterdeck-Dammplatten laufen mit ca. 3 cm Abstand bis zur
Kehle.

e Auf den Unterdeck-Dammplatten werden die Konterlatten montiert.

e Auf diesen wird in der Kehle ein abgekantetes Blech bis unter die
erste Ziegelreihe montiert.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E
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S-K
Steildach, Dammschutzschichten
auBen und Luftdichtung innen an
Kamin

Dammschutzschichten auBen und Luftdichtung innen
an Kamin

e Der Kamin wird entsprechend den Feuerstattenverordnungen der
Lander mit einem A-Dammstoff gedammt. Die Dicke richtet sich
nach der Dammleistung der Dammung, der max. Abgastemperatur
bei Nennleistung und danach, ob das Abgassystem belUftet ist. Die
Dicken variieren in Abhangigkeit dieser Rahmenbedingungen und
des Bundeslandes zwischen 5 und 20 cm. Ausnahmen bestehen flir
kleinformatige brennbare Bauteile wie Sockelleisten, Dachlatten etc.

e Die Dammschutzschichtplatten werden umlaufend bis an die
A-Dammung gefuhrt.

e |n die erste horizontale Fuge der Platten tber dem Kamin wird
parallel zur Plattenverlegung eine diffusionsoffene Vordeckbahn
eingeklemmt. Diese wird am unteren Ende umgeschlagen und
auf der Konterlatte fixiert, so dass anfallende Feuchtigkeit seitlich
abgeleitet wird.

e Alternativ kann die Bahn auch mit einem geeigneten Klebeband auf
dem Schornstein verklebt werden.

° Am Kamin wird umlaufend ein rostgeschutztes Blech montiert,
abgedichtet und bis unter die erste Ziegelreihe geflihrt.

¢ Innen wird die Dampfbremse isofloc static sd 2 oder active unter
den Sparren verlegt.

e Am Kamin wird die Dampfbremse entweder mit einem geeigneten
Putzklebeband eingeputzt oder mittels Kleberaupe und
Anpresslatte am Putz fixiert.

JK.A/B.PHB.DE.20170210.E  ALLE ANGABEN OHNE GEWAHR, ANDERUNGEN VORBEHALTEN.
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SH-O1
Ortgangbretter an Stichen
Ortgangbretter an Stichen

e Stichlatten unter den Dachlatten werden auf dem Rahm fixiert und
tragen den kurzen Dachtberstand.

e Die Stichlatten werden unterseitig mit der Ortgangschalung
verkleidet.

¢ Ortgangziegel verdecken die Stirnseite.

¢ Innen wird die Dampfbremse isofloc static sd 2 oder active auf den
Sparren verlegt, mittels Kleberaupe mit isofloc col OF oder des
Klebebandes isofloc tape VA auf der Holzwerkstoffplatte der Wand
verklebt, getackert und mit einer Traglattung fixiert.
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isofloc

SH-02
Ortgang mit Holzwerkstoffplatten

Ortgang aus Holzwerkstoffplatten, geeignet fir die
Montage von vorgefertigten Elementen mit gréBerem
Dachuberstand

e Eine Holzwerkstoffplatte wird auBen in der Ebene der
Dammschutzschichtplatte bis zur Mitte des zweiten Sparrens
geflhrt. Dort schlieBt die Dammschutzschichtplatte an.

¢ Die Fuge zwischen beiden wird mit einer diffusionsoffenen
Vordeckung Uberdeckt oder mit einem geeigneten Klebeband unter
den Konterlatten abgedichtet (B).

e Im Bereich des Dachuberstandes in der Ebene der Konterlatten
wird eine Dammung eingebaut, um die n&chtliche Abkuhlung
und damit daraus folgende Kondensatbildung mit eventueller
Schimmelbildung auf der Unterseite der Platte zu vermeiden.

¢ Ortgangziegel verdecken die Stirnseite.

¢ Innen wird die Dampfbremse isofloc static sd 2 oder active auf den
Sparren verlegt, mittels Kleberaupe mit isofloc col OF oder des
Klebebandes isofloc tape VA auf der Holzwerkstoffplatte der Wand
verklebt, getackert und mit einer Traglattung fixiert (A).

SH-T1
Zwischensparrendammung
Traufanschluss an AuBenwand

Traufanschluss Zwischensparrenddmmung an
Holzrahmenwand, Dachuberstand verkleidet

e Die Dammschutzplatte wird bis kurz vor das Stirntraufbrett gefiihrt.

¢ Das Insektengitter wird hochkant vor der Platte/Konterlatte
befestigt.

e Der StoB zwischen Dammschutzschichtplatte, Dach und Wand
wird mit einem geeigneten Klebeband nach Herstellerrichtlinie
verklebt.

e Der StoB der beiden Holzwerkstoffplatten innen von Dach und
Wand wird mit isofloc tape VA abgeklebt und mit der Traglattung
der Installationsebene fixiert.

——|——|——|
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isofloc

SM-02 SM-03

Ortganganschluss Aufsparren- Aufsparrendammung an Massivwand

dammung an Massivwand, A A A A mit AuBendammung, Flugsparren R A~~~
— F——— X\ ———\ ———— 1

uber Pfetten

Flugsparren an Stichen

Ortganganschluss Aufsparrendammung an
Massivwand, Flugsparren an Stichen - -

— e Die Mauerkrone endet deutlich unterhalb der Dammschutzschicht
und wird mit einer stabilen Vordeckbahn Uberdeckt.
e Auf den Sichtsparren wird die Schalung mit Vordeckung bis zum
Mauerwerk verlegt.
e Die Vordeckbahn der Mauer wird innen mit der Vordeckbahn der

* Die Mauerkrone wird mit einer stabilen Vordeckbahn Uberdeckt.

¢ Die Ortgangschalung endet in der Mitte des Giebelmauerwerks.

e Eine Latte schlieBt die Ortgangschalung ab und presst die
Vordeckbahn auf das Mauerwerk.

¢ Die Vordeckbahn wird auf die Vordeckung der Sichtschalung gelegt

und mit isofloc tape VA verklebt. Schalung verklebt, auBen auf dem Mauerwerk.
e Aufgelegte Stiche tragen die Flugsparren. e Die Flugsparren werden auf der oberseitigen Pfettenaufdopplung
® Die Vordeckbahn wird innen mit eingeputzt. verlegt.
e Die Pfetten enden in der Mauer. Der AuBenputz sorgt flr die e Auf dem ersten Flugsparren stoBen die Dammschutzschichtplatte
Luftdichtung der Durchdringung. und die Holzwerkstoffplatte des Dachuberstandes zusammen.

* Im Bereich des Dachlberstandes wird die Ebene der Konterlattung
geddmmt, um die n&chtliche Abkuhlung und die damit einher-
gehende Kondensatbildung mit Schimmelbildung auf der Unterseite
der Platte zu vermeiden.

¢ Die AuBendammung mit Aufdopplung und Putztragerplatte endet
mit Oberkante Mauerwerk, der Hohlraum darUber wird mit isofloc
ausgeblasen. So entsteht eine warmebrickenfreie Dammung der
Mauerwerkskrone.
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ISOFLOC PLANUNGSHANDBUCH

SM-T1
Traufanschluss Zwischensparren-
dammung an Massivwand mit
AuBendammung

Traufanschluss Zwischensparrenddmmung an
Massivwand mit AuBendammung

e Der Sparren wird Uber die Lange des Dachlberstandes ausgeklinkt
und mit einer Vordachschalung versehen.

e Somit kann die Dammschutzschichtplatte auf dem Sparren in einer
Ebene bis nach unten geflhrt werden.

e Die Putztragerplatte der AuBenddmmung wird zwischen den
Sparren bis unter die Schalung gefihrt und verputzt, der Anschluss
zur Schalung dauerelastisch abgespritzt.

¢ Innen wird die Dampfbremse isofloc static sd 2 oder active auf den
Sparren verlegt, vor der FuBpfette heruntergeflihrt und auf dem
Mauerwerk mit isofloc col OF verklebt.

 Innen wird eine Putztragerplatte fluchtend mit Innenkante
Mauerwerk vor die FuBpfette geschraubt, so dass der Innenputz
bis zur Oberkante FuBpfette ausgeflhrt werden kann.

e Hier schlieBt die Innenverkleidung nach dem Ausblasen mit isofloc
an.
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SM-T3
Traufanschluss Zwischensparren-
dammung mit Drempel an Mauer-
werk und neue Holzbalkendecke

Traufanschluss Zwischensparrenddmmung mit Drempel
an Mauerwerk und neue Holzbalkendecke

e Der Sparren wird im Dachtberstand mit einer Vordachschalung
versehen. Diese endet hinter dem AuBenputz.

e Ab hier schlieBt eine diffusionsoffene Dammschutzschichtplatte
an. Der StoB zur Schalung wird mit einem geeigneten Klebeband
nach Herstellervorschriften verklebt, oder eine diffusionsoffene
Vordeckbahn Uberdeckt die gesamt Flache bis zur Traufe. Die
Entwéasserung erfolgt unterhalb der Dachrinne.

e Der AuBenputz wird zwischen den Sparren bis unter die Schalung
geflhrt, der Anschluss zur Schalung dauerelastisch abgedichtet.

¢ Innen wird die Dampfbremse isofloc static sd 2 oder active auf
den Sparren verlegt, vor dem Drempel heruntergefuhrt, auf dem
FuBboden mit isofloc col OF verklebt und mit der Traglattung der
Innenverkleidung fixiert.

e Der Drempel wird mit der Dachschrage in einem Arbeitsgang, die
Decke separat ausgeblasen.
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SM-T4

Traufanschluss Zwischensparren-
dammung mit Drempel an Mauer-
werk und alte Holzbalkendecke

Traufanschluss Zwischensparrenddmmung mit Drempel
an Mauerwerk und alte Holzbalkendecke

e Der Sparren wird im DachUberstand mit einer Vordachschalung
versehen. Diese endet hinter dem AuBenputz.

e Ab hier schlieBt eine diffusionsoffene Dammschutzschichtplatte
an. Der StoB zur Schalung wird mit einem geeigneten Klebeband
nach Herstellervorschriften verklebt, oder eine diffusionsoffene
Vordeckbahn Uberdeckt die gesamt Flache bis zur Traufe. Die
Entwasserung erfolgt unterhalb der Dachrinne.

e Der AuBenputz wird zwischen den Sparren bis unter die Schalung
geflhrt, der Anschluss zur Schalung dauerelastisch abgedichtet.

e Innen wird die Dampfbremse isofloc static sd 2 oder active auf
den Sparren verlegt, vor dem Drempel heruntergefuhrt, auf dem
FuBboden mit isofloc col OF verklebt und mit der Traglattung der
Innenverkleidung fixiert.

e Der Drempel wird mit der Dachschrége in einem Arbeitsgang
ausgeblasen.

e Die alte Unterdecke und der Einschub verbleiben. Der Einschub
wird jedoch von oben vor dem Einbau des neuen FuBbodens
im Bereich der FuBpfette herausgenommen. Dieser Teil und
naheliegende Hohlrdume werden von oben separat hochverdichtet
ausgeblasen. Luftstrdmungen in Richtung kalte AuBenwand werden
so stark reduziert.
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SM-T6

Traufanschluss Zwischensparren-
dammung im Fachwerkhaus mit alter
Holzbalkendecke

Traufanschluss Zwischensparrenddmmung im
Fachwerkhaus mit alter Holzbalkendecke

e |st der Hohlraum der Aufschieblinge nach auB3en offen, wird er
vorne bis zur neuen Traufschalung verschlossen.

¢ Die Traufschalung wird auf Héhe Flucht der AuBenwand mit
der diffusionsoffenen Dammschutzschichtplatte gestoBen.
Eine diffusionsoffene Vordeckung wird im Knickbereich der
Dammschutzschichtplatte unter die obere Platte gefUhrt und
Uberdeckt den unteren Plattenbereich samt StoB und Traufschalung
bis zur Vorderkante (Entwasserung unterhalb der Dachrinne).

¢ Innen wird die Dampfbremse isofloc static sd 2 oder active auf
den Sparren verlegt, vor dem Drempel heruntergeflhrt, auf dem
FuBboden mit isofloc col OF verklebt und mit der Traglattung der
Drempelverkleidung fixiert.

e Die alte Fullung der Holzbalkendecke wird bis zum Drempelbereich
entfernt.

¢ Der entstandene Hohlraum wird mit der Dachschrage in einem
Arbeitsgang hochverdichtet ausgeblasen.
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H-F1

Fenster im Holzbau, Vertikalschnitt,
Dammschutzschicht als Anschlag,
Laibung aus Holz

Dammschutzschicht als Anschlag, Laibung aus Holz

e Oben und senkrecht wird die Dammschutzschichtplatte mit einem
Brett als Anschlag und Blende verlangert.

e Die Luftdichtung aus z.B. isofloc static sd 2 wird von der inneren
Holzwerkstoffplatte bis zum Blendrahmen geftihrt und dort mit
isofloc col OF verklebt.

e Das Holzfutter wird in die Laibung eingesetzt und die Fuge
innenseitig der Wand mit einem Rahmen verblendet.

¢ Das Fenster kann bei Bedarf nach innen ausgetauscht werden.

¢ Die Installationsebene kann mit oder ohne Dammung ausgeflhrt
werden.

o\,
isofloc
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H-S1
Sockelanschluss im Holzrahmenbau
mit Vormauerschale an Massivdecke
uber Keller

Holzrahmenbau mit Vormauerschale an Massivdecke
Uber Keller

¢ Die Schwelle wird auf Quellmértel und Abdichtung gesetzt.

e Die Abdichtung wird vor der Kopfddmmung der Massivdecke bis
zur Lagerfuge der Vormauerschale gefuhrt.

e | agerholzer auf der Massivdecke mit oberseitiger Dampfbremse
isofloc active, an der inneren Holzwerkstoffplatte der Wand
verklebt, schaffen den Dammhohlraum flr isofloc.

e Oben beliebiger FuBbodenaufbau.

N
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isofloc

H-S2 H-D1
Sockelanschluss, Holzrahmenbau Balloon Framing mit eingehangter
an Massivdecke Uliber Erdreich Sichtbalkendecke, schwimmender

Holzrahmenbau mit Holzverkleidung an Massivdecke Dielenboden
Uber Erdreich '=

¢ Die Schwelle wird auf Quellmértel und Abdichtung gesetzt. ¢ Die Holzwerkstoffplatten bilden die Iuftdichte und aussteifende

WA

¢ Die Abdichtung wird vor der Kopfddmmung der Massivdecke bis Ebene und verkleiden die Holzstander vom Sockel bis zum First
zur Dammschutzschichtplatte nach auBen gefuhrt. ohne Unterbrechung. Die Fugen werden mit dem Klebeband isofloc

e Ein Klebeband im schlagregengeschitzten Bereich dichtet die Fuge oSS S S S S S S S tape VA verklebt.
zwischen Ddmmschutzschichtplatte und Perimeterddmmung ab. i KSR S IR SN Y SI SIS N * Die Sichtbalken werden eingehéngt oder liegen auf einer tragenden

e | agerholzer (hier Kreuzlattung, besser einteilige Unterkonstruktion) g - ~ - ) - -~ - -~ - ) - -~ - -~ - ) - ’ 7/, Installationsebene. So werden Durchdringungen der inneren b
auf der Massivdecke mit oberseitiger Dampfbremse isofloc active, 3 5 7 ~ 7 ~ 7 ’ 7 ~ 7 ~ 7 ’ 7 ~ S S, - Holzwerkstoffplatte vermieden.
an der inneren Holzwerkstoffplatte der Wand verklebt, schaffen den 2 L L1 e Die Installationsebene wird zwischen den Deckenbalken bis zur b
Dammhohlraum fir isofloc. < SO /\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\ Deckenschalung gefuhrt. [

e Das Schwellholz der Installationsebene liegt oberhalb der 2 S S, //\///\///\///\///\///\///\\ e Oben erfolgt der Einbau einer schwimmenden
Montagewinkel. 5 gy - /\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\ FuBbodenkonstruktion Uber Trittschallddmmung und Schittung. [

e Oben beliebiger FuBbodenaufbau. Auf sd-Wert der raumseitigen : , y . S y \/ \\/\\\/ \\/ \/ Gezeigtes Beispiel nicht als Wohnungstrenndecke geeignet.
Dampfbremse achten. % S, ) - i

1
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H-D2
Geschossweiser Abbund mit einbin-
dendem sichtbarem Deckenbalken

Geschossweiser Abbund mit einbindendem sichtbarem
Deckenbalken

e Das untere Geschoss wird aufgestellt.

* Ein Streifen Luftdichtigkeitsbahn wird mit Uberhang tiber das Rahm
gelegt.

¢ Die Deckenbalken werden verlegt und verschalt.

¢ Die Luftdichtigkeitsbahn wird vor den Balken nach oben
geschlagen, danach quer zu den Balken ein Fullholz eingebaut.

e Darauf erfolgt der Aufbau der oberen Wand.

e Der Luftdichtigkeitsstreifen wird auf den Holzwerkstoffplatten der
unteren und der oberen Wand mit isofloc tape VA luftdicht verklebt.

e AuBen erfolgt im Deckenbereich vor dem Fullholz das
Aufflttern eines Dammestreifens. Dartber wird vollflachig eine
Dammschutzschichtplatte verlegt mit folgender beliebiger Fassade.
Die unterbrochene Holzverkleidung im Geschossbereich verhindert
die friihzeitige BrandUbertragung in der Hinterllftungsebene.

e Im Deckenbereich wird auf der Rohdecke eine biegeweiche Masse
eingebaut, danach darauf schwimmende Lagerhdlzer und z.B. ein
Dielenboden.

o\,
isofloc
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H-D3
Geschossweiser Abbund mit vorge-
fertigter, geschlossener Decke

Geschossweiser Abbund mit vorgefertigter,
geschlossener Decke

¢ Das untere Geschoss wird aufgestellt.

o Ein Streifen Luftdichtigkeitsbahn wird mit Uberhang tiber das Réhm
gelegt.

e Das fertige Deckenelement wird aufgelegt.

¢ Die Luftdichtigkeitsbahn wird vor der Decke nach oben geschlagen,
danach quer zu den Balken ein Fullholz eingebaut.

e Darauf erfolgt der Aufbau der oberen Wand.

¢ Der Luftdichtigkeitsstreifen wird auf den Holzwerkstoffplatten der
unteren und der oberen Wand mit isofloc tape VA luftdicht verklebt.

e AuBen erfolgt im Deckenbereich vor dem Flllholz das
Aufflttern eines Dammstreifens. Dartber wird vollflachig eine
Dammschutzschichtplatte verlegt mit folgender beliebiger Fassade.
Die unterbrochene Holzverkleidung im Geschossbereich verhindert
die frlihzeitige BrandUbertragung in der Hinterllftungsebene.

¢ Im Deckenbereich wird auf der Rohdecke eine entkoppelte
Kreuzlattung verlegt, darauf z.B. ein Dielenboden
(schallschutztechnisch keine Wohnungstrenndeckenqualitat!).

e Die Schwelle der Installationsebene liegt Uber den Montagewinkeln,
so dass die Wande inkl. Installationsebene vorgefertigt werden
kénnen.
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H-D4
Deckenanschluss vorgefertigte
geschlossene Decke an AuBenwand

Geschossweiser Abbund, Streichbalken der
geschlossenen Decke liegt auf Installationsebene,
Putzfassade

o\,
isofloc

¢ Das untere Geschoss wird inkl. Installationsebene aufgestellt.

* Ein Streifen Luftdichtigkeitsbahn mit Uberhang wird (iber das R&hm
gelegt und oben auf der inneren Holzwerkstoffplatte der Wand mit
isofloc tape VA verklebt.

e Das fertige Deckenelement wird aufgelegt.

e Die Luftdichtigkeitsbahn wird Uber die obere Beplankung der Decke
gelegt und dort mit isofloc tape VA verklebt.

e Darauf erfolgt der Aufbau der oberen Wand.

e Im StoBbereich wird der Montagestol3 der Putztréagerplatte gefiillt
und die Wand verputzt.

e Im Deckenbereich wird auf der Rohdecke eine entkoppelte Lattung
verlegt, darauf z.B. ein Dielenboden (schallschutztechnisch keine
Wohnungstrenndeckenqualitat!).
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HI1

Trennwandanschlisse im Holzbau,
Schalllangsdamm-MaB Riw,r (Norm-
Flankenpegeldifferenz Dnw) mit
Trennfuge in den Beplankungen des
flankierenden Bauteils

Wandanschluss mit Trennfuge in den Beplankungen des
flankierenden Bauteils

Flankierendes Bauteil mit Doppelstander und Fuge in den
Beplankungen/Einfachst&nder-Trennwand und Flanke im StoBbereich

BEPLANKUNG FLANKE (MM) BEWERTETE NORM-
FLANKENPEGELDIFFERENZ

Dn,fw (dB)
1x12,5 GKF 56
2 x12,5 GKF 58

Einfachsténder-Trennwand und Doppelstander-Flanke im
StoBbereich (wie Bild)

BEPLANKUNG FLANKE (MM) BEWERTETE NORM-
FLANKENPEGELDIFFERENZ

Dntw (dB)
1x12,6 GKF 56
2 x 12,5 GKF 61
13 HWS + 12,5 GKF 64
2 x 12,5 Fermacell 64

Doppelstander-Trennwand und -Flanke im StoBbereich

BEPLANKUNG FLANKE (MM) BEWERTETE NORM-
FLANKENPEGELDIFFERENZ
Dn,t,w (dB)

1x12,6 GKF 64
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HI2

Trennwandanschlisse im Holzbau,
Schalllangsdamm-MaB Riw,r (Norm-
Flankenpegeldifferenz Dnsw) ohne
Trennfuge in den Beplankungen des
flankierenden Bauteils

Wandanschluss ohne Trennfuge in den Beplankungen
des flankierenden Bauteils

Flankierendes Bauteil mit Einfachsténder (ES) oder Doppelstander
(DS) ohne Fuge in den Beplankungen

BEPLANKUNG FLANKE (MM) BEWERTETE NORM-
FLANKENPEGELDIFFERENZ

o\,
isofloc

Dn,t,w (dB)
ES mit 2 x 12,5 Fermacell 61
ES mit 1 x 12,56 GKF 52
ES mit 2 x 12,56 GKF 56
DS mit 13 HWS + 21,5 GKF 56
DS mit 2 x 12,5 GKF 56
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D1

Trennwandanschlisse im Holzbau,
Schalllangsdamm-MaB Riw,r (Norm-
Flankenpegeldifferenz Dnw) oben an
Holzbalkendecke

Oberer Anschluss Trennwand an Holzbalkendecke

Trennwand einfach unter Rohdecke (wie Bild), Fermacell (FC) auf
Federblgel (FB) oder Lattung (L)

BEPLANKUNG DECKE (MM) BEWERTETE NORM-
FLANKENPEGELDIFFERENZ
Dn,f,w (dB)

10 FC auf FB + 10 FC auf L 57

2x10FCaufFB+1x10FCaufL 62

10 FC aufL + 10 FC auf L 52

2x10FCaufFB+2x10FCaufL 61

Trennwand einfach unter Deckenbeplankung, Deckenbeplankung
geht durch, ggf. mit Fuge, Hohlraume im StoBbereich mit
Faserddmmung schotten.

BEPLANKUNG DECKE (MM) BEWERTETE NORM-
FLANKENPEGELDIFFERENZ
Dnt,w (dB)

12,5 GKF ohne Fuge im StoB3 57

12,5 GKF mit Fuge im StoB 62

Trennwand Doppelstander unter Deckenbeplankung quer zur
Balkenrichtung, Hohlraume im StoBbereich mit Faserdammung
schotten.

BEPLANKUNG DECKE (MM) BEWERTETE NORM-
FLANKENPEGELDIFFERENZ

Dn,f,w (dB)

2 x12,5 GKF ohne Fuge im StoR 60

Trennwand Doppelstander unter Rohdecke quer zur Balkenrichtung,
Hohlrdume im StoBbereich mit Faserddmmung schotten

BEPLANKUNG DECKE (MM) BEWERTETE NORM-
FLANKENPEGELDIFFERENZ
Dn,f,w (dB)

2 x 12,5 Knauf Diamant ohne 61

Fuge im StoB auf Lattung

2 x 12,5 Knauf Diamant ohne 67

Fuge im StoB auf Federschiene
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DI2

Trennwandanschliisse an Decken,
Schalllangsdamm-MaB Riw,r (Norm-
Flankenpegeldifferenz Dntw) an
Decken von oben

Unterer Anschluss Trennwand an Decken

o\,
isofloc

29.9.9-9-9-9-9-9.9.9_9_.9_
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Die Innenwand wird auf die Rohdecke gestellt. Der FuBbodenaufbau
ist durch die Trennwand vollstandig unterbrochen und mit
Trennstreifen entkoppelt. Die Decke ist mit isofloc ausgeblasen.
Unabhangig von der Unterdecke und der Laufrichtung der
Deckenbalken wird ein D,y von 67 dB erreicht.
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HH1

Holzbau-Haustrennwand, durch-
gehendes Dach im Grenzbereich
Anschluss ebenes Dach bei Grenzbebauung

bis Gebaudeklasse 3 oder 4 (je nach
Landesbauordnung)

Anforderungen der Landesbauordnungen:

Befindet sich zwischen den beiden Wanden die Grundstiicksgrenze,
ist eine Brandwand geschuldet. Bis zur Gebaudeklasse 3 oder 4
kann diese durch eine Brandwand-Ersatzwand in Holzbauweise
ersetzt werden. Von innen besteht die Anforderung F 30-B
(feuerhemmend), in Gebaudeklasse 4 F 60-B (hochfeuerhemmend),
von auBen F 90-B (feuerbestandig). Die F 90-Beplankung ist bis
unter die Dachhaut zu flihren, der Restquerschnitt mit A-Dammstoff
zu fullen, brennbare Baustoffe durfen die F 90-Beplankungen nicht
Uberbriicken. Auf der Grenzseite sind in aller Regel brennbare
Baustoffe auf der Oberflache nicht zuléssig. In der Schweiz ist

der Hohlraum immer mit einer A-Faserddmmung vollstandig

zu flllen. In Deutschland gibt es diese Anforderung nicht, sie

wird aus Schallschutzgriinden aber empfohlen. Dabei darf der
Dammstoff keine zu hohe Steifigkeit aufweisen. Die entsprechenden
Beplankungen fur F 30 von innen und F 90 von auBen finden Sie auf
dem Konstruktionsblatt H 6.

Im Fassadenbereich missen die Bereiche links und rechts der
Grenze je Haus in 0,5 m Breite auf der Oberflache einen Baustoff
von mind. B1 (schwer entflammbar) aufweisen. Holzverkleidungen
mussen hier daher unterbrochen werden.

Steift das Dach die Geb&udeabschlusswand aus, muss dieses

von innen ebenfalls in F 30-B ausgefuhrt werden. Dies gilt auch bei
giebelstandigen Geb&uden, ansonsten F 0 im Dach.

Besteht an das Dach eine F 30-Anforderung, sind lastabtragende
Bauteile des Daches ebenfalls in F 30-B auszufthren.
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HH2

Holzbau-Haustrennwand,
Gebaudeversatz Fassade

Versetzte Gebaudeabschlusswand

Wegen des BrandUberschlags sind Wande von au3en im
Versatzbereich in 0,5 m Breite in F 90 auszufihren.
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M-F1
Fensteranschluss im Bestand

Fenster in Wandmitte mit AuBenddammung

Fenster gegen Mauerfalz mit Innendammung
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isofloc

M-F3

Fensteranschluss an Massivwande
im Bestand mit Innendammung

Fenster gegen Mauerfalz, Innendammung

MD1

Holzbalken in Massivwand mit
Innendammung

Balkenkopfe

(Vertikalschnitt)

:.> -4
>
L —;
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Balkenkdpfe in Massivmauerwerk sind auch ohne Innendammung
gefahrdet. Sie sollten daher vor dem Anbringen der Innenddmmung KON

¢ \Wenn Fenster und Dammung nicht in einer Ebene liegen,

wird im Ubergang zwischen Wanddammung und Fenster ggf.
etwas Mauerwerk entfernt und die Laibung erweitert, um die
Warmebrilicke zu minimieren.

e Das Fenster wird moglichst in der Dammebene montiert oder mit
einem Dichtungsband gegen den vorhandenen Mauerfalz gesetzt.

¢ Die Unterkonstruktion wird bis an den Blendrahmen herangefiihrt,
jedoch nicht daran befestigt.

e Die Laibung wird bis an den Blendrahmen verkleidet. Ein konischer
Querschnitt der Fenster6ffnung verbessert den Lichteinfall.

¢ Bei saugfahigem Innenputz und schlagregensicherer Fassade
bedarf es bei der Innendédmmung keiner Dampfbremse (siehe
M2.2), wird sie eingebaut, muss sie feuchtevariabel sein.

¢ Die Hohlrdume werden mit isofloc gedammt.

Grundsatzlich sollten die Fenster in der Dammebene liegen. Ist das

nicht maglich, muss die Warmebrticke in der Laibung entscharft

auf Schaden kontrolliert werden. Mdgliche Befeuchtungspfade

sind eindringender Schlagregen, aufsteigende Feuchtigkeit
und/oder konvektiver Eintrag von innen. Da die neue
Innenddmmung die Temperatur im Balkenkopfbereich absenkt
(reduzierte Austrocknungskapazitat durch Diffusion), missen

die Befeuchtungspfade eliminiert werden. Je nach Situation
mussen der Schlagregenschutz der Fassade verbessert, ggf. eine
Hydrophobierung des Mauerwerks ausgefuhrt und die Bereiche der
Deckeneinbindung luftdicht ausgefuhrt werden. Dampfbremsende
Ebenen sind lediglich im Bereich des ersten Meters ab der Wand
nach innen dort notwendig, wo sehr diffusionsoffene Beplankungen
vorhanden sind. Wie hier gezeigt z.B. an der Unterdecke.

Die Hohlraume im Bereich der Innenddammung werden
hochverdichtet ausgeblasen, um zusatzlich Konvektion zu reduzieren.

NOOE®

werden. Dabei sind geringe Dammstarken immer noch besser als ein
vollstandiger Verzicht.

Bei der Planung der Fenstermontage sollte bedacht werden, wie das
Fenster ggf. erneut ausgetauscht werden kann, um mdglichst wenige
weitere Bauteile demontieren zu mussen.
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isofloc

MD2 MD3
Holzbalken-Streichbalken parallel Massivdecke an Massivwand mit
zur Massivwand mit Innendammung | Innen- und Deckendammung
Streichbalken ‘ Innendammung an Massivdecke

* Um die Warmebriicke Massivdecke zu eliminieren, wird sie
oben und unten aufgedoppelt und 50 cm breit ab Innenkante
Innenddmmung Richtung Raum gedammit.

e Eine eventuell vollfiachige Dammung der Decke ist thermisch
nicht notwendig, dient aber der schalltechnischen Verbesserung
(Hohlraumbedampfung).

e | angs der Balkenkdpfe wird ein schmaler Streifen Dielen (so breit
wie die geplante Innenddmmung) aufgenommen.

¢ Die Schuttung und der Fehlboden werden entfernt bzw. weiter zur
Raummitte geschoben.

¢ Die Balkenkdpfe werden kontrolliert, eine Befeuchtung von auBen
durch Schlagregen ist auszuschlieBen.

® Der Hohlraum am Deckenauflager wird von unten vollstandig mit
dem Bereich unter dem Fehlboden ausgeblasen. Unabhangig
davon, ob die alte Unterdecke verbleibt oder ersetzt wird (wie
gezeigt).

® Beim Einblasen der Innenddmmung mit isofloc wird der
entstandene Hohlraum mit isofloc vollstandig gefullt.

e Auf den Streichbalken (MD2) werden die Enden der Dielen entfernt.

e Enge Hohlrdume werden vor dem Ausblasen mit isofloc
ausgestopft.

e Zum Feuchteschutz allgemein sieche MD1.
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MiI
Innendammung vor Massivwand,
Trennwand mitgedammt

Massive Innenwand an Massivwand mit Innendammung,
Teildammung der Innenwand

o,
isofloc

A

[ —

e Bei einer Vorsatzschale (rechts) wird eine entkoppelte Standerreihe
gesetzt (sieche H 5 ff.) und beplankt.

e |st keine Vorsatzschale geplant, kann der Warmebrickeneffekt
der einbindenden Innenwand durch eine keilférmige Dammung
reduziert werden. Im gezeigten Beispiel wird dieser Keil in
Trockenbautechnik aufgebaut und mit isofloc ausgeblasen. Es
gibt auch keilférmige Dammstoffe, die nach der Montage verputzt
werden konnen.

¢ Wird beides nicht ausgefuhrt, kann Oberflachenkondensat
vermieden werden, indem die Beplankung der Innenddmmung aus
schweren Platten doppellagig ausgeflhrt wird. So wird ausreichend
Wérme zur Kondensatverhinderung in die Ecke geleitet. Weiterhin
gilt natdrlich: gut und regelmaBig Itften und kurzfristige und
temporare Beheizungen kalter Raume vermeiden.
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